Wyjasnienie do przedmiotu zamoéwienia przeszycia scian

Stal spiralna okreslona w projekcie jako HeliBar lub réwnowazna nalezy zastosowac:

stal spiralng o srednicy min. 8 mm ze stali nierdzewnej klasy 304 wg EN 1.4301.
Wytrzymatosc¢ na rozcigganie R>510 MPa.

Zaprawa do wklejania stali spiralnej, okreslong w projekcie jako HeliBond MM2 lub
rownowazna nalezy zastosowac:

zaprawe tiksotropowg na bazie cementu dostosowang do iniekcji przy pomocy pistoletow
recznych lub elektronarzedzi.

Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza betonowego powyzej 1,0 MPa.

Zaprawa klasy min. M20 (wytrzymatos$¢ na Sciskanie min. 20 MPa).



