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WSTEP

IDENTYFIKACJA OBIEKTU

— Rodzaj obiektu: polichromie $cienne wewnetrzne

~ Miejsce: drewniany kosciot parafialny sw. Stanistawa B.M. w Lekowie

— Czas powstania: ok.1773 1. z pOzniejszymi malaturami

— Materiat i technika wykonania: malarstwo $cienne w technice temperowe;

— Styl: barokowy z pézniejszymi zmianami

— Autor: nieznany

— Wlasciciel: Rzymskokatolicka Parafia pw. sw. Stanistawa Biskupa B.M. w Lekowie

DANE DOTYCZACE PRAC

- Zleceniodawca: Rzymskokatolicka Parafia pw. sw. Stanistawa Biskupa B.M. w Lekowie
Lekowo 8, 06-461 Regimin

—  Zleceniobiorca: Pracownia Archeologii i Konserwacji Zabytkow Matgorzata Birezowska,
10-010 Olsztyn, ul. Osinskiego 7/9

— Fotografie: archiwum PAIKZ Olsztyn, archiwum Parafii
— Badania laboratoryjne: PKZLAB s.c. Torui

)

CEL OPRACOWANIA

Badane polichromie $cienne znajduja sie w kosciele parafialnym w Lekowie wpisanym w dniu
19.12.1961 roku do rejestru zabytkéw, obecnie pod nr rejestru A-102 wojewodztwa mazowieckiego.

Celem prac badawczych bylo ustalenie pierwotnych polichromii $ciennych we wngtrzu $wiatyni.

Zadaniem niniejszej pracy Jest opracowanie wynikéw badan konserwatorskich, w tym kolorystyki,
zasiegu rysunku, stratygrafii nawarstwiefi, polegajacych na okresleniu rozwigzan pierwotnych oraz
wtornych, aktualnego stanu zachowania zabytku, przyczyny zniszczen oraz opracowaniu programu
prac konserwatorskich. Badania dotycza malowidel na $cianach wewngtrznych $wiatyni nie
wpisanych indywidualnie do rejestru zabytkéw ruchomych.

CZAS TRWANIA PRAC
lipiec 2023 r.

PODSTAWA OPRACOWANIA

— decyzja MWKZ Nr 30/DC/2023 z dnia 19.01.2023 r. z zalacznikiem: Zawadzki B., Parafia pw.

Sw. Stanistawa BM w Lekowie, program prac — badania polichromii $ciennych kosciola
parafialnego w Lekowie

— ogledziny obiektu

— prace badawczo-sondazowe na obickcie

— badania laboratoryjne

— Kosciol pw. $w. Stanistawa B hpa (parafia), Lekowo, Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego
(zielona karta), Sprawdzit dnia IX.67 J. Krolik, archiwum PSOZ Ciechanéw

— Ankiewicz B., fot. Siemionko B., Kosciét parafialny pw. $w. Stanistawa Bpa, 1772, Lekowo,
Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa Nr B/ 1083, 1995 r., archiwum PSOZ
Ciechanow

— Katalog Zabytkéw Sztuki w Polsce TOM X Wojewodztwo Warszawskie, Zesz. 1. Ciechanéw i
okolice (d. pow. ciechanowski), opr. 1. Galicka, H. Sygietynska oraz Z. Kossakowska i J.
Rutkowska, r. 1977

— Wojtyska H.D., Lekowo: dzieje kosciota i parafii w: Studia Plockie. t. 1.,s5.195-262, 1973 r.

— Korespondencja Przegladu Katolickiego. Z dekanatu Ciechanowskiego w: Przeglad Katolicki
tygodnik poswigcony sprawom religijnym, spolecznym i kulturalnym 1871, nr 11 (16 marca),
s.170- 172

— Szalygin J.,, Kosci6t parafialny pw. $w. Stanistawa Biskupa, Lekowo, 22-12-2017 r,
https://zabytek.pl/pl/obiekty/g—262498
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1. RYS HISTORYCZNY I OPIS OBIEKTU

Parafia sw. Stanistawa Biskupa Meczennika w Lekowie najprawdopodobniej zostata erygowana
w 1280 r., nalezy do najstarszych parafii wiejskich na Mazowszu.

Przypuszcza si¢, ze w Lekowie na przestrzeni ponad 700 lat wybudowano 4 drewniane koscioty:
pierwszy na przetomie XIII/XIV w., drugi prawdopodobnie okoto 1410 r., trzeci w latach 1597-1600
(nowy kosciot lub generalny remont), czwarty w latach 1770-1772 r. Ich stan na przestrzeni lat byl
rozny, od bardzo dobrego do wrecz katastrofalnego. Kos$ciél w Lekowie przetrwal do dzisiejszych
czasOw, obecnie jest w dobrym stanie.

Pierwsza wzmianka o przynaleznym uposazeniu $wigtyni w Lekowie pojawita sic w 1385 r. Juz

wowczas brakowalo dokumentow erekeji kosciota i parafii z nieznanych powodow. Przyjmuje si¢ date
powstania kosciota w Lekowie na przetomie XITI/XIV w. z fundacji prywatnej. Zostat wzniesiony na
ziemi, ktéra nalezala do majatku rodziny Lekowskich. Dopiero w 1388 r. pelna kontrole nad
kosciotem przejat biskup Scibor.
Wiadomo, ze pierwszy kosciot w Lekowie byt drewniany i usytuowany na szczycie wzgorza. Kolejne
swiatynie i obecna réwniez wykonano z drewna i posadowiono w tym samym miejscu jak najstarsza
swiatynig. Natomiast réznily sie rozmiarami czy gatunkiem drewna, z ktdrego je wykonywano m.in.
modrzewiowego, sosnowego. Wielokrotnie kosciél w Lekowie byt przebudowywany, rozbudowany,
remontowany. Swiatynia z cmentarzem przykoscielnym byla ogrodzona.

W latach 1597-1600 podczas nowe;j budowy lub generalnego remontu swigtyni do poinocne;
$ciany kosciota dobudowano kaplice fundacji Hieronima Dunin Wolskiego, w ktorej mial zostaé
pochowany. W kaplicy byt ottarz pw. $w. Anny Samotrzeciej. Przed 1694 r. w $wigtyni miescilo sie az
8 oftarzy fundowanych przez rézne osoby na przestrzeni co najmniej dwoch stuleci.

W 2. pot. XVIII w. koscidt z kaplicg byt w bardzo zlym stanie, wyposazenie dosy¢ zniszczone.

W latach 1770-1772 proboszcz ksigdz Jozef Kawczynski whlasnym kosztem wybudowal nowy
kosciot. W 1772 r. kaplice zaniedbang przez patrondéw, w bardzo ztym stanie Jak opisano w 1764 r.
odsunigto od nowowybudowanego kosciota. Stary obiekt sakralny catkowicie obalono, a na jego
fundamentach postawiono Swiatyni¢ z drewna sosnowego, o wymiarach 31x14 m, 10. oknami, i
chérem wspartym na 6. filarach oraz z drewniang podtoga. Dach przekryto gontem, a w szczycie
budowli pokryto blacha dwic kopulki oraz posrodku dachu byla trzecia koputka do sygnaturki.
Wystrdj na ten czas stanowito wyposazenie z rozebranej $wiatyni: m.in. 3 olftarze, w tym gtéwny i
dosy¢ zniszczone 2 boczne: Whniebowzigcia Matki Bozej i $w. Trojcy oraz organy.

Kolejnym proboszczem zostat ksiadz Wojciech Mchowiecki. W 1774 r. nie bylo jeszcze ambony,
ale wyremontowano organy, ktére w 1787 r. zepsuly sie¢ catkowicie. W 1775 r. prywatny darczyfica
Kazimierz Karniewski ufundowat 4. oltarz pw. sw. Anny. W 1781 r. byla juz nowa ambona,
odnotowano w dokumencie takze 3 konfesjonaty.

Trzeszczacy chor zdemontowano ostatecznie w 1811 r.

Dopiero w latach 1824-1827 proboszcz ksigdz Jozef Mlodzianowski zajat sie reparacja budowli.

W 1843 r. proboszcz ksiadz Hipolit Wasniewski rozpoczat wiekszy remont kosciola i zajal sie
uporzagdkowaniem jego otoczenia. Umocniono wieze, dachy i $ciany i dobudowano kruchte oraz
postawiono 5. oltarz. Cmentarz grzebalny wowczas przeniesiono za wolnostojaca dzwonnice od
strony potudniowo-zachodniej kosciota. W 1857 r. zamontowano nowe osmioglosowe organy
wykonane przez firme Mielczarskiego z Warszawy.

Proboszcz Wasniewski w 1870 r. zdecydowal si¢ na kolejny generalny juz remont kosciota.
Polowg kosztow pokryt z whasnej kieszeni. Dano nowe podmurowanie z kamienia, na ktorym oparto
takze nowe podwaliny. Sciany wyprostowano i umocniono 16 parami bali spigtych zelaznymi
klamrami. Gzyms nad $cianami wokot calego obiektu dano nowy. Dwie wieze szczytowe obalono, a
na ich miejscu zbudowano nowe pokryte blacha angielskg. Postawiono nowe szczyty kosciola oraz
przybudowki (przystawki). Dano nowe oszalowanie i farba olejna koloru kamiennego pomalowano,
zas nowy gont na dachu pomalowano farba olejng barwy czerwonej. Wewnatrz kosciota Sciany
wygladzono farbg olejng w filungi', a w prezbiterium  pomalowane zostaly w godta religijne.
Powstal owalny sufit, galeri¢ chéru podniesiono, wzmocniono i upigkszono rzezba i odpowiednim
malowaniem. W nawie ko$ciola i pod chérem postawiono 14. nowych filaréw okragtych,
heblowanych, kielowanych z kapitelami i, gzymsami i krepowaniem, ktére biato pomalowane i
polakierowane zostaly. Podloga w nawach swigtyni byla z desek, w prezbiterium ozdobiona rozeta

Iptycina, ramiak, ptaszczyzna otoczona wypukia listwa
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utozona z drewna debowego, mahoniowego i palisandrowego, w nawie fryzami debowymi; pilastry
po rogach Scian kosciota dano heblowane, kielowane z rozetami tokarskimi Sufit z desek owalny,
drobnymi listewkami i gzymsami obity, a w prezbiterium gwiazdami ozdobiony, jasnoniebieskim
kolorem odmalowany. Zrobiono dwa szczyty i1 dobudowano trzy przystawki przed kosciolem.
Dziewigcioro drzwi filungowych? zrobiono, kolorem jesionowym pomalowano, pomazerowano i
odlakierowano, z tych dwoje frontowych ozdobiono rzezba. Wszystkie ferklajdunki®, futryny i okna
nowe, bialym kolorem pomalowano. Szyby w nawie kosciota ze szkla lagrowanego, a w prezbiterium
1w przystawkach, kolorowe dano. Sprowadzono nowe okucia do drzwi i okien. Trzy wieze na kosciele
blachg angielska pobito i na biato pomalowano; na nich umieszczono trzy zelazne krzyze na wierzchu
ze zloconymi gatkami. Rynna miedzy wiezami obita blachg miedziana, a rury do spadku wody przy
niej zrobiono cynkowe. Przed frontem kosciota na szczycie z drewna lipowego rzezbiony baranek
apokaliptyczny, spoczywajacy na ksigdze siedmiu pieczeciami oznaczonej, dla trwalosci szklem
tluczonym obsypany i na bialo pomalowany. Schody do wejscia na chér i loze, nowe krecone zrobiono
i pomalowano. Sprowadzono wielki oltarz nowy, biato lakierowany o szesciu filarach z kapitelami
zloconymi z fabryki p. Szonert z Warszawy W oknach prezbiterium wstawiono kolorowe szyby
witrazowe. Malature wykonat p. Pomianowicz z Warszawy. Oltarz glowny wykonala fabryka mebli
Szonerta w stylu neobarokowym. W nowy oltarz wstawiono odrestaurowane przez warszawskich
artystow obrazy $w. Tréjecy i Matki Bozej z Dziecigtkiem w srebrnych, ztoconych sukienkach,
przypuszczalnie nalezace do wystroju siedemnastowiecznego kosciota w Lekowie. Zasuwajacy obraz
sw. Stanistawa w nowym oltarzu wykonal w 1871 r. Kazimierz Alchimowicz, uczen Wojciecha
Gersona. Organy uszkodzone zostaly naprawione przez p. Szymafiskiego i wystrojone.
W 1872 r. sfinalizowano prace we wnetrzu wstawiajac 2 nowe oltarze boczne, Sw. Krzyza po stronie
lekcji i Wniebowstapienia z obrazem K. Alchimowicza po stronie Ewangelii. Ko$ciét wyposazono tez
W nowa ambone, chrzcielnice, konfesjonaly i fawki w miejsce dawnych zniszczonych.

W okresie migdzywojennym ksiadz Antoni Gutkowski (od 1912 r. proboszcz w Lekowie))
ufundowat nowe stacje Drogi Krzyzowej,

Ksiagdz B. Talaszkiewicz w 1946 r. zelektryfikowatl kosciot, odnowit wngtrze w 1954 roku nowa

malatura autorstwa Henryka Domurata, kupit 2 konfesjonaly i ogniotrwate tabernakulum oraz
zradiofonizowat kogci6t.

Kosciél drewniany usytuowany na pétnocny- zachdd od Ciechanowa, w odleglosci okoto 7 km
od miasta. Po prawej stronie drogi prowadzacej do pobliskiego Regimina. Orientowany, wybudowany
na plaskim wyniesieniu. Otoczony tynkowanym murem z pelnej cegly ceramicznej w obrebie
dawnego cmentarza przykoscielnego. Na rzucie wielobocznym, wydtuzonym na linii wschéd-zachod.
Z zakrystia od poludnia, kruchta boczng od péinocy oraz trzeba przybudéwkami: przy kruchcie, wiezy
potudniowej i wiekszej od strony glownego wejscia (kruchta wejéciowa). Sciana zachodnia
zwienczona jest tréjkatnym szczytem, ujeta w dwie dwukondygnacyjne wieze. Sciany drewniane o
konstrukcji zrebowej, oszalowane z zewnatrz, wzmocnione lisicami, spoczywaja na podwalinie
utozonej na kamiennym fundamencie. Dach wielospadowy, w zasadniczej czgéci dwuspadowy. Z
trzema wiezyczkami. Kryty blacha. Od strony wngtrza przekryty wykonana z drewna pozorng kolebka
o tuku odcinkowym réznym w poszczegolnych czesciach budowli. Wnetrze jest tréjnawowe,
rozdzielone trzema parami drewnianych kolumn toskaniskich na wysokich cokolach oraz chérem
muzycznym wspartym na czterech kolumnach i czterech potkolumnach przysciennych. Sciany
rozcztonkowane pilastrami. Cztery loze na gérnych kondygnacjach zakrystii i kruchty bocznej oraz na
chérze rozmieszezone symetrycznie po bokach. Otwarte ku wnetrzu $wiatyni, przestoniete czesciowo
pseudomaswerkowa azurowa dekoracja. Pod calym prezbiterium podziemne pomieszczenie
przedzielone $ciankami. Pomigdzy przezbiterium i nawa gléwna rozpieta belka teczowa z figura
Chrystusa Ukrzyzowanego.

Sciany nawy i prezbiterium wykonane z belek prawie w calosci maja ornamentalng dekoracje
malarska w kolorze bezowowym z Jasnozielonymi pseudoptycinami z brazowym obramieniem,
pomiedzy monochromatycznie pomalowanymi pilastrami barwy jasnougrowej. Stosunkowo bogata
zréznicowana ornamentyka roslinna, kartusze, symbolika religijna, réwniez poza ramami. Nieznaczna
cze$¢ ornamentéw na czerwonym tle. Malarstwo jest uproszczone, dosé schematyczne. Na $cianie
wschodniej prezbiterium po obu stronach oktarza gléwnego wyrézniajg sie dwie plyciny z

2 W stolarstwie: plaszczyzna otoczona wypukig listwa; plycina, ramiak, filunek

3 Rama z szerokiej listwy wokoét drzwi, okien.
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wielokolorowa malaturg przedstawiajacg kazdy gazon z kwiatami. Namalowane bardzo poprawnie. W
nawie w miejscach po zdemontowanych oltarzach bocznych widoczna jest starsza polichromia w
stonowanej kolorystyce oliwkowych szarosci. Powyzej ciemnego malowanego cokotu pionowe
pseudoramy wypeione tondami i stylizowanym ornamentem roslinnym w barokowej stylistyce.
Malarstwo dobrej klasy, z duzym wyczuciem $wiatlocienia.

Stan zachowania — kosci6t ogolnie zadbany, polichromie $cienne — stan niedostateczny.

Remonty kosciota z lat 1770-1772 » -

NS NS N

e

1811 r. - zdemontowano chér
1824-1827 — reperacja budowli
1843 r. - wigkszy remont kosciota: umocniono wieze, dachy i $ciany i dobudowano kruchte

1870 r. - gruntowny remont: fundament, wymiana cze$ci, wzmocnienie lisicami, oszalowanie,
budowa chéru muzycznego, trzy przystawki dobudowane do kosciola z zewnatrz, nowa
malatura z zewnatrz, a wewnatrz prawdopodobnie w catosci autorstwa p. Pomianowskiego z

Warszawy

1908-1910 — remont m.in. wymiana gontu na blache cynkowg na calosci dachu kosciota

1946 1. elektryfikacja kosciota

1950 r. czesciowo remontowany

1954 r. malowanie zewnatrz i wewnatrz m.in. malatura Henryka Domurata

1975-1976 generalny remont: wymiana fundamentu kamiennego na betonowy, remont wigzby,
wymiana pokrycia dachowego z blachy cynkowej, remont stropu wraz ze sklepieniem

podsufitki, wyprostowanie wypaczonej Sciany poludniowej, wymiana oszalowania wszystkich
scian, wymiana podtg, wykonanie systemu odwodnienia, odnowienie wystroju wnetrza

2020 r. - odeskowanie przybudéwki (kruchty wejsciowej) od wnetrza — boazeria
1. 2021-2022 konserwacja i renowacja ottarza gtéwnego z obrazami

2022 r. - wykonanie izolacji, ocieplenia i instalacji ogrzewania podlogowego, wykonanie
podlogi z desek; remont deskowania sufitu; konserwacja i renowacja ambony oraz
chrzcielnicy

Malatury wewnatrz kosciota:

L. 1770-1773 r. (?) polichromie $cienne autor nieznany (stonowane, kolory ziemi)

II. 1843 r — dobudowano kruchte i zapewne pomalowano

HI. 1870 r. -1871 polichromie $cienne by¢ moze w catosci Pomianowskiego (wielokolorowe);
istotne informacje co do ich zasiggu oraz aranzacji kolorystycznej

*  postawiono nowe szczyty kosciota oraz trzy przybudéwki (przystawki),

© wewnatrz kodciola $ciany wygladzono farba olejna w filungi (plyciny, ramiaki,
plaszczyzny otoczona wypuklg listwa), a w prezbiterium w godia religijne pomalowane,

+  galeri¢ choru podniesiono, wzmocniono oraz ozdobiono rzezba i malowaniem,

*  Wnawie kosciofa i pod chérem postawiono 14. nowych filarow okraglych, heblowanych,
kielowanych z kapitelami, gzymsami i krepowaniem, ktdre bialo pomalowane i
polakierowane zostaly,

» schody do wejécia na chér i loze, nowe krecone zrobiono i pomalowano,

+  pilastry po rogach scian kosciota dano heblowane, kielowane z rozetami tokarskimi,

»+ wszystkie ramy z szerokiej listwy naokoto drzwi, okien, futryny i okna nowe, bialym
kolorem pomalowano,

* nowy owalny drewniany sufit, w prezbiterium gwiazdami ozdobiony, jasnoniebieskim
kolorem odmalowany,

* nowy ofltarz gléwny neobarokowy, bialo lakierowany o szesciu filarach z kapitelami
zfoconymi. W oltarz wstawiono odrestaurowane obrazy sw. Trojcy i Matki Bozej z
Dzieciatkiem w srebrnych, ztoconych sukienkach, przypuszczalnie nalezace do wystroju
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siedemnastowiecznego kosciota w Lekowie. Zasuwajacy obraz §w. Stanistawa wykonat w
1871 r. Kazimierz Alchimowicz,

*  Organy naprawiono i wystrojono.

IV. 1954 r. - malatura Henryka Domurata (nie zostata opisana)

V. 1. 1975-1976 — odnowienie wystroju wnetrza (brak jest informacji na temat nowej
polichromii $cian)

2. WYNIKI BADAN STRATYGRAFII NAWARSTWIEN

We wstepnej fazie badan przeprowadzono dokladne ogledziny obiektu. Zapoznano sie z
dostepnymi opracowaniami oraz literatura. Wykonano dokumentacje fotograficzng obiektu ze
szczegblnym uwzglednieniem charakterystycznych dla badanych elementéw warstw odstonietych w
odkrywkach. Wiekszos¢ odkrywek miata na celu odstoniecie fragment6w najstarszej malatury.

Badania wykonano na $cianach prezbiterium, nawy, chéru muzycznego (empory organowej), na
Scianach zakrystii i kruchty oraz azurach lozy. W sumie wykonano 39 odkrywek pasowych, krzyzowo-
pasowych, schodkowych, w wiekszosci punktowych. Wszystkie udokumentowano fotograficznie.
Pobrano 10 probek w celu sporzadzenia przekrojéw nawarstwiefi. Wykonano fotografie
makroskopowe naszliféw probek zatopionych w zywicy. Miejsca usytuowania odkrywek i pobrania
probek do wykonania naszliféw i badan laboratoryjnych przedstawiono na Ryc.1, st 20. Wyniki

badani laboratoryjnych 4. probek w niezbednym zakresie (spoiwo, w 1. pigmenty) dotaczone sa na
koficu niniejsze; dokumentacji.

2.1. STRATYGRAFIA

prezbiterium

Pierwsza polichromia byla malowana na gruncie i szaroniebieskiej podmaléwee. Kompozycja
ornamentalna w stonowanych kolorach bezéw, oliwki, czerni 1 bieli.

- Sciana potrocna prezbiterium
Odkrywka 6 (ryc. 1, fot. 6, 7); nad otworem drzwiowym do kruchty

Na drewnie wystapila bragzowa warstwa Natrafiono na starsza polichromie w kolorach ziemi na
gruncie. Przemalowanie nie jest po formie.

Odkrywka 7 (Naszlif 2) (ryc. 1, Jot. 6, 8, 9); przy otworze drzwiowym

Warstwy ! Warstwy Datowanie | Okreslenie warstw Grubo$¢ warstw
technologiczne | chronologiczne
9 wtdrna szarozielonkawa
8 widrna zielonkawa
7 _ Czarna
| 6 1r? 1772-17749 bezowa
; 5 bezowooliwkowa
4 szaroniebieska
3 | przeklejenie
2 erunt
1 1 . 1770-17722 brazowa cienka |
[0 drewno drewno ]
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- Sciana wschodnia prezbiterium

Odkrywka 8 (ryc. 1; fot. 12, 14); pod obrazem lewym

Warstwy Warstwy | Datowanie Okreslenie warstw [ Grubos¢ warstw
|_technologiczne | chronologiczne
7 wtérne oliwkowa z lakierem
6 wtérna zielona
5 witorna ugrowa
4 wtorna szara
3 1? ok. 1. 1772-1774? szaroniebieska
L 2 grunt
1 I 1770-17722 brazowa
0 | | | drewno

Odkrywka 9 (Naszlif 3) (Prébka 3) (ryc. 1; fot. 18, 19); martwa natura, czerwony kwiatek

Warstwy
technologiczne

Warstwy
chronologiczne

Datowanie

Okreslenie warstw

Grubosé warstw

1954 .7

jaskrawoczerwona

brazowa

1870 r.

jaskrawoczerwona, tlusta
tempera

brazowa

Jjaskrawoczerwona, thusta
tempera

] | |

1?7

ok. 1. 1772-1774?

biatawa

rzeklejenie

biaty grunt

[l | N ) [UF] NN MO\( ~ |00\

<

L

1770-17727
|

brazowougrowa

drewno

Odkrywka 10 (ryc. I; for.] 8); rama obrazu

Pod obecng warstwg malowidta odstoni
w linii paséw. Przypuszczalnie nalezy
Bezposrednio na drewnie lezy brazowa

- Sciana potudniowa prezbiterium

Odkrywka 12 (ryc. 1; for. 20, 24); pilaster - cokot

¢to starsza polichromie w innej kolorystyce, z przesunigciem
do ramy pierwszego autorskiego obrazu z martwa natura.
warstwa, na niej grunt z szaroniebieska farba.

Warstwy Warstwy | Datowanie Okreslenie warstw Grubo$¢ warstw =~ |
|_technologiczne chronologiczne
' 6 wtorna bezowa
N 5 wtérna szara
' 4 1870 r. bezowooliwkowa
' 3 11? ok. 1. 1772-17742 kremowa
L2 szarawa
| 1 I 1770-1772? |_czerwona
[ 0 | | drewno |

Odkrywka 13 pilaster trzon (ryc. 1; fot. 20, 21, 23); pilaster - trzon

| Warstwy Warstwy Datowanie | Okreslenie warstw Grubo$é warstw
technologiczne chronologiczne
7 wtérna bezowa
6 wtormna bezowa
5 1870 . czarna (?) w kanelowaniu
4 bezowooliwkowa
3 1?7 ok. 1. 1772-17742 kremowa
2 szarawa
1 czerwona
0 I 1770-1772? drewno ]
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Odkrywka 1l(ryc. 1, fot. 21, 22); $ciana przy pilastrze

Warstwy Warstwy Datowanie | Okreslenie warstw Grubo$é warstw
technologiczne | chronologiczne
6 \% widrna oliwkowa
5 v witdrna zielonkawa
4 it} 1870 r. szara
3 I1? 1772-1774? | Szaroniebieska
2 grunt
. 1 I 1. 1770-17727 czerwona
Lo | drewno

Odkrywka 14, 15 (ryc. I; fot. 21, 25, 27);
Na drewnie odslonigto pierwsze czerwone wymalowanie. Najmiodsza polichromia lezy na najstarszej
w barwach ziemi. Nie pokrywaja sie forma i kolorystyka.

Odkrywka 16 (Naszlif 4) (Prébka 1) (ryc. 1; fot. 28-31); przy otworze drzwiowym

Warstwy Warstwy | Datowanie Okreslenie warstw | Grubo$é warstw
technologiczne | chronologiczne
9 czarna
8 oliwkowa
7 oliwkowa ciemna
6 ? 1772-17742 biatawa cienka
5 | szarobezowa
4 szaroniebieska
/niezidentyfikowana biel, blekit [
pruski, czern organiczna, biel;
tusta tempera/
3 biatawy grunt
/kreda; ttusta tempera/
2 czerwona /czerwien zelazowa,
_ I 1. 1770-1772? minia: thusta tempera/
1 | |_przeklejenie
L 0 | drewno
zakrystia

- Sciana wschodnia zakrystii

Odkrywka 17 (Naszlif 5) (vyc. I; for. 32-34)

Warstwy | Warstwy Datowanie Okreslenie warstw Grubosé warstw
technologiczne chronologiczne

4 oliwkowa |szara

3 1? 1772-17742 |_szaroniebieska -

2 arunt -

1 1 1. 1770-17727 ugrowobrazowa brazowa

0 drewno | drewno

- Sciana péinocna zakrystii

Odkrywka 18 (ryc. I; fot. 35)

Na drewnie widoczna jest czerwona warstewka. Na niej znajduje sie grunt z szaroniebieska warstwga i
kolejne wymalowania.

- $ciana zachodnia zakrystii

Odkrywka 19 (ryc. 1, fot. 36)
Na drewnie lezy czerwona warstewka, na niej grunt pokryty szaroniebieska warstewka i kolejnymi.
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kruchta

- Sciana potnocna kruchty

Odkrywka 5 (ryc. 1; fot. 37, 38)

Warstwy Warstwy Datowanie Okreslenie warstw Grubosé¢ warstw
technologiczne | chronologiczne |
5 wtorna | bezowa
4 | wtérna zielona
3 wtorna szarooliwkowa
2 1I wtdrna zielonkawa |
1 I 1843 r. szara
0 drewno
nawa
- $ciana péinocna nawy

Odkrywka 1 (ryc. 1; fot. 45, 46)

Na drewnie lezy warstewka bra
fioletu lub zieleni nalezace do miods

naleza do polichromii z 1954 r.

- $ciana wschodnia nawy

Odkrywka 2 (ryc. 1, fot. 47, 48); na taczach drewnianego podioza

ZO0Wwa, na niej grunt z szaroniebieska powloka oraz kolejne w barwach
zych kompozycji. Filetowe nawarstwienia przypuszcza sie, ze

Warstwy Warstwy ] Datowanie Okreslenie warstw Grubo$¢ warstw —‘
technologiczne | chronologiczne |

3 11?7 1. 1772-1774° szaroniebieska

2 zottawy kit lub grunt

1 I 1. 1770-17727 ugrowobrazowa

0 drewno

Odkrywka 3 (Naszlif 1) (Prébka 2) (ryc. 1; fot. 47, 49); w czesci poinocnej; malowany cokdt

Warstwy Warstwy Datowanie Okreslenie warstw ‘ Grubos¢ warstw |
technologiczne | chronologiczne
4 | ugrowooliwkowobrazowa
3 | szaroblekitna thusta tempera
17 1. 1772-17747 /biel cynkowa, blekit pruski,
czern mineralna/
2 biata (w badaniach
laboratoryjnych s. )
kit lub grunt
| 1 1 11770-17727 ugrowy podktad
L0 drewno |
Odkrywki 4, 20 (ryc. I; fot. 51, 52); pilastry; bazy w czgsci nieprzemalowanej
Warstwy Warstwy Datowanie Okreflenie warstw Grubosé warstw
technologiczne | chrounologiczne
3 112 1. 1772-1774? kremowa
2 szarawoniebieskawa
1 I 1770-1772? rdzawobrazowa
0 |_drewno
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- Sciana potudniowa nawy

Odkrywka 23 (Naszlif 6) (ryc. I, fot. 53, 55, 58, 59); malowany ornament

Odslonigto barokowa polichromie i kolejng z ok. 1870 r. Zauwazalne sa roznice w kompozyciji i
kolorystyce.

Stratygrafia nawarstwien widoczna w naszlifie probki z miejsca z zielonym motywem polichromii
datowanej na okoto 1870 r.

Warstwy Warstwy Datowanie Okreslenie warstw Grubo$é warstw
technologiczne | chronologiczne |

7 wtorna | szarawa

6 wtorna | brazowa

5 biata

4 1. 1870-1871 zielona

3 11?7 . 1772-17747 |_Szarawa

2 szarawoniebieskawa

1 I 1770-1772? | rdzawobrazowa

0 | drewno

Odkrywka 19 (ryc. 1; fot. 53, 63); pilaster

i Warstwy Warstwy Datowanie | Okreslenie warstw Grubo$é warstw
| technologiczne | chronologiczne
| 3 1? . 1. 1772-17742 kremowa
.' szarawoniebieskawa
1 I 1770-17727 rdzawobrazowa
0 ‘ drewno

Odkrywka 22 (ryc. I; fot. 55, 60); malowany ornament

Odslonigto starsza malature z 2 pot. XIX w. Widoczna jest inna kolorystyka niz obecnie oraz
przesunigcia form w kompozycji.

Odkrywka 24 (Naszlif 7) (vyc. 8; fot. 53, 55, 61, 62); opaska otworu okiennego

Warstwy Warstwy | Datowanie OkreSlenie warstw Grubo$é warstw
technologiczne | chronologiczne

4 widrna bezowa

3 wtdrna szara

2 11 wtdrna |_szaroliwkowa

1 I 1. 1870-1871 | biatawa

0 | | | drewno

- $ciana zachodnia nawy w czesci potnocnej

Odkrywka 34 (ryc. 1; fot. 64, 65)
Widoczna jest starsza polichromia na drewnie. Obie polichromie réznia si¢ kolorystyka. Obecna nie
Jest namalowana z przesunieciem w stosunku do starszej kompozycji.

Odkrywka 25 (ryc. 1; fot. 64, 66, 67), malowany ornament

Zauwazalne jest przesunigcie formy i odmienna kolorystyka obecnej polichromii na starszym
opracowaniu.

Odkrywka 37 (Naszlif 10) (ryc. 1; fot. 64, 69, 70); malowany ornament w ramie

Widoczne s3 zmiennie ukladajace sie warstwy np. na bialawej jest zielona, nastgpnie rézowa, zielona,
szara 1 kolejne zwigzane z kompozycjami malowidet z poszczegdlnych okreséw oraz lokalnymi
przemalowaniami w roznych latach. W naszlifie widoczny jest punktowy uklad warstw na drewnie.
Wydaje si¢, ze rézowe powtoki naleza juz do opracowania z 1954 r.
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2

| drewno

Warstwy | Warstwy Datowanie Okreslenie warstw | Grubosé warstw
technologiczne | chronologiczne '
' 6 wtoma szarozielona
5 wtdrna zielona
4 wtorna oliwkowoszara
3 wtérne Szarawa z czarnym
ornamentem nie zawsze
po formie
2 wtdrna | rOzowa |_gruba miejscowo ]
1 1 1. 1870-1871 |_biatawa /zrunt Jub kit/
b 0

i

Odkrywka 36 (ryc. I; fot. 64, 68); potkolumna

| Warstwy Warstwy ‘ Datowanie | Okreslenie warstw Grubo$é warstw
technologiczne | chronologiczne
5 witdma bezowa
4 widrna szara
3 wtorna bezowa
2 biata
1 I 1. 1870-1871 rzeklejenie |
i 0 drewno '

Odkrywki 38, 39 (ryc. I fot. 64, 71 '); tho w obramieniu

Widoczna stratygrafia nawarstwien na drewnie:

drewnie nalezy do opracowania z 1870 .

- kolumna w nawie

Odkrywka 26 (Naszlif 8) (Prébka 4) (ryc. 1, fot. 72-74); trzon

szara, oliwkowoszara, zielona, zielona. Pierwsza na

silnie przesycona
| spoiwem

Warstwy Warstwy Datowanie | Okreslenie warstw Grubos¢ warstw
technologiczne | chronologiczne
5 wtorna bezowa
4 wtorna szarobezowa
3 wtorna bezowa
2 _ bialokremowa
1 I 1. 1870-1871 szarougrowa klejowa
| 0

drewno

Odkrywka 25 (ryc. 1, fot. 72, 75); cokot

| Warstwy [ Warstwy Datowanie Okreslenie warstw | Grubes¢ warstw
technologiczne | chronologiczne
7 wtdrna bezowa
6 wtorna szarooliwkowa
5 wtdrna brazowa
4 wiorma bezowa
3 wtdérna ? szarobezowa
2 bezowobiatawa miejscowo
1 1 1. 1870-1871 szarougrowa klejowa
| 0 | drewno |

- Scianka spinajgca kolumny od gory migdzy nawq srodkowq i poludniowq

Odkrywka 28 (ryc. I; fot. 77, 78); konsolka
Pierwotne opracowanie bylo w kolorze szarawym lub nastepnej powloki kremowym. Kolejne
warstewki sa barwy szarej, szarooliwkowej, szarooliwkowej, szarobezowej, bezowe;.
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empora organowa
- loza potudniowa

Odkrywka 27 (ryc. 1; fot. 77, 79); detal azurowy, awers
Odkrywka 29 (ryc. 1; fot. 77, 80); detal aZUrowy, rewers

Azurowy detal pierwotnie pomalowany by} obustronnie na kolor bialy. Cze$¢ elementow azurowej
scianki wykonana jest z dykty pilsniowe;j.

Odkrywka 30 (ryc. 1, fot. 81); ciana pdinocna
Na drewnie lezy szarawa malatura i kolejno szara, szara, szarooliwkowa, bezowa.

- centralna cze$¢ z organami

Odkrywka 33 (ryc. 1; fot. 82); §ciana poinocna, gzyms

Warstwy Warstwy Datowanie | Okreslenie warstw | Grubosé warstw
technologiczne | chronologiczne |
4 wtorna bezowa
3 wtorna szara bezowa
2 ? kremowa szara
1 1. 1870-1871 |_szarobiatawa podkiadowa biata
_ 0 | drewno

Odkrywka 32 (Naszlif 9) (ryc. 1, fot. 82, 83); sciana pétnocna, malowany ornament

Starsza polichromia jest w innej kolorystyce z czarnym ornamentem, zieleniach. Obecna kompozycja
Jest inna od spodnie;j.

Warstwy Warstwy Datowanie Okreslenie warstw Gruboséé warstw
technologiczne | chronologiczne
3 wtdrna kremowa
/malezy do obecnej polichromii/ — |
2 11 1954 1.7 szarozielonkawa
1 1 1. 1870-1871 rdzawobrazowa
0 drewno

Odkrywka 31 (ryc. 1, fot. 5, 84, 85); pilaster

Warstwy Warstwy Datowanie Okreslenie warstw Grubos$é warstw
technolegiczne | chronologiczne

5 wtérna | bezowa

4 | wtdrna szara

3 wtorna szara

2 ? kremowa

1 I 1. 1870-1871 szarobialawa

0 I drewno

3. PODSUMOWANIE
3.1. WNIOSKI KONCOWE

Na podstawie informacji, opracowat, literatury oraz wykonanych badaf mozna wstepnie okresli¢
jakie polichromie zdobily wnetrze swiatyni od jej wybudowania w latach 1770-1772 do chwili
obecnej. W zaleznosci od miejsca wykonywania odkrywek oraz rodzaju najstarszej dekoracji
malarskiej jak np.: ornament paskowy, ornament roslinny, zacheuszek stwierdzano wystepowanie
zroznicowanej ilosci warstw. Byly to niewielkie odkrywki sondazowe, ktérych celem miato byc
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sprawdzenie, czy w warstwach spodnich zachowaly si¢ starsze, oryginalne polichromie oraz jaki
ewentualnie jest ich stan zachowania Réznice w liczbie warstw przemalowan wynikaja z sytuacji
kiedy na roznych etapach odnawiania scian, w niektdrych obszarach wykonywano jedynie
podmaléwki po formie lub z Jej przesunigciem lub podmalowki zmieniajace kolor tla. Taki sposob
odnawiania czy od$wiezania istniejgcej malatury stwarzal znaczne trudnodci w ustaleniu chronologii
powstawania kolejnych przemalowan.

Przypuszcza sig, ze pierwsza warstwa czerwona lub ugrowobrgzowa lub brgzowa (czerwona jest
W prezbiterium i zakrystii) zwigzana byla z zabezpieczeniem drewna oraz tymczasowym
opracowaniem kolorystycznym wnetrza przed przystapieniem do pokrycia $cian malowidlami. Nie
wyklucza sig, ze od razu byta zwigzana z pierwsza polichromia kosciota Jako zabezpieczenie i podkiad
pod kolejne warstwy. Pierwsza stylowo barokowa polichromia w stonowanych barwach ziemi jest
zachowana w prezbiterium i nawach bocznych. W zakrystii nie natrafiono na ornamentyke. W
prezbiterium wydaje sie, ze jest bogatsza w formie. W odkrywkach nie zaobserwowano przedstawien
figuralnych. By¢ moze polichromia w prezbiterium byta wykonana w pierwszym etapie, a w nawach
w drugim etapie. Moga na to wskazywa( takie roznice jak m.in. grunty, nieco inne szaroniebieskie
podmalowania. Pilastry byty monochromatyczne w kremowej barwie.

W 1843 r dobudowano kruchte boczng, pomalowano na kolor szary odkryty w czasie badan.

Kolejne polichromie zwiazane sa z kapitalnym remontem S$wiatyni w latach 1870-1871 \'%
nawach wstawiono kolumny, znaczne zmiany nastapity w zachodniej czesci budowli. Wybudowano
nowe elementy i $ciane. Odzwierciedlaja to takze nawarstwienia malarskie zachowane w odkrywkach.
Kolorystyka jest réwniez stonowana w kolorach zieleni, brazéw szarosci, bieli i czerwieni. Wiemy z
przekazéw, ze Sciany wymalowane byly w plyciny, a w prezbiterium w godta religijne. W 1870 r. na
scianie wschodniej prezbiterium K. Pomianowski namalowat dwa obrazy o tematyce raczej swieckiej
przedstawiajace martwa nature w ramach, usytuowane po bokach oltarza gtéwnego. Wielobarwne z
Jaskrawoczerwonymi kwiatami.

Wydaje sig, Ze nastepna polichromia powstata w 1954 r., autorstwa przypuszczalnie Jej Henryka
Domuraty. Jest w zywych kolorach zieleni, fioletow, czerwieni i rozow, a proby do tej nowej aranzacji
Scian widoczne sg na $cianie poludniowej nawy (fot. 56). Widoczna tez Jest w wielu miejscach po
usunigeiu kabli, instalacji itp.

Ostatnia polichromia zapewne powstata podczas generalnego remontu w latach 1975-1976. Jest w
stonowanej jasnej kolorystyce i miejscowo zostata przemalowana w latach pézniejszych, bez zmian w
zakresie formy. Kompozycja nawigzuje do starszych polichromii.

Na faczeniach bali znajduja si¢ wypelnienia przestrzeni wyréwnujace powierzchnie $cian z
roznych okreséw, czesto pomieszane. Wykonane sa z kitéw o zréznicowanym skladzie. W
prezbiterium natrafiono na fragment maskujgcego paska tkaniny z czarng powtoka na powierzchni. Od

spodu s3 $lady kleju w kolorze ugrowym. By¢ moze nalezy do pierwszego przygotowania powierzchni
Scian przed malowaniem.

Ponizej w tabeli przedstawiono wstepne zbiorcze datowanie polichromii z koéciola pw. $w. Stanislawa
MB w Lekowie.
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Datowanie Okreslenie gléwnych nawarstwien | Usytuowanie
lokalne naprawy, monochromia w bezach |
1.1975-19762 IV polichromia ostatnia stonowana w | prezbiterium
bezowej, jasnozielonej, brazowej, bialej | nawy
kolorystyce z czerwonymi akcentami chér muzycznv
1954 .2 | 11T polichromia ornamentalna w zywych prezbiterium
barwach zieleni, rézu, fioletu, czerwieni i nawy
innych chér muzyczny
1843 r. monochromia w szarej kolorystyce na kruchta boczna
drewnie
1870 r. IT polichromia ornamentalna w prezbiterium
1: stonowanych barwach zieleni, brazow, nawy

szarosci, bieli oraz dwoma
wielobarwnymi obrazami z martwa
natura w technice temperowej

chor muzyczny

monochromia na filarach, kolumnach, prezbiterium
opaskach okien, drzwi, $ciany zakrystia
kruchta boczna
nawy
‘ chor muzyczny
monochromia w stonowane;j zielonej i zakrystia

barwic

kruchta boczna

1. 1772-1773?

I polichromia ornamentalna w

1. 1770-17727

technice temperowej na drewnie

nawa
Stonowane;j oliwkowoszarej kolorystyce, prezbiterium
technika tempery |
monochromia w oliwkowej stonowanej | zakrystia
kolorystyce
| monochromatyczna prezbiterium
czerwona lub bragzowa malatura w zakrystia

nawa (sciana péinocna, wschodnia,
zachodnia)

4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
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4.1. OPIS STANU ZACHOWANIA ZABYTKU

W poludniowo-wschodnim i pdhocno-wschodnim narozu naw bocznych zachowata sie
nieprzemalowana najstarsza polichromia. Jest mocno przybrudzona, w dostatecznym stanie. Pozostata
powierzchnia wystepowania polichromii jest kilka razy przemalowana w calodci lub miejscowo.
Widoczne sg naprawy substancji podtoza w postaci lokalnej wymiany drewna. Miejscowo zauwazalne
sa wgniecenia, zadrapania i przetarcia. W warstwach kitow i gruntéw, przemalowan wystepuja
spekania szczegélnie na granicy polaczefi bali. Widoczne sa slady po usunigciu kabli i roznego typu
instalacji oraz wbite gwozdzie. Cze$é elementow montazowych itp. jest jeszcze na $cianach. Struktura
drewna miejscowo zostala oslabiona przez drewnojady. Wystepuja specherzenia, odspojenia, odpryski
i luszczenia farby oraz ubytki zaprawy. Malowane na scianie prezbiterum obrazy sa czesciowo
przemalowane. Do zniszczen typu fizyko-chemicznego nalezy zaliczy¢ liczne uszkodzenia obiektu
spowodowane warunkami klimatycznymi. Zmienno$é zaréwno temperatury jak iwilgotnosci byla
podstawowym czynnikiem niszczacym, wplywajac bezposrednio na powstawanie zniszczen warstwy
zaprawy kredowo-klejowej lub kitéw takich jak: ostabienie spoistosci, powstanie specherzen, spekan,
rys i ubytkéw. Przeksztalcenia estetyczno-plastyczne to glownie warstwy przemalowan ktorych
kolorystyka jest odmienna od kolorystyki pierwotne;j.

4.2. WSKAZANIE OCZEKIWANYCH EFEKTOW PRAC

Ze wzgledu na warto$¢ historyczno-artystyczng obiektu Jak tez jego uzytkowy charakter,
konieczne jest przeprowadzenie pelnej konserwacji technicznej oraz estetyczne;. Podstawowym
zalozeniem konserwacji jest przywrdcenie dobrego stanu technicznego i estetycznego obiektu. Celem
planowanych prac powinno by¢ powstrzymanie proceséw niszczacych zabytkowa substancje $cian
oraz wzmocnienie struktury pierwotnych warstw. Program prac zakfada usunigcie wtornych mniej
wartosciowych przemalowan, odstoniecie oryginalnego opracowania z dwéch réznych okresow. W

ramach prac restauratorskich nalezy przywréci¢ warto$¢ artystyczng zabytku przy Jjednoczesnym
zachowaniu jego charakteru nabytego z uptywem czasu.

4.3. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - wskazanie przewidzianych do wykonania
czynnosci, z podaniem metod, materialéw i technik

4.3.1 Opis przewidzianych do wykonania czynnosci

Przed przystapieniem do prac nalezy dokladnie rozpozna¢ poszczegdlne fragmenty $cian.
Proponuje si¢ odstoniecie spod przemalowan w catosci pierwotnej barokowej polichromii. Natomiast
na elementach z lat 1870-1871 odstonié¢ polichromie z tego okresu. W prezbiterium zachowaé obrazy z
martwg naturg przywracajac ich pierwotny wyglad spod przemalowan. Ostateczng decyzje nalezy
podja¢ komisyjnie z udziatem przedstawicieli WKZ po uzyskaniu doktadniejszego rozpoznania
najstarszej warstwy co do zakresu i stopnia odstaniania dwdch najstarszych warstw polichromii. Prace
przy polichromii beda mogly rozpocza¢ si¢ po catkowitym usunieciu gwozdzi i zbednych instalacji.
Nastgpnie nalezy podkleié osypujace si¢ i specherzone nawarstwienia. Przeprowadzi¢ zabiegi
biobojcze. Rozdzielone fragmenty trzeba wzmocnié i skleié pekniecia. Nastepnie usunaé wtérne mnigj
wartociowe artystycznie i historycznie nawarstwienia malarskie. Wypeti¢ ubytki formy i
przestrzenie miedzy balami. Uzupemi¢ ubytki gruntéw w miejscu ich wystgpowania oraz opracowaé
ich powierzchnie. Nastepnie wykona¢ rekonstrukcje i retusze warstwy malarskiej. Zabezpieczy¢
powierzchnig odpowiednia powloka.

polichromie $cienne

“1. Wykonanie wstepnej dokumentacji opisowej i fotograficznej calego obiektu przed
konserwacja.

“2.  Usunigcie gwozdzi, zbednych instalacji itp. Pozostawienie wylacznie niezbednych elementéow
w odpowiedniej dla zabytku estetyce.
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11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

Przeprowadzenie wiekszych odkrywek w miejscach przemalowanych i sondazowo pod
wybranymi  listwami okien i drzwi w celu pelnego rozpoznania dwoch pierwszych
polichromii.

Konsolidacja specherzen i rozwarstwien proponowana kilkuprocentowa emulsja POW.
Wstepne odkurzenie powierzchni.

Przeprowadzenie zabiegéw biobdjczych np. Xirein.

Dokladne oczyszczenie powierzchni z kurzu i brudu proponowane stabe detergenty.

Usunigcie kitow i starych, rozluznionych wypehien stykow, oczyszczenie szczelin.

Usunigcie przemalowan metoda mechaniczng i chemiczng po przeprowadzeniu prob,
proponowany Scansol lub Remosol.

. Impregnacja drewna ostabionego przez czynniki biologiczne oraz wzmocnienie struktury

drewna na stykach desek w miejscach, gdzie stwierdzona zostanie destrukcja drewna zywica
syntetyczna Paraloid B-72 w toluenie w zaleznosci od mozliwosci przez zanurzenie,
pedzlowanie lub iniekcje.

Uzupetnienie ubytkow drewna — fleki z wysezonowanego drewna tego samego lub zblizonego
parametrami gatunku, w przypadku mniejszych ubytkéw uzupelnienia z zastosowaniem kitow
drzewnych lub modyfikowana masa drewnopodobna na bazie zywicy epoksydowej o
parametrach zblizonych do parametrow drewna lub drewnianymi zatyczkami.

Uzupehienie brakujacych elementéw oraz ubytkéw formy w drewnie.

Uzupeienie ubytkéw drewna i wykonanie nowych wypelnien stykéw desek zgodnie z
oryginalnym opracowaniem.

Uzupehienie ubytkow w zaprawie kredowo-klejowe;j.

Opracowanie powierzchni zapraw.

Wysycenie powierzchni malowanej werniksem retuszerskim.

Rekonstrukcja i retusze warstwy malarskiej proponowana farbami retuszerskimi olejno-
zywicznymi na podmaldwce akwarelowej lub temperowe;.

a. uzupetnienie warstwy malarskiej metoda punktowan i retuszy nasladowczych

b. rekonstrukcja brakujacych fragmentéw warstw malarskich na podstawie zachowanych,

odstonigtych spod przemalowan warstw malarskich przewidzianych do konserwacji - metoda
scalajagco-nasladowcza.

Polozenie werniksu konicowego.

Opracowanie kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej fotograficznej i
opisowej, ewentualnie rysunkowe;j.
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Fot. 1. Lekowo. Kosciét parafialny pw. $w. Stanistawa Biskupa Megczennika. Widok od strony potudniowo-
zachodnie;j.

Fot. 2. Lekowo. Kogcitt parafialny pw. §w. Stanistawa Biskupa Meczennika. Widok od strony zachodniej.



Fot. 3. Lekowo. Kosciot parafialny pw. $w. Stanistawa BM. Wngtrze kruchty zachodniej z wej$ciem gtéwnym.
Wystroj wnetrza i $cian jest wspolczesny.



ciech?4 pi

Fot. 4. Lekowo. Kosciél parafialny pw. §w. Stanistawa BM. Widok wnegtrza od strony chéru muzycznego.

Fot. 5. Lekowo. Kosci6t parafialny pw. §w. Stanistawa BM. Widok wngtrza od strony prezbiterium.
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Fot. 6. Prezbiterium. Fragment Sciany pélnocnej z wejsciem do kruchty bocznej pédinocnej. Widoczne
polichromie datowane s3 na 2 pol. XX w. Migjsce usytuowania Odkrywki nr 6 nad wejsciem i Odkrywki nr 7
przy narozu obramienia drzwi.



L . Fot. 8. Prezbiterium. Odkrywka »r 7. Odslonigto
Fot. 7. Prezbiterium. Odkrywka nr 6. Widoezna  giapq,, polichromi¢ w stonowanych kolorach ziemi.
starsza  polichromia w odmiennej od obecne] Kompozycja czg$ciowo przestonieta listwa obramienia
kolorystyce i kompozycji. drzwi.

Fot. 9. Widok Naszlifu 2 probki pobranej z Odkrywki nr 7. Widoczna stratygrafia nawarstwiefi: 0 - drewno, 1
—brazowa, 2 — grunt, 3 — przeklejenie, 4 - szaroniebieska, 5 — bezowooliwkowa, 6 — bezowa, 7 - czarna, 8 —
zielonkawa, 9 - szarozielonkawa.



c

Fot. 10. Prezbiterium. Sciana pétnocna. Miejsce po usunigciu instalacji. Widoczna starsza polichromia w
kolorystyce intensywnej zieleni, czerni, bez6w i bieli. Ostatnie przemalowanie jest w innych barwach, prawie
po formie z niewielkim przesunigciem linii.

Fot. 11. Prezbiterium. Oharz gléwny na tle Sciany wschodniej. Po bokach rozmieszczone symetrycznie dwa
Scienne obrazy z martwa naturag w obramieniu.



Fot. 12. Prezbiterium. Lewy §cienny obraz przedstawiajacy kwiaty w gazonie. Ponizej Odkrywka nr 8 na
Scianie.

Fot. 13. Lewy obraz. Zblizenie. Sygnatura autora: S. Pomianow....



Fot. 14. Prezbiterium. Sciana pétnocna. Odkrywka nr 8. Widoczna stratygrafia nawarstwien: 0 — drewno, 1 —
brazowa, 2 — grunt,, 3 - szaroniebieska, 4 - szara, 5 — ugrowa, 6 — zielona, 7 — oliwkowa z lakierem na
powierzchni. Po prawej kit na laczeniu bali.

Fot. 15. Prezbiterium. Fragment Sciany wschodniej Fot. 16. Prezbiterium. Obraz z martwa natura w ramic
bezposrednio  za  oftarzem  gléwnym  jest namalowany po prawej stronie oltarza gléwnego.
monochromatyczny. Pod stropem  wspélczesna

dekoracja malarska.



Fot. 17. Prezbiterium. Cz¢$ciowo przemalowana sygnatura na prawym obrazie z martwg naturg. Widoczny
napis: Po ... i nizej 1870.

Fot. 18. Prawy obraz. Miejsce usytuowania Odkrywki nr 9 na czerwonym kwiatku oraz Odkrywki nr 10 na
ramie z odkrytg starsza malatura z przesunieciem kompozycji pasow.

Fot. 19. Widok Naszlifu 3 probki pobranej z Odkrywki nr 9. Widoczna stratygrafia nawarstwien: 0 - drewno, 1 —
brazowougrowa, 2 — grunt, 3 — przeklejenie, 4 - biatawa, 5 — jaskrawoczerwona, 6 — brazowa, 7 -
jaskrawoczerwona, 8 — brazowa, 9 - jaskrawoczerwona.



Fot. 20. Prezbiterium. Sciana poludniowa. Miejsce usytuowania Odkrywek nr 11-15.

Fot. 21. Prezbiterium. Sciana potudniowa. Odkrywki nr 11 i 14 na $cianie, na pilastrze Odkrywka nr 13.

Fot. 22. Odkrywka nr 11. Stratygrafia nawarstwien: 0 —~ drewno, 1 — czerwona, 2 — grunt, 3 — szaroniebieska, 4
— szara, 5 — zielonkawa, 6 — oliwkowa.



Fot. 23. Prezbiterium. Sciana poludniowa. Trzon pilastra. Na drewnie wystapita czerwona warstwa, na niej
szarawa, kremowa, bezowooliwkowa z czarng (7) we wngtrzu kanelowania, bezowa, bezowa.

Fot. 24. Odkrywka nr 13 na cokole pilastra. Na drewnie znajduje si¢ czerwona warstwa, kolejne to
szaroniebieskawa, kremowa, bezowoliwkowa, szara, bezowa.



Fot. 25. W Odkrywce nr 14 widoczna jest czerwona najstarsza warstwa na drewnie. Najmtodsza polichromia
rézni si¢ kolorystycznie od starszej i nie zostata namalowana po j¢j formie.

Fot. 26. Prezbiterium. Sciana potudniowa. Widoczne najstarsze czerwone opracowanic na drewnic w miejscu
ubytkow nawarstwien z polichromiami.



Fot. 27. Prezbiterium. Sciana poludniowa. W Odkrywce nr 15 widoczna jest starsza polichromia. Bezposrednio
na drewnie lezy czerwona warstwa.

Fot. 28. Prezbiterium. Fragment $ciany potudniowej .
z wejsciem do zakrystii. W odkrywkach odstonigto Fot. 29. W Odkrywce nr 16 w jej trzech fragmentach

widoczna jest kompozycja najstarszej polichromii

najstarsza polichromie. ornamentalnej przy drzwiach



Fot. 30. Zblizenie na najstarsza polichromi¢ kosciota w barwach ziemi w Odkrywce nr 16. Do naszlifu i badan
laboratoryjnych pobrano prébke z dolnego fragmentu. Bezposrednio na drewnie jest czerwone nawarstwienie,
kolejne to grunt z warstwami podmaléwek i warstw koficowych kompozycji ornamentalne;j.

Fot. 31. Widok Naszlifu 4 probki pobranej z Odkrywki nr 16. Widoczna stratygrafia nawarstwieni: 0 - drewno, 1
— przeklejenie, 2 — czerwona, 3 — grunt, 4 - szaroniebieska, 5 — szarobezowa, 6 — bialawa, 7 — oliwkowa
ciemna, 8 — oliwkowa, 9 - czarna.



Fot. 33. W Odikrywce wnr 17 na drewnie
zaobserwowano brazowa warstwe, na niej kolejno
grunt, szaroniebieska, oliwkowa.

Fot. 32. Zakrystia. Sciana wschodnia. Widok na
fragment starszej nie przemalowanej malatury.
Miejsce usytuowania Odkrywki nr 17.

Fot. 34. Widok Naszlifu 5 probki pobranej z Odkrywki nr 17. Widoczna stratygrafia nawarstwien: 0 - drewno,
1 — ugrowobrazowa, 2 — grunt, 3 — przeklejenie, 4 - szaroniebieska, 5 — oliwkowa.



Fot. 35. Zakrystia. Sciana pétocna. W Odkrywce nr  Fot: 36. Zakrystia. Sciana zachodnia. W Odkrywee

nr 19 na drewnie lezy czerwona warstwa, na niej

18 na drewnie widoczna jest czerwona warstewka. Na -
grunt z malaturami.

niej znajduje si¢ grunt z szaronicbieska warstwa i
kolejne wymalowania.



Fot. 37. Kruchta boczna. Odkrywka nr 5 przy oknie Fot. 38. W Odkrywce nr 5 na drewnie lezy szara
w miejscu usunigtej instalacji. warstwa, na niej kolejno zielonkawa, szarooliwkowa,

zielona 1 ostatnia bezowa.

Fot. 39. Kruchta boczna. Zejscie do pomieszczen podziemnych pod prezbiterium.
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Fot. 40. Widok na $ciang pétnocng kosciota nawy poinocnej z malowidtami. Po prawej stronie zauwazalna jest
starsza polichromia odstonieta po demontazu oltarza bocznego.

Fot. 41. Nawa boczna. Sciana pétnocna z pierwsza polichromia. Po lewej péZniejsze przemalowania.
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Fot. 43. Fragment $ciany pdinocnej nawy bocznej. Za
oltarzem zachowala si¢ nieprzemalowane
polichromia.

Fot. 42, Nawa boczna potnocna. Fragment $ciany
polnocnej z najstarsza polichromig. Widoczne

zniszczenia i zasigg wtornych przemalowan, ktére
stabo nasladuja oryginal.

Fot. 44. Sciana péinocna nawy z pierwotna polichromia. Widoczne zniszczenia w obrebie warstw malarskich
do ugrowobrazowej warstewki lezacej bezposrednio na drewnie.
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Fot. 45. Nawa. Sciana pétnocna. Miejsce usytuowania Odkrywki nr 1 na powierzchni z wtérna polichromis.

Fot. 46. W Odkrywce nr I na drewnie lezy warstewka brazowa, na niej grunt z szaroniebieska powloka oraz
kolejne w barwach fioletu lub zieleni nalezace do mlodszych kompozyciji.



Fot. 47. Sciana wschodnia nawy bocznej pohocnej po demontazu oltarza bocznego. Obraz zawieszony
tymczasowo. Widoczna nieprzemalowana najstarsza barokowa polichromia w stonowanych kolorach ziemi.
Miejsce usytuowania Odkrywki nr 2 na powierzchni ograniczonej malowanym obramieniem, Odkrywki nr 3 na
malowanym cokole oraz Odkrywki nr 4 na pilastrze. Widoczne zniszczenia i naprawy. Na pilastrach czesciowe
przemalowania, $lady po usunigtych kaboszonach na cokofach, oraz po lewej stronie kotwienie $ciany
poéinocnej za pomoca $ciagu.
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Fot. 48. Nawa. Sciana wschodnia. W Odlaywce nr 2 na drewnie zaobserwowano ugrowobrazowa warstewke,
26ttawy grunt lub kit, ostatnia to szaroniebieska malatura §ciemniata na powierzchni.

Fot. 49. Nawa. Sciana wschodnia. Odkrywka nr 3 na cokole. Widoczna ugrowobrazowa warstewka na
drewnie, na nigj szaroniebieska malatura z ugrowooliwkowobrazowa warstwa koficowa.

Fot. 50. Widok Naszlifu I probki pobranej z Odkrywki nr-3. Widoczna stratygrafia nawarstwieni: 0 - drewno, 1
— przeklejenie, 2 — ugrowobrazowa, 3 — szaroniebieska, 4 — ugrowooliwkowobrazowa.



Fot. 51. Nawa. Sciana wschodnia. Pilaster przy Fot. 52. Nawa. Sciana wschodnia. Pilaster na narozu

ambonie. Odkrywka nr-4 na cokole w czgici bez Nawy potudniowej i prezbiterium. W Odkrywce nr 20

przemalowan. Na drewnie wyst¢puje rdzawobrazowa ha czgécl  nieprzemalowanej na drewnie lezy

powloka, na niej szarawoniebieska i kremowa. rdzawobrazowa powloka , na niej szarawoniebieska i
kremowa ostatnia.

Fot. 53. Widok na prezbiterium i naroze nawy potudniowej po zdemontowaniu ottarza bocznego. Zachowato
si¢ oryginalne opracowanie malarskie §wigtyni



Fot. 55. Nawa boczna. Sciana poludniowa. Po lewej Fot. 56. Fragment oryginalnej polichromii z prébami
widoczna najstarsza polichromia, po prawej wtéme kolorystycznymi zwigzanymi z nowg aranzacja $cian .
przemalowania.




Fot. 57. Nawa. Sciana poludniowa. W miejscu po usunigciu instalacji widoczna jest polichromia
L przypuszczalnie z 1954 1. z charakterystyczna intensywna kolorystyka.

Fot. 58. Nawa sciana poludniowa. W Odkrywce nr 23 odstonigto posrodku najstarsza barokowa polichromie,
wyzej kolejna. Zauwazalne sa réznice w kompozycji i kolorystyce.



Fot. 59. Widok Naszlifu 5 probki pobranej z Odkrywki nr 23 w partii z odstonigta polichromia datowang na ok.
1870 r. Widoczna stratygrafia nawarstwien: 0 - drewno, 1 — rdzawobrazowa, 2 — szarawoniebieskawa, 3 —
szarawa, 4 - zielona, 5 — biala, 6 — brazowa, 7 - szarawa.

Fot. 60. Nawa boczna. Sciana potudniowa. W Odkrywce nr 22 odslonieto starsza malature z 2 pol. XIX w.
Widoczna jest inna kolorystyka niz obecnie oraz przesunigcia form w kompozycii.

Fot. 61. Nawa boczna. Sciana potudniowa. Opaska okna. W Odkrywce nr 24 odstonigto biatawa malature na
drewnie nalezacg do opracowania z lat 1870-1871 kiedy wykonane nowe opaski otworéw okiennych i
drzwiowych.



-~

Fot. 62. Widok Naszlifu 7 probki pobranej z Odkrywki nr 24. Widoczna stratygrafia nawarstwien: 0 - drewno, 1
— biatawa, 2 — szarooliwkowa, 3 — szara, 4 —bezowa.

Fot. 63. Nawa boczna. Pilaster w czedci bez przemalowan. W Odkrywce nr 19 na drewnie lezy rdzawobrgzowa
warstewka, na niej szarawoniebieskawa podkladowa pod kremowa warstwg z zabrudzeniami na powierzchni.



Fot. 64. Sciana zachodnia nawy pod chérem muzycznym, w czesci potnocnej. Miejsce usytuowania Odkrywek
nr 34-39.

Fot. 65. Sciana zachodnia. W Odkrywce nr 34 widoczna jest starsza polichromia na drewnie. Obie polichromie
réznig sig kolorystyka. Obecna nie jest namalowana po formie starszej.



Fot. 66. Sciana zachodnia. Odbrywka nr 35 na Fot. 67. Odlrywka nr 35 . W zblizeniu zauwazalne
ornamencie. Widoczna starsza XIX w. malatura. jest przesunigcie formy i odmienna kolorystyka od
obecnej polichromii.

Fot. 68. Sciana zachodnia, Odkrywka nr 36 na péikolumnie z ok.1870 r., ktéra pierwotnie byla barwy
biatawe;j.



Fot. 69. Sciana zachodnia nawy. W Odkrywce nr 37 na ormamencie widoczna jest starsza XIX w. malatura.
Natrafiono na warstwy w kolorze rézowym, intensywnic zielonym.

Fot. 70. Widok Naszlifu 10 prébki pobranej z Odkrywki nr 37. Widoczna stratygrafia nawarstwien: 0 -
drewno, 1 — przeklejenie, 2 ~ biatawy grunt, kit?, 3 - rézowa, 4 - ziclona

Fot. 71. Sciana zachodnia. Odkrywki nr 38 i 39 w obrebie tla dekoracji ornamentalnej. Widoczna stratygrafia
nawarstwienl na drewnie: szara, oliwkowoszara, zielona, zielona.



Fot. 73. Odkrywka nr 26 na kolumnie. Najstarsze
opracowanie kolorystyczne bylo biatlawe, na nim
bezowe, szarobezowe i obecne bezowe.

Fot. 72. Nawa gléwna. Kolumna z Iat 1870-1871.

Miejsce usytuowania Odkrywki nr 25 na cokole i

Odfkrywki nr 26 na trzonie.

Fot. 74. Widok Naszlifu 8 prébki pobranej z Odkrywki nr 26. Widoczna stratygrafia nawarstwieni: 0 - drewno,
1 — szarougrowa silnie przesycona spoiwem, 2 — bialokremowa, 3 — bezowa, 4 - szarobezowa, 5 — bezowa.



Fot. 75. Cokot kolumny. W Odkrywce nr 25 zaobserwowano na drewnie przesyconym szarawougrowa
warstewka miejscowo bezowobialawa warstewke, na niej szarobezowa, kolejng bezows, brazows,
szaroliwkowg i bezowa.

Fot. 76. Scianka laczaca kolumny nawy. Widok od strony poludniowej lozy. Widoczne starsze nawarstwienia
odstoniete przy renowacji stropu. Scianka datowana jest na lata 1870-1871.



Fot. 77. Widok na $ciane zachodnig oraz wyzej
emporg organows z loza potudniowa.

Fot. 78. Konsola $cianki spinajacej kolumny oparta
na chérze muzycznym. Odkrywka nr 28. Pierwotne
opracowanic bylo w kolorze szarawym Iub
kremowym nalezacym do nastgpnej powloki. Kolejne
warstewki  s3  barwy  szarej, szarooliwkowej,
szarooliwkowej, szarobezowej, bezowej.

Fot. 79. Potudniowa loza na chérze muzycznym. Odkrywka nr 27 na azurowym detalu. Awers. Na drewnie
zaobserwowano nastepujace nawarstwienia: biale pierwotne, szare, brazowe, ugrowobezowe, bezowe.



Fot. 80. Detal azurowy lozy potudniowej. Rewers. Fot. 81. Wnetrze lozy poludniowej na chérze
W Odkrywce nr 29 na drewnie wystapity kolejno muzycznym. Odkrywka nr 30 na $cianie poinocnej.
warstwy: biala, szara, biala, szara, ugrowobezowa, Na drewnie lezy szarawa malatura i kolejno szara,
biala. szara, szarooliwkowa, bezowa.

Fot. 82. Centralna czesé chéru muzycznego. Sciana poinocna. Odkrywka nr 33 na gzymsie i Odkrywka nr 32
na malowanym ornamencie. Starsza i mtodsza polichromia sg zréznicowane kolorystycznie i kompozycyijnie.



Fot. 83. Widok Naszlifu 9 probki pobranej z Odkrywki nr 32. Widoczna str

atygrafia nawarstwien: 0 - drewno, 1
—rdzawobrazowa, 2 — zielonkawa, 3 — kremowa obecna.

Fot. 84. Empora organowa. Narozny pilaster na Fot. 8?- Pilasjter. w Odk.rywce nr 31 na drewnie
Scianie pénocnej i miejsce usytuowania Odkrywki n»  Wystapily kolejno: szarobialawa, kremowa, szara,

31 szara} bezowa.
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1. Miejsca pobrania prébek

Do badan otrzymano nastepujace prébki:
Proébka 1. prezbiterium

Probka 2: nawa

Prébka 3: prezbiterium

Probka 4: nawa — kolumna

2. Mikroskopowe obserwacje prébek

W prébce 1 bezposrednio na drewnie lezy czerwona warstwa o zmiennej grubosci, na niej warstwa
biala, stanowigca podkiad pod szarobtekitng. Pokrywa jg kolejna biata z cienka szarobezowa na po-
wierzchni.

Prébka 2 to fragmenty drewna z warstwg ugrowa, stabo zachowang. Na nastepnej warstwie — biatej
znajduje sie warstwa szarobiekitna.

W prébee 3 na drewnie widoczna jest stabo zachowana cienka warstwa ugrowa. Na niej spoczywa
biaty grunt z dwoma cienkimi warstwami jaskrawoczerwonymi.

Bardzo cienka warstwa ugrowa silnie przesycona spoiwem znajduje si¢ na drewnie probki 4, na nigj
gruba warstwa kremowa,

3. Badanie pigmentéw i spoiw
Z prébek wypreparowano najwczesniejsze warstwy malarskie i wstepnie oznaczono rodzaj spoiwa. W

probkach 1i 2 poddano identyfikacji obecne w nich pigmenty.
Wyniki badar zawarto w tabeli.

Tabela: Wyniki badan pigmentow i spoiw

pr,c;ltzki Barwa warstwy Pigment Spoiwo

1 czerwona czerwien zelazowa, minia
biata kreda olej+biatko
szarobiekitna niezidentyfikowana biel nierozpuszczalna w kwa- olej+biatko

sach, blekit pruski, czerri organiczna

2 szarobtekitna biel cynkowa, blekit pruski, czerm mineralna olej+biatko

3 jaskrawoczerwona olej+biatko

4 ugrowa klej glutynowy




W warstwie czerwonej prébki 1 z prezbiterium nie udato sig oznaczy¢ spoiwa organicznego. War-
stwa nie zmydla sie w 2M NaOH, nie daje pozytywnej reakcji z ninhydryng na substancje biatkowe ani
z odczynnikiem Ehrlicha na klej glutynowy. By¢ moze uzyte zostato spoiwo weglanowe. Czerwien sta-
nowi mieszaning czerwieni zelazowej i minii.

Spoiwem warstwy bialej jest tusta tempera. Nie wykryto w niej bieli olowianej ani cynkowej a je-
dynie krede. Prawdopodobnie warstwa stanowi grunt pod szarobtekitng warstwe malarska, ktéra jest
gruba, pod mikroskopem widoczne w niej sg ziarna pigmentéw czamych i biekitnych. Spoiwem jest
rowniez tlusta tempera. Nie zidentyfikowano rodzaju bieli (wykluczono biel olowiang i cynkowa), ponie-
waz nie rozpuszcza sie ona w kwasach. Niewykluczone, ze jest to biel barytowa. Warstwa zawiera
jeszcze dodatek blekitu pruskiego i czerni organicznej o drobnych czgsteczkach.

Warstwa szarobiekitna w probee 2 z nawy jest inna — cienka, ciemniejsza. Stwierdzono Husta
tempere jako spoiwo. Gléwnym skiadnikiem jest biel cynkowa z dodatkiem btekitu pruskiego i czerni
mineraine;j.

Tiusta tempera wystepuje takze jako spoiwo w warstwach czerwonych probki 3 z prezbiterium. Na
bialym gruncie znajduja sig dwie cienkie, jaskrawoczerwone warstwy malarskie.

W prébce 4 z kolumny w nawie bezposrednio na drewnie lezg resztki warstwy ugrowej silnie
przesyconej spoiwem, ktorym w tym wypadku jest klej glutynowy.
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