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KARTA TYTULOWA
1. IDENTYFIKACJA OBIEKTU.

BADANIA SONDAZOWE KOLORYSTYKI ELEWACJI
Dane dotyczqce prac badawczo-poszukiwawczych.
Inwestor — Dom Pomocy Spotecznej im. Macieja Rataja

21-150 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1

Wykonaweca: ST.ART. Stawomir Makal , 20-282 Lublin,
ul. Krélowej Jadwigi 6,
- konserwator dziet sztuki, mgr Matgorzata Podgdrska-Makal,

]

Czas frwania prac: lipiec 2012

Dane dotyczgce dokumentacii.

- Opisowa: 9 stron tekstu formatu A4
- Fotograficzna: 28 zdjec formatu 10 x 15.
- Rysunkowa: 2 rysunki.

- Tablice stratygraficzne 33

- 1 ptyta CD

2. OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU

- Miejsce badan — dostepne elewacje patacu Jabtonowskich
Miejscowosc¢ — Kock

Gmina/powiat — gmina Kock, powiat lubartowski

- Czas powstania: XVII, XVill w.

Autor: XVIll w. Szymon Bogumit Zug, 1832 - Henryk Marconi

1

3. OPIS

Obiekt usytuowany w potudniowej cze$ci miasta. Patac stoi na wysokim tarasie
ponad stawami na rzeczce Czarnej.

Lespdt patacowy sktada sie z budynku gtéwnego i dwdch oficyn réznigeych sie
nieznacznie wystrojem architektonicznym, potgczonych z patacem cwierckolistymi
tukami parterowych kruzgankdw.

Gidwny budynek reprezentacyjno-mieszkalny w stylu klasycystycznym.

Latozony na rzucie prostokqgta, dwutraktowy, szesciodzielny, z czterokolumnowym
portykiem na osi od frontu. Po bokach od wschodu i zachodu aneksy, bedgce
tgeznikami  z - filarowymi  galeriami.  Dwukondygnacyiny,  kryty  dachem
czterospadowym.

Elewacja frontowa frzynastoosiowa z czterokolumnowym wysunietym przed lico
elewacji portykiem w jej wysokosci.

Kolumny na wysokich cokotach z jofiskimi gtowicami.

W tympanonie kartusze herbowe ozdobione ornamentem roslinnym i korong
ksigzecq.

Na narozach lekko wysuniete przed lico dwuosiowe ,,alkierze".

Okna w prostych obramieniach, lico éciany ozdobione ptytkim boniowaniem.
tlewacja tylna trzynastoosiowa - z wspartym na czterech prostokgtnych stupach
tarasem. W tle stupdw pilastry.

tlewacje zwiehczone wydatnym gzymsem z ornamentem wolich oczek i
oelkowaniem. Elewacije na cokole.

Elewacje wschodnia i zachodnia jednoosiowe.
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Wnetrze: uktad wiekszosci pomieszczeh w  amfiladzie. Bogata dekoracja
sztukateryjna reprezentacyjnych pomieszczen parteru i pietra.

4. HISTORIA

Wiatach siedemdziesigtych XVl w. Szymon Bogumit Zug dokonat przebudowy
patacu w stylu klasycystycznym. Fasada zostata ozdobiona portykiem jorskim, zas
elewacja ogrodowa parterowym portykiem toskanskim, dzwigajgcy taras obrzezony
balustradq. Boczne ryzality fasady i srodkowa czesé elewac]i ogrodowej ofrzymaty
zwieficzenia w postaci attyki. Srodkowy szezyt elewacii ogrodowej dekorowat
owalny medalion z cyfrg i mitrg ksigzecq. Oficyny potgczone z patacem za pomocq
cwierckolistych galerii kolumnowych. Dziedziniec od frontu zostat zamkniety niskim,
petnym murem, z wyjazdem vjetym w dwa sfinksy.

W 1832 r. na zlecenie dwczesnej wiascicielki Kocka baronowej Aleksandry z
Meissnerow d’ Austett, Henryk Marconi dokonat przebudowy patacu. Przebudowa
ta uproscita pierwotng architekture zugowskg. Dawny wyniosty dach tamany zostat
zamieniony na zwykty czterospadowy. Znikly tez balustradowe attyki wienczgce
ryzality patacu i szczegoty zwiehczenia nad frontonem portyku. Bogumit Zug byt
rowniez autorem dwdch mostéw: nad wgwozem, ktéry prowadzit na dziedziniec
patacu i drugi od strony zachodniej. Jest on rowniez projekiantem budowli
gospodarczych: wozowni i stajni. Wnetrza patacu posiadaty umiarkowany wystrdj
klasycystyczny. Obecnie patac jest siedzibg Pafistwowego Domu Opieki Spotecznej i
Domu Kultury im. ks. Anny z Sapiehdw Jabtonowskiej.

W 1980 - przeprowadzono remont, w latach1996-98- pomalowano elewacje, oaz
wykonano izolacje tarasu potudniowego

5. ZRODLA | BIBLIOGRAFIA OBIEKTU
6. BUDOWA TECHNOLOGICINA OBIEKTU NA PODSTAWIE BADAN

A. STRATYGRAFIA OBIEKTU
Stratygrafia obiektu ( patrz: tablice stratygraficzne str -4 ).



B. TECHNIKA WYKONANIA
Technika wykonania jest charakierystyczna  dla poszczegélnych warstw
chronologicznych.
W zaleznoéci od badanego miejsca ilos¢ warstw chronologicznych zmienia sie.
Nalezy wzigc pod uwage lokalne reperacje oraz prowdopodobleﬁs’rwo zniszczenia
znacznej czesci tynkow pierwotnych.
Na podstawie wykonanych odkrywek przyjgto istnienie frzech gtéwnych warstw
stratygraficznych na elewaciji.

| warstwa chronologiczna lata 70-te XVl w:

= mur o watku ceglanym spojony zaprawq wa pienno-piaskowq

wyprawa scian wapienno-piaskowa niejednorodna grubosci ok. 20 - 25 mm,

detal architektoniczny gzymsoOw np. ornament wolich oczek odlany z gipsu

farba wapienna w kolorze jasnoszarym — ptaszczyzny scian

detal architektoniczny w kolorze biatym — pobiaty { ztamana biel).

herb z ornamentem roslinnym w tympanonie nad portykiem kolumnowym nad

wejsciem wykonany W ceramice — ceramika w kolorze czerwonym (wypalana w

biskwicie)

=  detal kamienny wykonany W piaskowcu - balkon elewdaci ogrodowej, cokoty
kolumn portyku fronfowego

Il warstwa chronologiczna - ok. 1832 w:

Reperacje wykonane w trakcie przebudowy pod kierunkiem Marconiego
«  zacierka wapienno-piaskowa © drobnym wypetniaczu kwarcowym

«  farba wapienna w kolorze cieptej ochry —ugry ztotego

Il warstwa chronologicznd — | pot . XX w:

Reperacje elewacii po sniszczeniach wojennych oraz biezgce utrzymanie obiektu
= faty i uzupetnienia wykonane zaprawag cementowq

» uzupetienia detali wykonane odlewami gipsowymi

«  szlichta zzaprawy cementowe]

= farba emulsyjna w kolorze biatym , detal w kolorze biatym

» reperacje detali kamiennych wykonane zaprawd cemenfowq.

7. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY INISZCZEN.

Elewacja patacu wymaga przeprowadzenic prac konserwc?orsko—remon'rowych.
Tynki sq odspojone, popekane, gtuche, detal architektoniczny na skutek reperacii
ulegt czesciowemu znieksztatceniu.

widoczne sq daszkowato uniesione fuski tynku na elewacji swiadczgce O rozlegtych
odspojeniach.

Na elewacii potudniowej widoczne sq duze rozwarstwienia tynku na stupach
_::od‘frzymulqcych balkon.

Gzymsy nadokienne 7niszczone z widocznymi ubytkami.

Gzyms opasujacy balkon jest spekany.

Cata elewacja pociggnieta zostata warstwqg szlichty cementowej, w partii partery
duze partie tynku ulegty wymianie na tynk cementowy.

Widoczne zniszczenid spowodowane sq zastosowaniem na elewacji szczelnych
tynkow cementowych.

Tvnk w dolnych partiach jest zazieleniaty oraz poczerniaty, widoczne jest porastanie
tynku wskutek utrzymujgcego sie zawilgocenia.
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W dolnych partiach elewacji widoczne sq napisy wykonane sprayem przez
prawdopodobnie miejscowych wandali.

Gzyms koronujgcy jest popekany, widoczne sq pionowe peknigecia detalu.
Iwiehczenie elewadji frotowe] w postaci tympanonu z kartuszami herbowymi jest
uszkodzone, widoczne sq liczne reperacje

Gtowice kolumn portyku uszkodzone, widoczne sg wykruszenia i ubytki formy.

Pod tympanonem, nad oknami, pas gniazd jaskdtek, ponizej elewacja zabrudzona
guamo.

Trzony kolumn pokryte mocnq zaprawg cementowa.

Dekoracja tympanonu z licznymi ubytkami, widoczne reperacie i przemalowania.
Okna zewnetrzne sg wymienione, konserwacji wymagajg drzwi wejsciowe.

Drzwi wejsciowe zniszczone sg na skutek uzytkowania.

Listwa przymykowa jest wytarta, drewno jest uszkodzone, widoczny jest brak
ozdobnych guzdw wokdt ptycinek.

8. CEL 1 ZAKRES BADAN KONSERWATORSKICH.

Prace badawcze koncentrowaty sie na gtéwnych detalach elewaciji zewnetrznych
ti.

Licu sciany- pseudoboniowaniu

Obramieniach okien

Gzymsie koronujgcym

Tympanonie

Partii cokotowej,

Badania objety gtéwnie elewacje ogrodowqg oraz frontowq ze zwréceniem
szczegdine] uwagi na detal architektoniczny.

Wykonano 33 sondy badawcze

Odkrywki wykonano metodq stratygraficznych odkrywek pasowych pokazujgcych
przekréj przez poszczegdlne warstwy chronologiczne.

Miejsca wykonania odkrywek przedstawiono na zatgezonych rysunkach.

Badania miaty za zadanie okreslenie pierwotnej kolorystyki elewacii oraz zbadanie
mozliwoéci  istnienia  zréznicowania  kolorystycznego  poszczegdlnych - detali
architektonicznych w stosunku do ptaszczyzn Scian.

Badania postuzg wykonaniu projektu kolorystyki patacu dla celéw planowanego
remontu.

Odkrywki badawcze wykonane w dostepnych miejscach elewacji przy uzyciu
podnosnika koszowego.

Badania postuzyly opracowaniu programu prac konserwatorskich przy detalach
portyku w elewaciji frontowe].

9. PRZEBIEG | WYNIKI PRAC BADAWCZYCH

Prace badawcze przeprowadzono w lipcu 2012 roku.

Badania prowadzono w dostephych partiach elewacii. Odkrywki wykonano metodq
stratygraficznych odkrywek pasowych pokazujgcych przekré] przez poszczegdine
warstwy chronologiczne.

Wykonane odkrywki badawcze oznaczono kolejnymi cyframi ara bskimi oraz
symbolami EP ( elewacja potudniowa) oraz EPt ( elewacja pothocna - frontowa).
Miejsca wykonania sond badawczych pokazano na rysunkach.
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Stwierdzono znaczny zakres wymiany fynkdw na fynki wapienno-cementowe |
cemenfowe.

Inaczny procent detali architekionicznych zosiat wymieniony wspotczesnie 1 w i
potowie XX w. Dotyczy to obramieh okien, czesci detali gzymsu koronujgcego.
Stwierdzono wystepowanie pierwotnych fynkow.

Naprawy detali wykonano na skutek zniszczen wojennych.

Okreslono pierwotng kolorystyke obiektu.

Pierwszym kolorem scian elewacii jest kolor szary. Detal architektoniczny byt w tym
czasie bielony posiadat kolor lekko ztamanej bieli.

Ornament na tympanonie posiadat kolor naturalny czerwonej ceramiki, tarcze
herbowe byly malowane w kolorach zgodnych z herbarzem.

Prawdopodobnie jest to kolorystyka pierwotna.

Stolarka drzwiowa sqgdzge po zachowanych okuciach prawdopodobnie wykonane
podczas remontu prowadzonego przez PKI na podstawie wczedniejszych XIX
wiecznych.

Drzwi malowane na kolor czerwono brgzowy, nie stwierdzono wczedniejszych warstw

barwnych.

Pierwotny kolor elewacii

Pierwotny kolor detdli

10. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Przeprowadzone badania elewacji prowadzg do wysunigcia nastepujgcych
whioskow:
1. Wskazane jest przywrdcenie pierwotnej kolorystyki obiektu.
Pierwotny kolor scian- kolor jasnoszary.
Sugerowana kolorystyka scian:
Kolor elewaciji kolor jasnoszary - 9592 wg wzornika KEIM ,,EXCLUSIV"
NCS S 2000-N
Pierwotny kolor detalu - kolor ztamana biel
Kolor detalu jasny — ztamana biel — 9477 wg wzornika KEIM ,,EXCLUSIV"
NCS § 0500-N
2. Ialeca sie usuniecie tynkéw cementowych i wykonanie tynkéw paro
przepuszczalnych.
3. Detale sztukatorskie nalezy oczyscié z cementowych  uzupetnien
powodujgcych ich degradacie.
4. Wskazane jest wykonanie przepony przeciwwilgociowej w celu zapobiezenia
postepujgce] degradacji muru.
5. Konieczne jest przywrécenie detalom architektonicznym pierwotnego ksztattu.
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6. Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje kamiennego wystroju elewacji zgodnie z
programem prac konserwatorskich:

o Nalezy sungé cementowe faty i uzupetnienia.

o Przeprowadzié dezynfekcje kamienia preparatem KEIM Algicid-Plus lub
alkoholowym roztworem Lichenicidy

o Wstepnie oczysci¢ detal przy uzyciu strumienia pary wodnej
wspomaganej pastq z fluorkiem amonu ( Alkutex Fasaden reiniger f-my
Remmers).

o Oczyscicé mechaniczne kamieh przy uzyciu mikropiaskarki, drobnym
scierniwem podawanym pod niewielkim cisnieniem.

o  Wykonaé¢ miejscowe wzmochienie strukturalne kamienia preparatem KSE
300 lub KSE 300E.

o Wykona¢ fleki z kamienia - piaskowca, ewentualnie wykonac
uzupetnienia z masy mineralnej np. F-my KEIM Restauro®-Giess o
strukturze identycznej jak kamien oryginalny lub masy mineraine
wykonanej z wapna gaszonego, cementu portlandzkiego oraz kruszywa
kwarcowego o uziarnieniu identycznym jak wystepujgce w kamieniu
oryginalnym.

o Wykona¢ scalenie kolorystyczne uzupetnien z kamieniem oryginalnym
laserunkiem z farby mineralnej.

7. Nalezy przeprowadzié konserwacje ceramicznych detali tympanonu oraz
przywrdcié pierwotng kolorystyke tarcz herbowych w odniesieniu do herbarza.
e Detal nalezy oczysci¢ z wtérnych uzupetnien
¢ Uzupetnienia detali ceramicznych nalezy wykonac¢ stosujgc mineralne kity o
wypetniaczu i spoiwie dobranym kolorystycznie, fakturalnie i wytrzymatosciowo
do struktury oryginalnej ceramiki.
o  Wykonaé rekonstrukcje warstwy malarskie] w oparciv o zachowane §lady
koloru oraz kolorystyke na podstawie herbarza.
e Prace przy konserwacji dekoracji ceramicznej tympanonu nalezy zlecic
konserwatorowi dziet sztuki.

8. Proponuije sie wykonanie konserwaciji stolarki drzwiowej, kolor drzwi wejsciowych
do ustalenia na etapie projektowania, w nawigzaniu do charakteru budowli.
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TABLICA STRATYGRAFICZNA NR VIII
ODKRYWKA BADAWCZA NR 2/EP}

ELEWACJA POLNOCNA

[
|2 i, 3
B 59 ¢ 1
22 OZNACZENIE GRAFICZNE 23 2 OKRESLENIE WARSTW BE
S 25 B 2=
8 5 ° »
1 ///////////////// e 24 1l | KXX | Farba emulsyjna biata
2 / / // /) '/ ,/// Il | XX | Farba emulsyjna biata
3 Pobiata
| Xxvil
4 Odlew gipsowy J




BADANIA SONDAZOWE KOLORYSTYE SLEWAC Y -

PALAC JABEONOWSKICH W rOCxU

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR IX
ODKRYWKA BADAWCZA NR 3/EPt

ELEWACJA POLNOCNA

© @
| E‘g gg g g
W g’ d 1) g’ g - EE
£3 OZNACZENIE GRAFICZNE g el 3 OKRESLENIE WARSTW 8 g
=2 2 4 2
o (5]
: ///////////////////////// KKK | P oy i
2 ///// //// //// /// I XX Farba emulsyjna biata
3 o G o. Q Q o Zaprawa wapienna niejedorodna/
ORTEN R 11 xvil wole oczka odlew gipsowy
4 ‘ e '* i H q i i H ¥ Cegla - mur ceglany
5




BADANIA SONDAZOWE KEOLORYSTYE) ELEWAC )
PALAC JABLONOWSEKICH W EOCxL

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR X
ODKRYWKA BADAWCZA NR 4/EPt

TYMPANON - KORONA

OZNACZENIE GRAFICZNE OKRESLENIE WARSTW

Warstwy
technologiczne
Grubos¢ warstw
W mm

Warstwy
chrenologiczne
Datowanie

KXX | Farba bordowo- fioletowa

XVl | Glina wypalana - biskwit




BADANIA SONDAZOWE KOLOSYSTYR ELEWAC S

PALAC JABEONOWSKICH W £OCxU

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR X|

ODKRYWKA BADAWCZA NR 5/EP}

TYMPANON - HERB (STRONA PRAWA)

g g OZNACZENIE GRAFICZNE »2 % OKRESLENIE WARSTW BE
1** //////////////////?}; ,//,5""’ Farba srebrna - strzata
2 ////////////// /////////;’% Farba rézowa - tlo
3 / f’/ /4 1| XX | Farba szara
4 Pobiata
5 Zacierka cementowa
T[ I | XVIl | Glina wypalana czerwona - biskwit
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BADANIA SONDAZOWE KOLORYSTYKI ELEWACII -

PALAC JABLONOWSKICH W KOCKU

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XIlI

ODKRYWKA BADAWCZA NR 5/EPt

TYMPANON - HERB (STRONA LEWA)

2 2
3 § e ;
S'a E B ® . Se
°2 OZNACZENIE GRAFICZNE 2 2 OKRESLENIE WARSTW RE
2= S5 = 5%
%} = (] =
2 G o
1 7 //5/ I Farba biekitna / szarobigkitna
/ '/ LSS /
5 ' | XX
7, Zacierka r6zowa
3 Farba ciemna
4 [ | XVIl | Pobiata (krzyz)
5 Glina wypalana czerwona - biskwit

Podkowa i strzata ulepione z zaprawy rézowej ( wtorne)




Warstwy N

technologiczne
Warstwy
chronologiczne
Datowanie
Grubosé warstw
w mm

%

(=

1

B SR s

Zaprawa rézowa

1| Xvil

Glina wypalana czerwona - biskwit

N
BADANIA SONDAZOWE KOLORYSTYKI ELEWACJI
PALAC JABLONOWSKICH W KOCKU
TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XiIll
ODKRYWKA BADAWCZA NR 6/EP}
DEKORACJE
" 'Y , ; ::‘." 7‘ l' o
£ OZNACZENIE GRAFICZNE . | OKRESLENIE WARSTW
| 4 /////////// // / / ' Farba rozowa
// //// //////// // / Farba ciemnorézowa
i
1




BADANIA SONDAZOWE KOLORYSTYKI ELEWACJI :

PALAC JABLONOWSKICH W KOCKU

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XIV

ODKRYWKA BADAWCZA NR 7/EP}

TYMPANON - TLO

§ ié OZNACZENIE GRAFICZNE § ;§§ g OKRESLENIE WARSTW :éfg
] % e

2 W//////// V | XX | Farba emulsyjna biaia

3 ////////////////////////// il Farl.)a kremo.Wa -

5 /////////////// 1] XX | Farba bezowa

6 /////O/ W 1| XX | Farba 'r620w*a. intens:v::awa
T | — WLEIL—LTJL i i B




BADANIA SONDAYOWE KOLOPYSTVI ELEWAC S -
PALAC MASHONDWRILS W EDCxL

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XV
ODKRYWKA BADAWCZA NR 57!

OZNACZENIE GRAFICZNE OKRESLENIE WARSTW

Warstwy
technologiczne
Warstwy
chronologiczne
Datowanie
Grubosé warstw
wmm

N
=

Farba emulsyjna biata

Farba emulsyjna biata

Farba rézowa

%% %

N

1 XX cina




BADANIA SONDAIOWE COLORYSTYO SEWACS

PALALC JASROMNOWIICH W LDCxy

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XVI
ODKRYWKA BADAWCZA N2 ¥ER

§ S|  OZNACZENIE GRAFICZNE 5 . 3 OKRESLENIE WARSTW % :
= 5 ©
H g ° 5
1 ///////////////WZ%/ I} XX | Farba emulsyjna biata
2 7 _ 7 /// Il | XX | Farba emulsyjna biata
R e LLLL T -
4 Gips




BADA A

ACH

PALAC IABRCNOWSKICH W EOCxU

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XVII
ODKRYWKA BADAWCZA NR 10EP!

TYMPANON

2 2
gg §% = g
1)

% 2 OZNACZENIE GRAFICZNE S 3 OKRESLENIE WARSTW B g
== 25 = E£=
8 5 G

7777777777777,
1 % ///// // 7/, ,/’ ”// ,} /fj/// // Ill| XX | Farba emulsyjna biata
77777, o .
2 / / 4 //{ / XX | Zacierka cementowa
3 5 Zaprawa wapienno-piaskowa nejednorodna
: XVl
4 ¢ Cegta




BADANIA SONDAJOWE COLOPYSTYE) EEWACS
PALAC JABRONOWSKICH W EOCKL

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XVIiI
ODKRYWKA BADAWCZA NR 11/EP1

o @
o™ ) D
BS |  OZNACZENIE GRAFICZNE |85 2 OKRESLENIE WARSTW -
SE S5 ® -
: K :
////
1 /////// ) H;/’/ Farba emulsyjna biata
4 Vi // /Y / f/ // Vv XX
2 tata cementowa
3 ; IV| XX | Zacierka cementowa
4 ///// / ///’/ ’/’//// Farba ugrowa
: i | XX
5§ i Pobiata
6 Il| XX | Pobiata szaro-bezowa
7 Pobiata biato-bezowa
8 I | XVIIl | zaprawa wapienno-piaskowa
I i i -
O T T T T ol




SADANIA SONDAIOWE COLORPYSTYE) 5w AC )
PALAC JABRONOWSKICH W EOCKL

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XIX
ODKRYWKA BADAWCZA NR 12ER

g @
©
@ 2
g % OZNACZENIE GRAFICZNE o % g OKRESLENIE WARSTW % E
= £ 25 & 5%
5 2l o 2
Q@ G a
1 ///// ,_} / 7 Farba emulsyjna biata
Vi L V| XX
2 Lata cementowa
5 v Zacierka cementowa
4 Farba ugrowa
5 Pobiala
6 XIX | Pobiata szaro-bezowa
& Paobiata biato-bezowa
8 XVIII | Zaprawa wapienno-piaskowa
9 Cegla




BADANIA SONDAZOWE KOLORYSTYKI ELEWACI :

PALAC JABLONOWSKICH W KOCKU

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XX
ODKRYWKA BADAWCZA NR 13/EPt

] @

c E @ 2
E g’ g 'g’ § : § £
ﬁg -3 OZNACZENIE GRAFICZNE . % g OKRESLENIE WARSTW B E
= 28 3 -

2 6 a

1 Il | XX | Farba emulsyjna biata
2 [l | XX | Farba emulsyjna biata
3 I | XX | Gips




BADANIA SONDAZOWE KOLORYSTYKI ELEWACJ! :
PALAC JABLONOWSKICH W KOCKU

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XXI
ODKRYWKA BADAWCZA NR 14/EP}

b ‘ g'

N Il Nl @ %
g k=) ‘g B 5 : g £
22 OZNACZENIE GRAFICZNE 23l 2 OKRESLENIE WARSTW L E
SE 25 8 gz

G 2 o ]

9 G 1]

Farba emulsyjna biata

LSS LSS S I IFSTTT : .
W 2 M Farba emulsyjna biata
AT ITrririiiisiiiinig.

W N =
IR X

Gips




BADANIA SONDAJOWE KOLORYSTYR) BLEWAC S

PALAC JABHONOWSKICH W EOCxU

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XXII
ODKRYWKA BADAWCZA NR 15/EP

g @

y 5 2 8
5 > E = . e
g 2 OZNACZENIE GRAFICZNE no % OKRESLENIE WARSTW B E
== S5 ® £F

§ £ 3 :

1 XX | Farba emulsyjna biata
2 XX | Faba emulsyjna biata
3 XX | Zacierka cementowa
4 Pobiata

XIX
D Gips
6 XVl | cegta - mur ceglany




TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XXIII
ODKRYWKA BADAWCZA NR 15/EP!

- -
4
T, o PN
- "'b‘ - S .

———
v | o
k=) 2D © . g
22 | OZNACZENIE GRAFICZNE |2 = z OKRESLENIE WARSTW 8 E
g c | |£ 5| ® £%
-E iy [a)] 2
2 5 o
1} Farba emulsyjna biata
—— XX
2 Farba emulsyjna biata
3 XX | Zacierka cementowa
| 4 | - Farba kremowa
i f
| S | Farba bezowa
i —E I B
| 6 XIX | Pobiata szara
} 7 Zaprawa wapienno-piaskowa niejednorodna
] Xvill
| 8 ==tz Cegla
- OO NN NN N {1 9




BADANIA SONDAJOWE KOQLORYSTYE) SEWAC S
PALAC JABLONOWSKICH W KOCKU

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XXIV
ODKRYWKA BADAWCZA NR 17/EP!

B +8 t | ;
52| OZNACZENIE GRAFICZNE |23 3 OKRESLENIE WARSTW SE
= % 5 5 FE

2 5 &

1 /"//2)7/ //// ,{'5/ ,,”, //:'/,///'/;ZZ ) I" ” il emulsyjna biata

2 : EHRI tata cementowa

3 ///////////// W/ Il XIX | Farba wapienna szara

4 ///////// /// /; W Farba wapienna kremowa

S _, I | XVIll | Zaprawa wapienno-piaskowa niejednorodna

6

Cegta




BADANIA SONDATOWE KOLORYSTYEI ELEWACH -
PALAC JABLONOWSKICH W KOCXU

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XXV
ODKRYWKA BADAWCZA NR 18/EPi

B [ [ |

5 § e 5
‘gg’ OZNACZENIE GRAFICZNE %-? 2 OKRESLENIE WARSTW =
2 °f 2 :

1 / /77// % / / // ///// | XX | Farba emulsyjna biata

2 7, /// / ///////// ////// Il | XX | Farbawapienna szara

3 /7/ /////////////////////// Farba wapienna kremowa
' G 13- .o | | XVIIl | Zaprawa wapienno-piaskowa niejednorodna
T : . H —H E H cepg;a p




BADANI SONDATOWE KOLORYSTYRI S EWACH
PARLALC JABTOMNOWSKICH W KOCEKU

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XXVI
ODKRYWKA BADAWCZA NR 19/EP

o 0]
g R e g
) 25 & e
g 2 OZNACZENIE GRAFICZNE 23 H OKRESLENIE WARSTW RE
S £ 25 = EE
£ G =
1 [ ) 77/ ,' ,‘-' 710 Il | xx | Farbaemulsyjna biata
3 v/ ; / , / // / Il | XIX | Farbawapienna szara
3 V////, /f.{ 777 ,/ 4 //////// Farba wapienna kremowa
4 t 2 : 1 1 | XVIIl | Zaprawa wapienno-piaskowa niejednorcdna N
- i i i
SO o A S N N Cegla |




BADANIA SONDAZOWE KOLORYSTYKI ELEWACJL :
PALAC JABLONOWSKICH W KOCKU

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XXVII
ODKRYWKA BADAWCZA NR 20/EP}

gg OZNACZENIE GRAFICZNE %g § OKRESLENIE WARSTW .g E
1*‘ W//////W Il | xx | Farba emulsyjna biata

Y ///////////////////////// Il | XX | Farba wapienna szara
k. B




BADANIA SONDAZOWE KOLORYSTYKI ELEWAC!

PALAC JABLONOWSKICH W KOCKU

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XXIX

ODKRYWKA BADAWCZA NR 21/EP}
SCIANA

o | o
§ CH e 2
L % OZNACZENIE GRAFICZNE 22 % OKRESLENIE WARSTW B8 E
SE 25| ® gz
[] = (&) =
o S 2
1 W iy, / /’/, // Farba emulsyjna biala
' V| XX
2 i : Zacierka cementowa
L
3 /// // ////‘,»’xf// /%// ////? IV| XX | Farbaszara
/7 Ao i 77/
I Farba kremowa
4,.///////"///////“”)« B
5 3 Zacierka wapienno-piaskowa
6 Il | XIX | Pobiata zotta
7 Farba wrzosowo- zielonkawa
| | XX
8 Pobiata




BADANIA SONDAZOWE KOLORYSTYKI ELEWACJI :
PALAC JABLONOWSKICH W KOCKU

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XXX
ODKRYWKA BADAWCZA NR 22/EP

] :
| §-§ EE = %
o)
£S5  oznAczENEGRAFICZNE (BS| 2 OKRESLENIE WARSTW FE
£ ES | £°
o = a] 1G]
& &

/ ///// 7///// /7/// % vl x Farba emulsyjna biata

_____ Zacierka cementowa

/ // // . IV | XX | Farbaszara

///////////////////////// T

Farba kremowa

LR 11 | XIX | Zaprawa wapienno-piaskowa niejednorodna | 20

N oy bW

| | XVIll | Cegla




BADANIA SONDAZOWE KOLORYSTYKI ELEWACI :
PALAC JABYONOWSKICH W KOCKU

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XXXI
ODKRYWKA BADAWCZA NR 23/EP

= - z
% % OZNACZENIE GRAFICZNE gé’ § OKRESLENIE WARSTW HE:
- 25 s _‘% z

8 £ 8

& //////////////7////////// | Farba emulsyjna biata

2 i Ehat Zacierka cementowa

3 / ///// /// / //////// | XX | Farba kremowa

4 ////////////////////////// i | Zacierka wapienno-piaskowa

) : Farba wrzosowa

6 Pobiata bezowa

7 Apiiasa | XVl | Zaprawa wapienno-piaskowa niejednorodna | 20
o P e e i Cegta




BADANIA SONDAZOWE KOLORYSTYKI ELEWACJ! :

PALAC JABLONOWSKICH W KOCKU

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XXXI|
ODKRYWKA BADAWCZA NR 24/EP}

g% OZNACZENIE GRAFICZNE gg § OKRESLENIE WARSTW § g
1 /////////////// ////////// | g Farba emulsyjna biata

2 SE _‘_ Zacierka cementowa

3 ////// // //////// / IV| XX | Farbaszara

4 (//////////////////////% ml xx Farba ugier

S [ i Farba kremowa

6 1 | XIX | Zaprawa wapienno-piaskowa niejednorodna | 20
7 | o ]L”'F] E“ il T - mi || XVl | Cegta




BADANIA SONDAZOWE KOLORYSTYKI ELEWACJI :
PALAC JABLONOWSKICH W KOCKU

TABLICA STRATYGRAFICZNA NR XXXIII
ODKRYWKA BADAWCZA NR 25/EP}

gé 5 £ £
58| OZNACZENIE GRAFICZNE ’gig” 2 OKRESLENIE WARSTW § £
= % ES g S g &
1 / W i Farba emulsyjna biata
QRS i S Zacierka cementowa
5 / //////////////////////// / Farba szara- $ciana/ kremowa - detal
4 : cr (5, ﬂm’ E’Q-ID-_ 2y 0 s Zaprawa wapienno-piaskowa niejednoredna | 20
5 -. Cegla




BADANIA SONDAZOWE KOLORYSTYKI ELEWACJL : 9
PALAC JABLONOWSKICH W KOCKU

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Spis zawarto$ci dokumentacji rysunkowei:

Rys. nr. 1 — Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja
Potudniowa. Miejsca wykonania odkrywek badawczych. Wyk. M. Podgodrska-
Makal. 2012

Rys. nr. 2 — Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacija
pdtnocna. Miejsca wykonania odkrywek badawczych. Wyk. M. Podgorska-
Makal. 2012
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BADANIA SONDAZOWE KOLORYSTYKI ELEWACJI : 10
PALAC JABLONOWSKICH W KOCKU

SPIS DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ

Fol. nr. 1 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Potudniowa.
Widok ogdlny. Wyk. M. Podgdrska-Makal. 2012

Fot. nr. 2 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Potudniowa.
Miejsca wykonania odkrywek badawczych. Wyk. M. Podgdrska-Makal. 2012

Fot. nr. 3 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Potudniowa.
Balkon. Wyk. M. Podgdrska-Makal. 2012

Fot. nr. 4 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Potudniowa.
Balkon - Fragment. Stan zachowania filaréw. Wyk. M. Podgérska-Makal. 2012

Fot. nr. 5 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Potudniowa.
Widoczne specherzenia tynku. Wyk. M. Podgdrska-Makal. 2012

Fot. nr. 6 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Wschodnia.
Widok ogdiny. Wyk. M. Podgérska-Makal. 2012.

Fot. nr. 7 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Wschodnia.
Fragment. Wyk. M. Podgérska-Makal. 2012.

Fot. nr. 8 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Pétnocna. Widok
ogolny. Wyk. M. Podgérska-Makal, 2012.

Fot. nr. 2 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Pétnocna. Widok
portyku kolumnowego - widok tympanonu. Wyk. M. Podgérska-Makal

2012.

Fot. nr. 10 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Pétnocna.
Widok portyku kolumnowego — widok tympanonu. Wyk. M. Podgdrska-Makal. 2012.

Fot. nr. 11 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1. Patac Jabtonowskich. Elewacja Pétnocna.
Widok portyku kolumnowego - fragment. Wyk. M. Podgérska-Makal. 2012.

Fot. nr. 12 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1. Patac Jabfonowskich. Elewacja Pétnocna .
Widok portyku kolumnowego - fragment z widocznymi gifowicami kolumn. Wyk. M.
Podgdrska-Makal. 2012.

Fot. nr. 13 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacija Pétnocna .
Widok portyku kolumnowego - fragment z widoczng gtowicg kolumny. Wyk. M.
Podgdrska-Makal. 2012.

Fot. nr. 14 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Pétnocna.
Gtlowica kolumny portyku. Wyk. M. Podgérska-Makal. 2012.

Fot. nr. 15 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Pétnocna.
Korona na portyku frontowym, elewacja pétnhocna. Wyk. M. Podgérska-Makal. 2012

Fot. nr. 16 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Pétnocna. Herb
na portyku frontowym, elewacja pétnocna. Widok ogdlny. Wyk., M. Podgérska-Makal.
2012

Fot. nr. 17 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Pétnocna. Herb
na portyku frontowym, elewacja pétnocna. Fragment. Widoczny stan zachowania
detalu. Wyk. M. Podgdrska-Makal. 2012

Fot. nr. 18 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Pétnocna. Herb
na portyku frontowym, elewacja pdinocna. Fragment. Widoczny stan zachowania
detalu. Wyk. M. Podgérska-Makal. 2012

Fot. nr. 19 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Pétnocna.
Detal na portyku frontowym, elewacja pétnocna. Fragment. Widoczny stan zachowania
detalu. Wyk. M. Podgérska-Makal. 2012

Fot. nr. 20 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1. Patac Jabtonowskich. Elewacja Pétnocna.
Detal na portyku frontowym, elewacja péinocna. Fragment. Widoczny stan zachowania
detalu. Wyk. M. Podgdrska-Makal. 2012.

Fot. nr. 21 Kock, ul. Tadeusza Koiciuszki 1. Patac Jablcnowskich. Elewacja Pétnocna.
Detal na portyku frontowym, elewacja oéinocna. Fragment. Widoczny stan zachowania
detalu. Wyk. M. Podgérska-Maka'. 2012.
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BADANIA SONDAZOWE KOLORYSTYKI ELEWACII :
PALAC JABLONOWSKICH W KOCKU

11

Fot. nr. 22 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Pétnocna.
Detal na pertyku frontowym, elewacja pétnocna. Fragment. Widoczny stan zachowania

detalu. Wyk. M. Podgdrska-Makal. 2012.
Fot. nr. 23 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich

fragment. Widoczne miejsca wykonania sond badawczych. Wyk.

2012.
Fot. nr. 24 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich

fragment. Widoczne miejsca wykonania sond badawczych. Wyk.

2012.

. Elewacja Pétnocna -
M. Podgérska-Makal.

. Elewacja Pétnocna ~
M. Podgédrska-Makal.

Fot. nr. 25 Kock, ul. Tadeusza Koiciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Pétnocna —

fragment. Widoczne miejsca wykonania sond badawczych. Wyk.

2012.

M. Podgérska-Makal.

Fot. nr. 26 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Pétnocna —

fragment. Widoczne miejsca wykonania sond badawczych. Wyk.

2012,
Fot. nr. 27 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich
drzwi wejsciowe. Wyk. M. Podgdrska-Makal. 2012.

M. Podgédrska-Makal.

. Elewacja Pétnocna -~

Fot. nr. 28 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Pétnocna. Drzwi

wejsciowe - fragment stolarki. Wyk. M. Podgérska-Makal. 2012.

11



» e — e - R
EEQLOSYSIYKI BEEWAC
9. 2! el o

JOW
JABLS

—
-
— J

NDA

A SO

BADANI

—~—
X 5
—

=B s B 1

SKIC

ONOW

PALA

\

\ /ﬂ,--

\

/III

A\

|

e

pass

50 ROsSOUSTx)
S

oceu

Widok ogoiny. Wyk. M. Podgorsko-Maokol

Fot. nr. 1 Kock. ul.

'3

—
-

Fot. nr. 2 Ko
Miejsca wyk

0

~ry
~



Fot. nr. 3 Kock
Balkon. Wyk. M.

-

8]
0
i
18
2
)
[ TP
o e
0
)
e O
UL
T
"
£ O
i)
v .
N
LI & |
cC 8
-_-
-,-
(&)
1
0
[ ]
(R}
O
M
"* (8]
0 H

,
(1]

_n_ v
A\
o
t

(Nt
O
5 §
C 0
O 0
[} (58]



14

WL
]




_ 15

Fot. nr. 7 Kock, ul OSCiS Poloc Jablono ch. Blewacja Wschodnia
Fragment. Wyk. M. okl 2012
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BADANIA SONDAJOWE LDLORYSTYY BLEWACH - 16
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PALAC JABHONOWSEICH W XOCxU

Fot. nr. 9 Kock. ul. Tadeusza Kosciusaki 1. Poloc Jablonowskich. Bewocio Poinocna. Widok
portyku kolumnowego — widok fympanonu. Wyk. M. Podgorsko-Mokal
2012.
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Fot. nr. 11 Kock. ul. Tadeusao Kosciusi 1. Posoc

Widok portyku kolumnowego - rogment

wacja Ponocna .

w dok DOrfiviy tohurrmowege - Togment 1 wadocTy GRowWicam kolumn. Wyk. M.
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BADAN = YR B EWACH - 13

PALAC JABHOMNOWSKICH W EOCxU

Fot. nr. 13 Kock. ul. Todeusaa Koiciusi 1. Pokoc Jablonowskich. Bewaocia Péinocna.

Widok poriyku kolumnowego - fogmen® z widocang glowicg kolumny. Wyk. M.
Podgorska-Makal. 2012

Fol. nr. 14 Kock. ul Todeusas foscuas Pofor Joteorowsic™. Sewoca Pomocna.
Glowica kolumny poriylu. Wt M. Foogomeo-saoea. 60
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BADANIA SONDAJOWE EOLORYSIYX) ELEWAC ) - 19
PALAC JABIOMNOWSICH W EOCxU
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Fot. nr. 15 Kock. ul. Tadeusao Koichssii |, Poloc Jobéonowsiich. Bewacio
Korona na poriyku fronfowym. elewocio poinocno. Wk, M. Podgorsko-Mokal. 2012

Fot. rr. 14 Kock. Ul Todewuo fosouscs Sokoc Jobdonowsioch. Elewacia Pomocna. Herb
na poriyty Sonfowym sewooo pomocna. Wiook ogoiny. Wyk. M. Podgorska-Makal.
sl
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Fot. nr. 17 Kock. ul. Todeusao Koiciusid |, Poloc Joblonowskich. Bewoco PFofnocna. Herb
na poriyku froniowym. elewocic pdnocno frogment. Widoczy s'an zochowania
detalu. Wyk. M. Podgarsko-Mokal 2012

Fot. rr. 18 Kock. ul Todeusas foscussd | Pofoc Jablonowskich. Bewacia Pomocna. Herb
NG POfysyu TOMDeY™, &SwOOC DOTOChC frfogment ViOOCTYy STaN ZaCnowania
= i Blrariiras = =

detalu. Wyt M. Poogomso-Maceal 2077

20



BADANIA SONDAJOWE EOLORYSTYX ELEWAC : 21
PALAC JABHOMNOWSICH W KOCxU

-

-

Fol. nr. 19 Kock. ul Tadeusao Koscisahi 1. Poloc Jablonowskich. Bewoc)
Detal na poriyku fronfowym. elewacic poinocna. Frogment. Widoczy s'on
detalu. Wyk. M. Podgarsko-Mokal 2012

Fol. nr. 20 Kock, Ul Tooewus=o fosciuss Posoc Jablonowskich. Elewacja Pétnocna.
Detal na poriyty Sonfoey™,. ssswocic pofmocna. Frogment. Widocy stan zachowania
deiaiu. Wyk. M Fodgorsko-Mora 0717



BADANIA SONDAJOWE EDLORYSTYX) ELEWAC I : ¥
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PALAC JABLONOWSKICH W KOCxU

Fot. nr. 21 Kock. ul. Tadeusan Koscissti 1. Poloc Jablonowskich. Sewocic Pdinocna
Detal na poriyku fronfowym,. elewocic poinocna. Frogment. Widocany sian zochowania
detalu. Wyk. M. Podgorsko- Mokl 2012

Fot. nr. 22 Kock. ul. Tadeusaa Kosciuszki 1. Paloc Jabtonowskich. Elewacja Pétnocna.
Detal na poriyku frontowym. elewocic pdénocna. Fragment. Widoczny stan zachowania
detalu. Wyk. M. Podgorska-M 2

@
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BADANIA DATOWE EOLORYSTYX] BELEWAC I - 23

PALAC JABLONOWSKICH W KOCKLU

Fot. nr. 23 Kock. Ul Todeusao Koichski 1. Poloc Jobdonowskich. Bewocia Poinocna -
fragmeni. Widoczne miesco wytononic sond bodowczych,. Wyk. M. Poogorsko-Maokdal.
2012,

Fof. rr. 24 fock. Wl Todeuseo foscius | Poloc Jablonowskich. Bewacja Pétnocna -
Fogment Wicocze meesco wytononic sond bodawczych. Wyk. M. Podgorska-Makal.

L)
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Fot. nr. 25 Kock adeusg §
fragment. Widoczne miesca w
2012.

-

Fot. nr. 26 Kock. Ul Tadeusao Kosciuski 1. Patac Jabltonowskich. Elewacja Pétnocna -
frogment. Widocane miesco wykonania sond badawczych. Wyk. M. Podgorska-Makal.
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Fotf. nr. 27 Kock. ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Pétnocna -
drzwi wejsciowe. Wyk. M. Podgdrska-Makal. 2012.

Fot. nr. 28 Kock, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Patac Jabtonowskich. Elewacja Pétnocna. Drzwi
wejsciowe — fragment stolarki. Wyk. M. Podgérska-Makal. 2012.



