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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU

1.1.Przedmiot opracowania:

Badania konserwatorskie korytarzy parteru, I pigtra i klatek schodowych budynku gtéwnego

dawnego zamku w Lubsku.

1.2. Podstawa opracowania

1.

Zlecenie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Zielonej Gorze, ul .Kopernika
1, Zielona Goéra z dnia 12.07.2018

2. Bibliografia i zrodta:

&

Przewodnik po zabytkach wojewddztwa lubuskiego. Tom Il Krzysztof Garbacz,
Agencja Wydawnicza ,,PDN” Zielona Gora 2012

Biata Karta Zabytku.

Badania odkrywkowe prowadzone w dostgpnych miejscach, analiza technicznej
budowy obiektu

Kwerenda archiwalna, analiza zrédet archiwalnych

Dokumentacja fotograficzna

1.3. Dane identyfikacyjne obiektu:

Budynek zamku (bez budynku bramnego), wpisany do rejestru zabytkow pod nr 315 z
2.05.1961

1.4. Dane inwestora

Dom Pomocy Spotecznej
Ul. Zamkowa 27
68-300 Lubsko

1.5. Lokalizacja inwestycji:
Ul. Zamkowa 27
68-300 Lubsko

1.6. Opracowanie:

mgr Natalia Pawlowska — dyplomowany konserwator zabytkow, nr dyplomu

1400/122652/2008 UMK Torun

mgr Matgorzata Rzepecka — mgr sztuki, badacz architektury historycznej, nr dyplomu 16507

Politechnika Krakowska



1. HISTORIA OBIEKTU

W miejscu obecnej budowli prawdopodobnie istnial w sredniowieczu grodek rycerski,
ktory przeksztatcony zostat wczasach pdzniejszych w zamek. Mogt istnie¢ on juz w czasie,
kiedy wiascicielem miasta byt réod Sumervelt. W 1321 roku wojt Niklos von der Hende,
zwerbowany do organizowania obrony miasta, jako uposazenie otrzymat zamek za 20 gr.
czynszu rocznie. W 1411 Wactaw IV zastawit Hansowi von Biberstein zamek 1 miasto za 200
kop groszy praskich. W 1433 roku panem na zamku byt r6d Rothenbergow, a w 1543 réd
Packow. Pierwsza udokumentowana wzmianka na temat zamku pochodzi z roku 1588 kiedy
to wraz z miastem zostat wlasno$cig rodu von Kottwitz. Prawdopodobnie w latach 80-tych X VI
wieku zamek zostat rozbudowany o potnocng cz¢$¢ i budynek bramny z przejazdem, tworzac
rezydencje w duchu renesansu $laskiego. Rod von Kottwitz pozostawat wlascicielem zamku az
do XVIII wieku. Kolejny wtasciciel Fryderyk Zygmunt von Bredow przeprowadzit
przebudowe zamku ok. roku 1739, nadajac mu barokowy charakter. Przebudowa obejmowata
miedzy innymi wiez¢ zamkowg i zwienczenie jej oS§mioboczng latarnig. Zatozono w tym czasie
rowniez park zamkowy. W wieku XIX zamek nalezat do rodziny von Beerfelde.! W wieku X1X
1 XX przeprowadzono kolejne przebudowy, zacierajac czgsciowo cechy stylowe obiektu. Z
okresu $redniowiecza zachowalo si¢ przyziemie wiezy i fragment zachodniej $ciany zamku. Po
IT wojnie swiatowej zamek pehit funkcje szpitala dla wojsk radzieckich. W latach 1951-1955
miescit si¢ tu Dom Dziecka. W 1957 roku przeprowadzono remont kapitalny obiektu i
przeznaczono go na Dom Pomocy Spotecznej.

W XX wieku przeprowadzono szereg remontow obiektu:

1957 — remont kapitalny obiektu

1976 — pomalowano elewacje

Lata 90-te XX wieku — zlikwidowano mur pelny wydzielajacy teren zamku od ul. Zamkowe;.
Na podworze gospodarcze wprowadzono garaze i inne budynku gospodarcze.

1990- wieze pokryto blachg miedziang i zbudowano szyb dzwigu przy wiezy

1995 — wymiana siedmiu okien w elewacji zachodniej i trzech w elewacji poludniowej

1996 — zlikwidowano przeszklone zadaszenia, przebudowano gtowna klatke schodowa dodajac
przednig cze$¢ schodow

1998 — wykonano przylacze gazowe, zmodernizowano instalacje, przebudowano taras i

1 Przewodnik po zabytkach wojewddztwa lubuskiego. Tom 1I”, autor Krzysztof Garbacz, Agencja Wydawnicza
,PDN”, Zielona Géra 2012
2 Biata Karta Zabytku, Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw



kom]ll. OPIS
OBIEKTU

Budynek na rzucie litery ,,L”” sktadajacej si¢ z dwoch prostokatéw ustawionych do siebie
pod katem prostym. Dobudowki na rzucie prostokatow przylegaja dodatkowo od strony
zachodniej. Bryla budynku jest rozcztonkowana, sklada si¢ z budynku gléwnego,
trzykondygnacyjnego, zamknigtego dachem trojspadowym i skrzydta dwukondygnacyjnego o
takim samym dachu. Migdzy tymi cze$ciami znajduje si¢ budynek zamknigty Scigtym
ostrostupem i zwienczony metalowa azurowg barierkg. Od strony poinocno-zachodniej
zlokalizowana zostala wieza gorujaca nad dachem zamku. Przy wiezy znajduje si¢
dwukondygnacyjna wspotczesna dobudowka zamknigta tarasem. Na tarasie w czesci poéinocne;j
znajduje si¢ mata dobudowka o ptaskim dachu. Po poludniowej stronie dwukondygnacyjnej
dobudowy zostat zlokalizowany wieloboczny szyb dzwigu, a migdzy nimi parterowa
dobudéwka zamknigta dachem trdjspadowym. Przy szybie, po jego potudniowej stronie
znajduje si¢ trojkondygnacyjny zryzalitowany budynek o ptaskim dachu w ryzalicie
jednoosiowym, a w czgsci poéinocnej budynek o dachu dwuspadowym. Obok ,po potudniowe;j
stronie bryta trojkondygnacyjnego budynku o trojspadowym dachu. Przed dwoma ostatnimi

budynkami jednokondygnacyjny budynek zamknigty tarasem.

WNETRZA

PARTER

KORYTARZ nr |

Korytarz nr | jest potozony w obrgbie dawnego holu zamkowego. Ma ksztalt liter ,,L” i jest
usytuowany na osi wschod-zachdd. Po stronie wschodniej znajduje si¢ dawne wejscie gtowne
do budynku. Sciane wschodnia zajmuja dwa potkoliscie zwienczone duze otwory — jeden
drzwiowy, drugi okienny. Sciana po stronie potnocnej pomieszczenia jest wtorna, wykonana z
plyt gipsowo-kartonowych, zabudowujacych wtornie wykonang klatke schodowa. W tej Scianie
znajduje si¢ prostokatny, wspotczesnie wykonany otwor drzwiowy. W $cianie potudniowej
znajduje si¢ potkoliscie zwienczony otwdr wejsciowy, prowadzacy do korytarza nr II. Obok
przej$cia znajduje si¢ nisza, roOwniez zwienczona potkoliscie. Krawedzie zarowno niszy, jak 1
przejscia, zostaty wykonczone ptytkami klinkierowymi wspotczesnymi. W §cianie zachodniej
znajduje si¢ przejscie do pomocniczego korytarzyka, prowadzacego do windy. W obrgbie
korytarza nr I brak wystroju sztukatorskiego. Sciany i sufity gtadkie, malowane wspotczesnie

na kolor zielono-zotty.



KORYTARZ nr 1l

Korytarz usytuowany na osi pétnoc — potudnie, wykonany wspotczesnie, tj. w II polowie XX
wieku, wydzielony z wczes$niejszych patacowych przechodnich pomieszczen. Dos¢ waski, o
ksztalcie wydtuzonego prostokata. W Scianach wschodniej i zachodniej zostaty zlokalizowane
prostokatne otwory drzwiowe prowadzace do pomieszczen. W S$cianach poéinocnej i
poludniowej usytuowane zostaly przejscia do pozostatych korytarzy i holi.

Sciany i sufity gladkie, pomalowane wspoltczesnie na kolory zielony i zotty. Brak dekoracji

sztukatorskiej.

KORYTARZ nr 111

Korytarz nr III usytuowany zostal po stronie poludniowej korpusu dawnego zamku. Obecnie
pelni rolg holu glownego. W czgsci zachodniej Sciany poludniowej jest integralnie potaczony z
gléwng klatka schodowa. W czeéci wschodniej Sciany potudniowej znajduje si¢ przejscie do
korytarza nr IV. W $cianie wschodniej zlokalizowane zostalo prostokatne wejscie gldowne oraz
dwa waskie, prostokatne otwory okienne. W narozniku zachodnim $ciany pdinocnej znajduje
si¢ potkoliscie zwienczone przejscie do korytarza nr Il. W $cianie zachodniej usytuowane
zostaly drzwi do toalety. Sciany i sufity pomieszczenia gladkie, bez dekoracji sztukatorskie;,

pomalowane wspotczesnie na kolory zotty i zielony.

KORYTARZ nr IV

Korytarz o ksztalcie litery ,, T z wydtuzonymi poprzecznymi ramionami, zlokalizowany w
skrzydle poludniowym dawnego zamku, usytuowany na osi wschod-zachod. W obrgbie
korytarza znajduja sie prostokatne otwory wejsciowe do pomieszczen. Sciany i sufity gtadkie,

pomalowane wspoétczes$nie na kolory zotty i zielony. Brak dekoracji sztukatorskiej.

I PIETRO
KORYTARZ NR L.

Korytarz — hol, zlokalizowany na I pigtrze budynku po stronie poéinocnej. Hol ma ksztatt litery
,L” 1 usytuowany jest na osi wschod-zachod. Wiekszos$¢ $ciany podtnocnej zajmuje wtdrna
Sciana gipsowo-kartonowa, oddzielajgca pomieszczenie od klatki schodowej, posrodku ktorej
zlokalizowane zostato wejscie na klatke. W czg$ci wschodniej Sciany pdtnocnej usytuowane sa

drzwi do sasiadujacego pomieszczenia — otwor wejsciowy zostal umieszczony w niszy
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zwieniczonej tukiem odcinkowym. Sciane zachodnia pomieszczenia zajmuje w wigkszosci
duze, prostokatne przejscie do holu — korytarza nr LII. W $cianie poludniowej znajduje si¢
przejscie do korytarza nr LIII, ulokowane w niszy zwienczonej tukiem odcinkowym. Obok —
w stron¢ zachodnig znajduje si¢ kolejna ,,$lepa” wneka o takim samym ksztatcie. W $cianie
zachodniej, centralnie znajduje si¢ przejscie do sgsiadujacego pomieszczenia, rowniez
usytuowane we wnece, analogicznej jak pozostate. Sciany i sufity pomieszczenia gtadkie, bez

dekoracji sztukatorskiej, pomalowane wspotczes$nie na kolory z6tty i zielony.

KORYTARZ nr LI

Korytarz o rzucie kwadratu, zlokalizowany po stronie zachodniej skrzydta poéinocnego,
bezposrednio przylegajacy do korytarza — holu L.I. Prostokatne otwory okienne znajduja si¢ w
Scianach potudniowej, zachodniej 1 poéinocnej. W $cianie podtnocnej dodatkowo usutuowane
zostalo przejscie do kolejnego pomieszczenia. W $cianie zachodniej znajduje si¢ wejscie do
windy. Sciany i sufity gtadkie, bez dekoracji sztukatorskiej, pomalowane wspotczesnie na kolor

761ty z zielong lamperig.

KORYTARZ nr LI11
Niewielki korytarzyk o rzucie prostokata, wydzielony wspoélczesnie z wigkszego

pomieszczenia w czesci potnocnej skrzydta potocnego. Sciany i sufity gtadkie.

KORYTARZ nr L.IV.

Korytarz na rzucie wydtuzonego prostokata, tgczacy hol nr I.I z Holem 1. V. Usytuowany na osi
potnoc — potudnie. W $cianach wschodniej 1 zachodniej znajdujg si¢ prostokatne otwory
drzwiowe z wejSciami do pokoi. W §cianach poludniowej i pétnocnej znajduja si¢ przejsécia do
sasiednich korytarzy — holi. Sciany i sufity gladkie, bez dekoracji, pomalowane wspétczesnie

na kolor z6tty z zielong lamperia.

KORYTARZ — Hol nr 1.V

Hol o ksztalcie litery ,,L”. W cze$ci zachodniej $ciany poludniowe;j jest integralnie potaczony
z gléwng klatkg schodowa. W czesci wschodniej $ciany poludniowej znajduje si¢ przejscie do
korytarza nr I.VI. W narozniku zachodnim §ciany pdinocnej znajduje sie prostokatne przejscie
do korytarza nr LIV. Sciany i sufity pomieszczenia gladkie, bez dekoracji sztukatorskiej,

pomalowane wspoétczesnie na kolory z6lty i zielony.



KORYTARZ nr L.VI

Korytarz o ksztalcie litery ,,T” z wydtuzonymi poprzecznymi ramionami, zlokalizowany w
skrzydle poludniowym dawnego zamku, usytuowany na osi wschod-zachéd. W obrebie
korytarza znajduja si¢ prostokatne otwory wejsciowe do pomieszczen. Sciany i sufity gtadkie,

pomalowane wspotczesnie na kolory zotty i zielony. Brak dekoracji sztukatorskie;.

IV. TECHNIKA ORYGINALU

W celu ustalenia techniki oryginatlu oraz identyfikacji nawarstwien wtornych przeprowadzono
badania stratygraficzne, polegajace na wykonaniu odkrywek sondazowych oraz schodkowych

w wybranych miejscach.

Na potrzeby uporzadkowania badan korvtarze i hole poszczegolnych kondygnaciji

podzielono na cze$ci oznaczone na planie cyframi rzymskimi.

PARTER
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KORYTARZ |

Lokalizacja odkrywek:




Odkrywka nr 1 —wys. ok. 1,6 m

S PArE

1,2

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | I pot XIX | Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
w.
2 | 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
3 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor ugier
4 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - §ciana/lamperia
kolor kremowy/r6z
5 1] 1I pot. XX Gtadz gipsowa 1-2 mm
w.
6 1] 1I pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
7 11 11 pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor bialy




Odkrywka nr 2 —wys. ok. 1,5 m

1,2
3
Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | Il pot XIX = Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
w.
2 | II pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
W. . organicznym - kolor jasny bez
3 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor ugier
4 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor r6z
5 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor braz
6 \V XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor niebieski
7 VI XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor zielony
8 VIl XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - $ciana/lamperia
kolor kremowy/r6z
9 VI Il pot. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
10 VIl II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor bialy
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Odkrywka nr 3

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | II pot XIX Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
w.
2 | 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
3 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor ugier
4 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - $ciana/lamperia
kolor kremowy/r6z
5 v II pol. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
6 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty

11



Odkrywka nr 4 —wys. ok. 2,2 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | I pot XIX Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
w.
2 | 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
3 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,2 mm
organicznym - kolor ochra
4 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor ugier
5 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor biaty
6 V II pot. XX Gtadz gipsowa 1-2 mm
w.
7 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor bialty
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Odkrywka 5

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | II pot XIX Ptyta G-K 15cm
w.
2 | II pol. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
3 1] II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym — kolor cielisty
4 11 II pol. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor zotty
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Odkrywka nr 6 —wys. ok. 2 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | 1I pot XIX Plyta G-K 1,5¢cm
w.
2 | II pol. XX Gtadz gipsowa 1-2 mm
w.
3 I II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym — kolor cielisty
4 11 II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor bialty
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Odkrywka nr 7 —wys. ok. 1,3 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
| XX w.. Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
organicznym - kolor ciemny
braz
1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm

organicznym - kolor braz

1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,2 mm
organicznym - kolor ochra

v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor braz

Vv XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor biaty

7 VI II pot. XX Gtadz gipsowa 1-2 mm
w.

8 VI II pot XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor biaty

9 VIl II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
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Odkrywka nr 8 —wys. ok 2,2 m

6
Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XVIIw (?) Zaprawa wapienna 1,5 cm
2 | XVIIw (?) Pobiata 0,5 mm
3 1] 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
4 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor ugier*
5 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor ochra
6 v II pol. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
7 AV} II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
8 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty

* W warstwie wtornej widoczne sg Slady czerwieni/rézu — wystepuja jedynie w tej
odkrywce, brak widocznej ciaglosSci warstwy
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Odkrywka nr 9

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XVIIw (?) Zaprawa wapienna 1,5 cm
2 | XVIIw (?) Pobiata 0,5 mm
3 1] 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
4 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor ugier
5 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor ochra
6 \Y II pol. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
7 v 11 pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zolty
8 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor bialy

17




Odkrywka nr

10

f

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XVIw (?) Zaprawa wapienna 1,5 cm
2 | XVIIw (?) Pobiata 0,5 mm
3 1] 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
4 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor ugier
5 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor ochra
6 V II pol. XX Gtadz gipsowa 1-2 mm
w.
7 VI II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
8 VI II pol. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor zotty
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Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XVIw (?) Zaprawa wapienna 1,5 cm
2 | XVIIw (?) Pobiata 0,5 mm
3 1] 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
4 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor ugier
5 v II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
6 v II pol. XX Gtadz gipsowa 1-2 mm
w.
7 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zolty
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KORYTARZ NR 2

Lokalizacja odkrywek:
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Odkrywka nr 1 —wys. ok. 1,3 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 1 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,2 mm
organicznym - kolor ochra
3 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor biaty
4 v Il pot. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
5 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor z6tty
6 Vi II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor zotty
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Odkrywka nr 2 —wys. ok. 2 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor biaty
3 11 II pol. XX Gtadz gipsowa 1-2 mm
w.
4 11 II pol. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor zotty
5 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor z6tty
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Odkrywka nr 3v- wys. ok. 1,2 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor zolty
3 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor zielony
4 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,2 mm
organicznym - kolor ochra
5 \Y II pot. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
6 VI II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
7 VII II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zolty
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Odkrywka nr 4 —wys. ok 1,2 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 1 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,2 mm
organicznym - kolor ochra
3 ] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
organicznym - kolor biaty
4 v II pol. XX Gtadz gipsowa 1-2 mm
w.
5 v II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor zotty
6 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zolty
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Odkrywka nr 4 —wys. 2,4 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
| XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,2 mm
organicznym - kolor bialty
3 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor biaty
4 v II pot. XX Gtadz gipsowa 1-2 mm
w.
5 v II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zolty
6 \Y 1I pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
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Odkrywka nr 5 —wys. ok. 2,5 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,2 mm
organicznym - kolor bialty
3 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor biaty
4 v II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
5 V II pol. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor zotty
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Odkrywka nr 6- wys. ok. 2,5 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie OkreSlenie warstw Grubo$é
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,2 mm
organicznym - kolor biaty
3 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor biaty
4 v 11 pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
5 \Y 1I pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
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Odkrywka nr 7 —wys. ok. 1,5 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,2 mm
organicznym - kolor biaty
3 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor biaty
4 v II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
5 \V XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor biaty
6 Vi II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
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Odkrywka nr 8 —wys. ok. 1,6 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
i_ I XX W. Zaprawa cementowo-wapienna | 1,5 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,2 mm
organicznym - kolor biaty
3 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor biaty
4 v II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
5 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zolty
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KORYTARZ 111
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Odkrywka nr 1- wys. ok. 2,5 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | II pot XX Plyta G-K 1,5¢cm
w.
2 | 1I pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym — kolor zotty
3 1] 1I pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
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Odkrywka nr 2 wys. ok. 1,7m

Warstwy Oznaczenie Warstwy @ Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
0 | 11 pot XIX Mur ceglany
w.
1 1 XX w. Zaprawa cementowa 1,5cm
2 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor zotty
3 v II pot. XX Gtadz gipsowa 1-2 mm
w.
4 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
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Odkrywka nr 3 —wys. ok. 1,6 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
| 11 pot XIX Mur ceglany
w.
I XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 15cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor bezowy
3 v XX w. Gladz gipsowa 1-2 mm
4 Vv XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor zolty
5 VI II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym — kolor biaty
6 VII II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
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Odkrywka nr 4 —wys. ok. 1,8 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
0 | 11 pot XIX Mur ceglany
w.
1 1 XX w. Zaprawa cementowa 1,5cm
2 11 II pol. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
3 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor zolty
4 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
5 VI 1I pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zolty
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Odkrywka nr 5 —wys. ok. 1,3 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
0 | 11 pot XIX Mur ceglany
w.
1 1 XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5cm
2 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor jasny bez
3 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie XX w.
organicznym — kolor czarny
4 V XX w. Gladz gipsowa 1-2 mm
5 VI XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor zielony
6 VII II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym — kolor biaty
7 VI 11 pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
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Odkrywka nr 6 —wys. ok. 2,5m

Warstwy Oznaczenie Warstwy @ Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
0 | XVII w. Mur ceglany
1 1 XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5cm
2 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor jasny bez
v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor
czarny/czerwony
V XX w. Gladz gipsowa 1-2 mm
VI XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor zielony
6 VII II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym — kolor biaty
7 VI Il pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
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Odkrywka nr 7 —wys. ok. 1,3 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
0 | XVII w. Mur ceglany
1 | XVII w. Zaprawa wapienna - relikty
i_ T XIX W. Zaprawa cementowo-wapienna | 1,5 cm
3 11 XIX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor jasha
ochra
4 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor jasny braz
5 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor zielony
6 Vv XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor r6zowy
7 VI XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor
czarny/czerwony
8 VI XX w. Gtadz gipsowa 1-2 mm
9 VIl XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
organicznym — kolor zielony
10 IX II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym — kolor biaty
11 X II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
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Odkrywka nr 8 —wys. ok. 2 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy @ Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor bezowy
3 11 XX w. Gladz gipsowa 1-2 mm
4 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor zolty
5 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym — kolor biaty
6 VI II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
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Odkrywka nr 9 —wys. ok 1,8 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | II pot XX Plyta G-K 1,5cm
w.
2 | II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym — kolor cielisty
3 1] XX w. Gtadz gipsowa 1-2 mm
4 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor zotty
5 v II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym — kolor biaty
6 V II pol. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor zotty
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Odkrywka nr 10

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
| XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5¢cm
1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor bezowy
3 1 XX w. Gladz gipsowa 1-2 mm
4 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor zotty
5 V II pol. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym — kolor biaty
6 Vi II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
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Odkrywka nr 11

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5¢cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor ciepty
cielisty
3 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor biaty
4 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor cielisty
5 \Y XX w. Gladz gipsowa 1-2 mm
6 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor zotty
7 Vv XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor zielony
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Odkrywka nr 12 —wys. ok. 1,6 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
j_ | XX W. Zaprawa cementowo-wapienna | 1,5 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor bezowy
3 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor zotty
4 (A\Y4 XX w. Gladz gipsowa 1-2 mm
5 Vv XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor zotty
6 VI II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
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KORYTARZ IV

Lokalizacja odkrywek:
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Odkrywka nr 1

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
0 | 11 pot XIX Mur ceglany
w.
1 | II pot XIX Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
w.
2 | 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
3 11 II pol. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
4 1 11 pot XX Warstwa malarska lateksowa — 0,5 mm
w. kolor zolty
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Odkrywka nr 2, $ciana A, wys. ok 3 m.

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
| II pot XIX Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
w.
| 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
3 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,2 mm
organicznym - kolor zotty
4 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolory
z0lty/czarny*
5 v II pot. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
6 v 1I pot XX Warstwa malarska lateksowa — 0,5 mm
W. kolor zolty

* w odkrywce w tej warstwie widoczny rowniez pasek tapety — bordiury dzielacej dwa kolory
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Odkrywka nr 3 — §ciana A, wys. ok 2,5 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
0 | 1I pot XIX Mur ceglany
w.
1 | II pot XIX Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
w.
2 | 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
3 1] II pol. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
4 1] 1I pot XX Warstwa malarska lateksowa — 0,5 mm
w. kolor zotty
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Odkrywka nr 4- §ciana B, wys. ok. 3 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
0 | 11 pot XIX Mur ceglany
w.
1 | II pot XIX Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
w.
2 | 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
3 1] II pol. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
4 1] II pot XX Warstwa malarska lateksowa — 0,5 mm
w. kolor biaty
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Odkrywka nr 5 — §ciana B, wys ok. 1,8 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
0 | 11 pot XIX Mur ceglany
w.
1 | I pot XIX Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
w.
2 | 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
3 1] II pol. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
4 1] II pot XX Warstwa malarska lateksowa — 0,5 mm
W. kolor zolty
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Odkrywka nr 6

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
0 | 11 pot XIX Mur ceglany
w.
1 | II pot XIX Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
w.
2 | 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
3 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
organicznym — kolor biaty
4 11 II pol. XX Gtadz gipsowa 1-2 mm
w.
5 11 II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor bialy
6 v II pot XX Warstwa malarska lateksowa — 0,5 mm
W. kolor zotty
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Odkrywka nr 7 — sufit

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie OKreSlenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | 11 pot XIX Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
w.
2 | 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
3 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor bez
4 \Y II pot. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
5 AV 1I pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
6 Vv 1I pot XX Warstwa malarska lateksowa — 0,5mm
w. kolor biaty
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Odkrywka nr 8 —wys. ok. 1,3 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne

1 | II pot XX Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
w.

2 | 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez

3 1] XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm

kolor zielony
4 v XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor zielony
5 Vv XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor braz

6 VI II pot. XX Gtadz gipsowa 1-2 mm
w.

7 VI II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty

8 VIl II pot XX Warstwa malarska lateksowa — 0,5 mm
w. kolor biaty

9 VI Warstwa malarska lateksowa — 0,5 mm

kolor zolty
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Odkrywka nr 9 —wys. ok. 1,6 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | I pot XIX | Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
w.
2 | 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
3 1] II pol. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
4 1] II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
5 11 II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
6 AV II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zolty
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Odkrywka nr10 — wys. ok 1,3 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne

1 | II pot XX Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
w.

2 | 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez

3 11 XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm

kolor zielony
4 v XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor zielony
5 Vv XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor braz

6 Vi 1I pot. XX Gtadz gipsowa 1-2 mm
w.

7 VI II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor bialty

8 VIl 11 pot XX Warstwa malarska lateksowa — 0,5 mm
w. kolor biaty

9 VI Warstwa malarska lateksowa — 0,5 mm

kolor zotty
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Odkrywka nr 11 —wys. ok 2,5 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
I pot XIX Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
w.
11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
II pot. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
1I pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
1I pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zolty
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Odkrywka nr 12 — $ciana D

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | I pot XIX | Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
w.
2 | 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
3 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor ochra
4 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor biaty
5 v II pol. XX Gtadz gipsowa 1-2 mm
w.
6 v II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
7 \V II pol. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor biaty
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Odkrywka nr 13 — belka poprzeczna nad korytarzem

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | I pot XIX Beton
w.
2 1] II pol. XX Gtadz gipsowa 1-2 mm
w.
3 I II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor biaty
4 11 II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
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Odkrywka nr 14 —wys. ok 1,3 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
3 11 XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor zielony
3 v XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor braz
4 Vv XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor braz
5 VI II pot. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
6 VI II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
7 VII II pot XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym — kolor zielony
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Odkrywka nr 15 — wys. 0. 1,6 m.

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
| I pot XIX Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
w.
| 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
3 1] II pol. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
4 1] II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor bialty
5 11 II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
6 v II pot XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym — kolor zottyaszaz
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Odkrywka nr 1 -wys. ok. 1,3 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 | XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
organicznym - kolor brazowy
3 1] XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor r6zowo-cielisty
4 11 XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor zielony
5 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym- kolor zotty
6 \V/ XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor cielisty
7 Vi XX w. Gtadz gipsowa 1-2 mm
8 VIl XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm

organicznym- kolor
z6lty/zielony lamperia
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Odkrywka nr 2 —wys. ok. 1,8 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XIX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5cm
2 1] XIX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor
jkremowo/bezowy
3 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor zolty
4 v XX w. Gladz gipsowa 1-2 mm
5 \Y 1I pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zolty

61




Odkrywka nr 3 —wys. ok. 1,6 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | II pot XIX Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
w.
2 | 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
3 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor ugier
4 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor 16z
5 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor braz
6 V 1I pot. XX Gtadz gipsowa 1-2 mm
w.
7 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
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Odkrywka nr 4 —wys. ok. 1,7 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | I pot XIX | Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
w.
2 | 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
3 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor ugier
4 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor roz biaty
6 \Y 1I pot. XX Gtadz gipsowa 1-2 mm
w.
7 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor bialty
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Odkrywka nr 5 —wys. ok. 1,4 m

Warstwy
techno
logiczne

Oznaczenie
kolorystyczne warstwy

Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
chronologi warstw
czne
| XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
| XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
organicznym - kolor brazowy
1] XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor rézowo-cielisty
1] XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor zielony
v XX w. Warstwa malarska na spoiwie
organicznym- kolor zotty
Vv XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor cielisty
VI XX w. Gladz gipsowa 1-2 mm
VI XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm

organicznym- kolor zotty
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Odkrywka nr 1 —wys. ok.1,3 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 11 II pot. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
3 11 II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor cielisty
4 v II pol. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor ugrowy
ciemny
5 V II pol. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor zotty
6 VI II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor niebieski
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Odkrywka nr 2- wys. 0k.1,3 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 1] II pol. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor cielisty
3 11 II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor brazowy
4 (A\Y4 II pot. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
5 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor cielisty
6 Vi II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor niebieski
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Odkrywka nr 3

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 1] II pol. XX Gtadz gipsowa 1-2 mm
w.
3 11 II pol. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor cielisty
4 v II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor ugrowy
ciemny
5 V II pol. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor zotty
6 VI II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor niebieski
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Odkrywka nr 1- wys. ok . 1,6m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | II pot XIX Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
w.
2 | 11 pot XIX Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
w. . organicznym - kolor jasny bez
3 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor biaty
4 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor zolty
5 v II pol. XX Gladz gipsowa 1-2 mm
w.
6 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
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Odkrywka nr 2 —wys. ok. 1,4 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 1-2 mm
organicznym - kolor zielony
3 11 II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor cielisty
4 AV 1I pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
5 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
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KORYTARZ IV
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Odkrywka nr 1- wys. ok. 1,3 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 1-2 mm
organicznym - kolor zotty
3 11 II pol. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor cielisty
4 v II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
5 V II pol. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - Kolor
z6ttylzielony lamperia
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Odkrywka nr 2 - wys. ok. 1,8m

z6lty/zielony lamperia

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor jasny
bezowy
3 ] II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor bialty
4 v II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor
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Odkrywka nr 3- wys. ok. 1,3 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor jasny
bezowy
3 ] II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor bialty
4 v 1I pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor
70lty/zielony lamperia
5 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor
206tty/zielony lamperia
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Odkrywka nr 4 - wys. ok. 1,9m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor jasny
bezowy
3 ] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
organicznym - kolor zotty
4 v II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
5 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
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Odkrywka nr 5- wys. ok. 1,3 m

2
B £
§ 1
3
¥
Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 1-2 mm
organicznym - kolor zolty

3 11 II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm

w. organicznym - kolor cielisty
4 AV 1I pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm

w. organicznym - kolor biaty
5 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm

w. organicznym - kolor

70lty/zielony lamperia

6 VI 1I pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm

w. organicznym - kolor

206Mty/zielony lamperia
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Odkrywka nr 5a —wys. 1,5

Warstwy
techno
logiczne

Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
czne
| XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor jasny
bezowy
3 1 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
organicznym - kolor zolty
v II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor bialy
11 pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor zolty
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Odkrywka nr 1-wys. ok. 1,8m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 1] XX w Gtadz gipsowa 1-2 mm
3 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor biaty
4 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor biaty
5 V II pol. XX Warstwa malarska na spoiwie 1-2 mm
w. organicznym - kolor zotty
6 Vi II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
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Odkrywka nr 2 wys. ok. 1,6m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XXw Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
2 1] XX w Gtadz gipsowa 1-2 mm
4 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor cielisty
5 \Y 1I pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 1-2 mm
w. organicznym - kolor zolty
6 VI II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
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Odkrywka nr 3- wys. ok. 1,8m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie OKkreSlenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor zotty
3 1 XX'w Gladz gipsowa 1-2 mm
4 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor cielisty
5 \V XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor biaty
6 Vi II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
7 VIl II pol. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor zotty
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Odkrywka nr 4- wys. ok. 1,6 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy @ Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XXw Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor zolty
3 11 XX w Gladz gipsowa 1-2 mm
4 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor cielisty
5 Vv XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor biaty
6 VI II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zolty
7 VII II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
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KORYTARZ 6

Lokalizacja

odkrywek:

L L]

84



Odkrywka nr 1- wys. 1,7 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 c¢cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor zotty
3 1] XX w Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor biaty
4 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor r6zowy
5 V XX w. Gtadz gipsowa 1 mm
6 VI II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor r6zowy
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Odkrywka nr 2 —wys. 1,8m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor jasny
bezowy
3 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor zolty
4 v II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor bialy
5 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zolty
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Odkrywka nr 3 —wys. 1,6 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy @ Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor jasny
bezowy
3 1 XX w. Gladz gipsowa 1 mm
4 v II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
5 V II pol. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor zotty
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Odkrywka nr 4- wys. 1,4 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor zotty
3 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor zielony
4 v II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor cielisty
5 \Y 1I pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zolty
6 VI II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
7 VII 11 pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zolty
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Odkrywka nr 5 —-wys. 1,6 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor zolty
3 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor niebieski
4 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor zielony
5 Vv II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor cielisty
6 VI II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor biaty
7 VII II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
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KLATKA SCHODOWA 11
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Odkrywka 1 — nad pierwszym biegiem, wys. ok, 1,6 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,3 mm
organicznym - kolor zolty
3 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor bezowy
4 v XX w. Gtadz gipsowa 1 mm
5 \Y II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor cielisty
ciemny
6 Vi II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor zotty
7 VII II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor
206Mty/zielony lamperia
8 VI II pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
w. organicznym - kolor
z0lty/zielony lamperia
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Odkrywka nr 2 — nad trzecim biegiem, na wtérnej scianie, wys ok. 1,1 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor kremowo-
76ty
3 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm

organicznym - kolor

4 v Il pot. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor zotty

5 V II pol. XX Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
w. organicznym - kolor zielony
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Odkrywka nr 3 —wys. ok. 1,3 m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie OKkreSlenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,2 mm
organicznym - kolor bezowy
3 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor niebieski/
oranz lamperia

4 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
organicznym - kolor brazowy

5 \V/ XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor zotty
6 VI XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm

organicznym - kolor rézowy

7 VIl XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor zielono-niebieski

8 VI XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym- kolor z6tty

9 IX XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor cielisty
10 X XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor zolty
11 Xl XX w. Gladz gipsowa 1-2 mm
12 X1l XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm

organicznym- kolor
z0lty/zielony lamperia
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Odkrywka nr 4 — nad podestem, wys. ok. 1,3m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie OKkreSlenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 1] XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm

kolor zétto-pomaranczowy

3 11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor rézowy

4 v XX w. Gtadz gipsowa 1-2 mm

5 \V XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm

organicznym- kolor
76tty/zielony lamperia
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Odkrywka nr 5 — nad spocznikiem, wys. ok. 1,9 m

Warstwy
techno
logiczne

Oznaczenie
kolorystyczne warstwy

Warstwy @ Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
chronologi warstw
czne
| XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor zotty
11 XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor z6tto -pomaranczowy
v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor jasny
cielisty
V XX w. Gladz gipsowa 1-2 mm
VI XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym - kolor zielony
VIl XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm

organicznym- kolor
z6lty/zielony lamperia
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KLATKA SCHODOWA |

Odkrywka nr 1 — nad ostatnim spocznikiem, praw strona, wys. ok 1,5 m

Warstwy
techno
logiczne

Oznaczenie
kolorystyczne warstwy

Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
chronologi warstw
czne
| XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm
organicznym — kolor bezowy
1] XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor z6tto -pomaranczowy
v XX w. Gladz gipsowa 1-2 mm
\Y XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm

organicznym- kolor
z6lty/zielony lamperia
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Odkrywka nr 2 - nad ostatnim spocznikiem,

Sciana poludniowa, wys. ok. 1,3m

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
2 | XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,1 mm
organicznym - kolor brazowy
3 I XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor rézowo-cielisty
4 11 XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor zielony
5 v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym- kolor zotty
6 V XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor cielisty
7 VI XX w. Gladz gipsowa 1-2 mm
8 VIl XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym-— kolor
z6lty/zielony lamperia
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Odkrywka nr 3- nad ostatnim spocznikiem, $Sciana wschodnia, wys. ok. 1,8m

Warstwy
techno
logiczne

Oznaczenie
kolorystyczne warstwy

Warstwy = Datowanie OKreSlenie warstw Grubosé
chronologi warstw
czne
| XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 1,5 cm
1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor bezowy
1] XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor z6tto -pomaranczowy
\Y XX w. Gladz gipsowa 1-2 mm
\Y XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5mm

organicznym- kolor
2061ty/zielony lamperia
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Odkrywka nr 4- nad 3 biegiem, $ciana poludniowa, wys. ok. 1,7m

Warstwy
techno
logiczne

Oznaczenie
kolorystyczne warstwy

Warstwy @ Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
chronologi warstw
czne
| XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
1] XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym — kolor bezowy
11 XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym- kolor zotty
v XX w. Gtadz gipsowa 1-2 mm
Vv XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm

organicznym- kolor
70lty/zielony lamperia
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Odkrywka nr 5 — nad pierwszym biegiem, §ciana wschodnia, wys. 1,5 m

Warstwy
techno
logiczne

Oznaczenie
kolorystyczne warstwy

Warstwy = Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
chronologi warstw
czne
| XX w. Zaprawa cementowo-wapienna 15 cm
1] XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor jasny braz
11 XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor zielony
v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym- kolor cielisty
Vv XX w. Gladz gipsowa 1-2 mm
VI XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm

organicznym- kolor
z6lty/zielony lamperia

100




KLATKA SCHODOWA | — Balustrada drewniana,
Odkrywka nr 1 - tralka

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie OKkreSlenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne

1 | XIX w. Drewno 10 cm

2 | XIX w. Mazerunek 0,2 mm

3 1] XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm

kolor ciemna zielen
4 1] XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor ré6zowy
v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym- kolor khaki
\V/ XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor jasna zielen
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Odkrywka nr 2 - tralka

Warstwy
techno
logiczne

Oznaczenie
kolorystyczne warstwy

Warstwy @ Datowanie Okreslenie warstw Grubos¢
chronologi warstw
czne

| XIX w. Drewno 10 cm

| XIX w. Mazerunek 0,2 mm

1] XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm

kolor ciemna zielen
1] XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor ré6zowy
v XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym- kolor khaki
Vv XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm

kolor jasna zielen
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Odkrywka nr 3 — rzezbienie przy stupku

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie OKkreSlenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XIX w. Drewno 10 cm
2 | XIX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,2 mm
organicznym — kolor oliwkowy
3 1] XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor wisniowo-brazowy
4 1] XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor brgzowy
5 v XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor ciemno zielony
6 \V/ XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym- kolor ciemny
braz
7 VI XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor jasna zielen
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Odkrywka nr 4 — rzezbienie ponizej pochwytu

Warstwy Oznaczenie Warstwy = Datowanie OKkreSlenie warstw Grubosé
techno kolorystyczne warstwy | chronologi warstw
logiczne czne
1 | XIX w. Drewno 10 cm
2 | XIX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,2 mm
organicznym — kolor oliwkowy
3 1] XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor wisniowo-brazowy
4 1] XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor brazowy
5 v XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor ciemno zielony
6 Vv XX w. Warstwa malarska na spoiwie 0,5 mm
organicznym- kolor ciemny
braz
7 VI XX w. Warstwa malarska olejna — 0,5 mm
kolor jasna zielen
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V. TECHNIKA WARSTW I ELEMENTOW WTORNYCH

Przede wszystkim elementem wtornym sg wtérne $ciany ceglane dzielagce pomieszczenia na
parterze i | pietrze, stanowigce $ciany boczne korytarza nr IV i LIV oraz $ciana poinocna
korytarza LIII. Ponadto wtornym elementem sg réwniez $ciany oddzielajace hol 11 L.V od

korytarzy poludniowych. Oprocz tego konstrukcja klatki schodowej nr I rowniez jest wtorna.

Na powierzchni niemal wszystkich $cian zidentyfikowano nastgpujace warstwy wtorne:

e Dwa rodzaje tynku cementowo-wapiennego pochodzace z remontow
przeprowadzonych w XX wieku. Tynki pierwotne zostalty wymienione niemal
w catosci 1 obecnie wtorne wyprawy z dodatkiem cementu pokrywaja niemal
cate powierzchnie $cian

e Powtoki malarskie na spoiwie organicznym w kolorach ré6zowym, zoéitym,
zielonym, niebieskim, ugrowym, bragzowym, biatym

o Wigkszo$¢ $cian zostala wtérnie pokryta gladzia gipsowa pomigdzy
poszczegdlnymi warstwami malarskimi z kolejnych remontow

e Okladziny w postaci klinkierowych prostokatnych ptytek wokot wnek i

otwordéw drzwiowych w pomieszczeniach I, III, I.I1 L.V.
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V.STAN ZACHOWANIA

Stan zachowania $cian i1 sufitow wizualnie do$¢ dobry. Wystepujace na Scianach wtérne
warstwy tynkarskie i powtoki malarskie znajdujg si¢ w do$¢ dobrym stanie — widoczne sg
jedynie powierzchniowe uszkodzenia mechaniczne. Obecne korytarze nr 11 i IV na parterze i
analogiczne na I pigtrze, zostaly wtdrnie wydzielone w II potowie XX wieku z pokoi. W holu
nr I na parterze zostata rowniez przebudowana klatka schodowa. Gruntowne przebudowy oraz
wprowadzone podzialty pomieszczen zmienily zasadniczo pierwotny uktad pomieszczen
budynku, zacierajac jego patacowy charakter.

Pierwotne wyprawy tynkarskie, XVIII -wieczne zachowaty si¢ jedynie na $cianie zachodniej w
holu nr I na parterze. Zostaly one jednak przykryte pdzniejszymi nawarstwieniami i obecnie
ich stan jest trudny do okre$lenia. Powtoki malarskie, pochodzace z X VIII 1 XIX wieku, ktorych
relikty odnotowano w odkrywkach na tej $cianie osypuja si¢ a ich zasiggu nie da si¢
jednoznaczne okresli¢. Podobne zaprawy tynkarskie wystepuja rowniez na $cianie poéinocnej
holu nr I11. Ich stan jest analogiczny.

Wyprawy XIX — wieczne ( tynki wapienno-cementowe), wystepujace przede wszystkim w
korytarzu nr IV na parterze znajduja si¢ w do$¢ dobrym stanie, cho¢ przykryte wtornie gtadzia
gipsowa. W obrebie calego obiektu, wszystkie starsze warstwy malarskie na spoiwie
organicznym to przede wszystkim farby klejowe, ktore na skutek zbyt szczelnych wtérnych
powlok, ulegly uszkodzeniu. Powtoki te pudruja si¢ i ztuszczaja, a ich stan jest zly, co widoczne
jest w trakcie usuwania wtornych warstw.

Pozostale — mlodsze, XX-wieczne warstwy tynkarskie znajdujg si¢ w dos¢ dobrym stanie. Na
catosci Scian 1 sufitow zostata pod koniec XX wieku nalozona warstwa gladzi gipsowe;,
uszczelniajgca powierzchnig, a cato$¢ zostala pomalowana wielokrotnie farbami olejnymi i

lateksowymi, gldwnie w zottym i zielonym kolorze.
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V1. WNIOSKI Z BADAN — CELE I ZALOZENIA PRAC KONSERWATORSKICH

Na podstawie ogledzin obiektu, oraz wykonanych odkrywek sondazowych ustalono, ze
budynek zamkowy zbudowano z cegly pelnej na zaprawie wapiennej. Najstarsze zachowane
zaprawy zidentyfikowano w obrebie holu nr I na $cianie zachodnie;j. Jest to zaprawa wapienno-
piaskowa o widocznym kruszywie w postaci niewielkich kamyczkéw (do ok 3 mm w
glebszych warstwach). Bezposrednio na tej warstwie zachowaly sie relikty pierwszej powloki
malarskiej w kolorze jasnego, cieptego bezu. W II potowie XIX wieku dobudowano skrzydio
potudniowe. Przy okazji tej przebudowy przeprowadzono prawdopodobnie gruntowny remont
calo$ci obiektu.

Prawdopodobnie z tego okresu pochodzg warstwy tynku z reliktami bezowej i ugrowej powtoki
malarskiej w korytarzach nr 111 i IV. W korytarzu — holu nr III zachowaly si¢ te zaprawy na
suficie. W tym miejscu na deskowaniu zostata nabita warstwa trzciny, montowana na siatce z
drutu stalowego, na ktérg natozono tynk wapienno-cementowy.

W pozostatych korytarzach nie natrafiono na starsze niz XX-wieczne warstwy tynkarskie i
powloki malarskie. Zaprawy tynkarskie na §cianach korytarzy I pietra, oraz w korytarzu IV
pochodza z pozniejszych przebudow, prowadzonych juz w okresie powojennym. Z tego czasu
(IT potowy XX wieku) pochodzg tynki cementowo-wapienne o do$¢ jednorodnym kruszywie.
Pierwsza warstwe¢ malarskg stanowi na nich z reguty powloka w kolorze zottym. Kolejne
powtoki malarskie to warstwy o zr6znicowanym spoiwie organicznym — s3 to farby klejowe,
emulsyjne i lateksowe.

Z XIX wieku zachowat si¢ uktad klatki schodowej nr 1 wraz z drewniang, rzezbiong balustrada.

Korytarze 1 klatki schodowe zostaly w ciggu XX wieku poddane licznym remontom i
przebudowom, ktore zatarly pierwotny charakter wnetrz obiektu. Obecna, wtorna kolorystyka
Scian 1 sufitow, tj. gldbwnie mocne zielenie 1 zolcie wprowadzajg chaos wizualny.

Ze wzgledu na obecng funkcje (Dom Pomocy Spotecznej) nie ma niestety mozliwosci
przywrocenia pierwotnej dyspozycji pomieszczen, natomiast mozliwe jest ,,uspokojenie”

odbioru wizualnego cze¢sci wspdlnych.

W oparciu o badania konserwatorskie zaktada sig:

e Przywrdcenie najstarszej zachowanej kolorystyki $cian i sufitow — proponowany kolor

$cian — jasny bez - 9295 wg. wzornika KEIM Exclusiv, sufity — historyczna biel (9870
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wg. wzornika KEIM Exclusiv) Proponuje si¢ wykonczenie $cian jednorodnym kolorem,
bez lamperii.

e Usunigcie wtornych powtok malarskich i tynkarskich ze $ciany zachodniej holu nr I na
parterze. Po usunieciu tych warstw nalezy podda¢ powierzchni¢ ogledzinom z udzialem
przedstawicieli LWKZ — na tej $cianie mogly pozosta¢ relikty XVIII-wiecznego
wystroju malarskiego.

e W pozostatych korytarzach i na klatkach schodowych nalezy usunaé¢ wtorne warstwy
gladzi gipsowych oraz powtoki malarskie olejne i lateksowe. Odkryta powierzchni¢
tynku nalezy uzupetnia¢ miejscowo lub ujednolici¢ zaprawa wapienng. Nie nalezy
stosowaé gipsu czy mocnych zapraw cementowych.

e Na klatce schodowej nr 1 nalezy podda¢ konserwacji historyczng balustrade drewniana,
przywracajac jej oryginalng kolorystyke tj. mazerunek w partii shupkéw i tralek oraz
kolor oliwkowy w partiach rzezbionych i na pochwycie.

e W trakcie remontu zaleca si¢ rOwniez wymiang obecnego pokrycia podtog tj. linoleum

w kolorze zielonym na kolorystycznie dobrane do koloru $cian.

Vil. PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA WYPRAW TYNKARSKICH
KORYTARZY (Z WYJATKIEM SCIANY ZACHODNIEJ HOLU NR | NA
PARTERZE):

Z uwagi na wtérne pochodzenie nawarstwien a takze specyfike obiektu prace remontowe
proponuje si¢ przeprowadzi¢ w jednym z dwoch wybranych sposobow:

e Wariant 1 — usunigcie tynkow z zawarto$cig cementu i przywrocenie tynkow
wapiennych wraz z kolorystyka uznang za oryginalng

e Wariant 2 — nalozenie kolejnej warstwy wtornej i rekonstrukcja kolorystyki
uznanej za oryginalng

Wariant 1:

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

2. Usuniecie wtornych nawarstwien tynkarskich. Zabieg wykonaé przy uzyciu
elektronarzedzi pod nadzorem Konserwatora Dziet Sztuki. W przypadku
pojawienia si¢ pod warstwami wtdrnej zaprawy tynkoéw o wapiennych o
wczesniejsze] proweniencji prace nalezy wstrzyma¢ 1 przeprowadzié
konserwatorskie badania uzupeiniajace.
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Wykonanie tynkéw wapiennych np. NHL Kalkputz Grob w grubo$ci minimum 1 cm
jako tynk podktadowy. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ obrzutke z tego samego
tynku przykrywajaca okolo 50%, po wysezonowaniu obrzutki wykonaé¢ tynk
podktadowy, wyréwnac lecz nie zaciera¢ na gtadko dla lepszej przyczepnosci szlichty.

Wykonanie szlichty nawierzchniowej z tynku wapiennego NHL Kalkputz Grob, tynk
zatrze¢ na gltadko metoda filcowania.

Zagruntowanie cato$ci gruntem na bazie szkta wodnego potasowego o duzej
paroprzepuszczalnos$ci — pedzlowanie, natrysk, np. KEIM Spezial - Fixativ

Wykonanie powlok malarskich powierzchni wypraw tynkarskich zolowo-
krzemianowg o wysokiej paroprzepuszczalnosci Sd=0,01, malowanie zgodnie
z projektowang kolorystyka np. KEIM Innostar

Sciany - 9295 wg. wzornika KEIM Exclusiv,
Sufity — 9870 wg. wzornika KEIM Exclusiv

Wariant 2

o~ w0 e

Wykonanie dokumentacji fotograficznej

Odtluszczenie powierzchni - mydto malarskie, pedzlowanie
Wykonanie warstwy sczepnej np. preparatem Grunto-Plast Atlas
Wykonanie gladzi gipsowej z opracowaniem powierzchni

Wykonanie powlok malarskich powierzchni wypraw tynkarskich farbg lateksowa o
wysokiej zmywalnos$ci, malowanie zgodnie z projektowang kolorystyka j.w.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA SCIANY ZACHODNIEJ HOLU NR

| NA PARTERZE
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej
2. Usunigcie wtornych powtok malarskich i1 tynkarskich — szpachle, skalpele, mate
mioteczki. Usuwanie nawarstwien nalezy prowadzi¢ rg¢cznie bez uzycia
elektronarzedzi.
3. Ogledziny po odstonieciu tynkéw oryginalnych - z udzialem Konserwatora Dziet

Sztuki i1 przedstawicieli LWKZ. Dalsza procedura zostanie zaproponowana po
dokonaniu ogledzin.
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PROGRAM PRAC DLA ELEMENTOW DREWNIANYCH

1. Inwentaryzacja fotograficzna przed przystgpieniem do prac

2. Usuniecie wtdrnych powtok malarskich — mechanicznie przy uzyciu szpachelek, skalpeli lub
przy uzyciu srodkdw spulchniajgcych powtoki zywiczne. Dziatania maja na celu odstoniecie
»zalanych” detali stolarki i odzyskanie jak najwiekszej ilosci oryginalnej powtoki malarskiej.

3. Uzupetnienie ubytkéw struktury drewna gotowy kitem drzewnym na bazie akrylowej lub
winylowej

4. Wykonanie rekonstrukcji partii mazerunkow i retuszu powtok malarskich.
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V1il. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1. Parter — korytarz (hol) nr 1

Fot.2. Parter — hol nr | Fot.3. Parter — hol nr |
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Fot.4. Parter — hol nr I, Fot.5. Parter — korytarz nr 1l

Fot.6. Parter — korytarz nr 11.
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Fot.7. Parter — hol nr 111 Fot.8. Parter — hol nr 111

Fot.9,10. Parter — korytarz nr 1V.




pietro — hol nr |

Fot.12. I pigtro — hol nr |




Fot.13. Hol nr 11

Fot.14. Hol nr 11
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pigtro- korytarznr IV Fot.15. I pietro — korytarz nr IV

Fot.16. I pigtro — hol nr V
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Fot.17. | pigtro — hol nr V.

Fot.18. Kor

Fot.19,20. Klatka schodowa nr |




Fot. 21,22. Klatka schodowa nr 1

Fot.23, 24. Klatka schodowa nr 11




Fot.25. Klatka schodowa nr 11

Fot.26. Klatka schodowa nr Il




