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Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca po dociśnięciu do podłoża powinna zapewniać min. 40% efektywnej powierzchni
klejenia, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm.

W przypadku równych i gładkich podłoży płyty termoizolacyjne można kleić tzw. metodą grzebieniową przy użyciu pacy
zębatej (zęby 10-12 mm).
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Przykładowe schematy układania zapr. klejowej na
płycie styropianowej EPS 50x100cm

nr upr. 39/DSOKK/2014
mgr inż.arch. J. BRANIEWSKI


