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Metoda "pasmowo-punktowa"
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Prawidtowo natozona zaprawa klejgca po docisnieciu do podtoza powinna zapewniaé¢ min. 40% efektywnej powierzchni
klejenia, a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Metoda grzebieniowa

W przypadku réwnych i gtadkich podtozy ptyty termoizolacyjne mozna klei¢ tzw. metoda grzebieniowg przy uzyciu pacy

zebatej (zeby 10-12 mm).
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