Fot. 19 Proces osypywania sig lica cegty jest w dalszym ciggu czyn-
ne i widoczny na posadzkach pomieszczeri.

Fot. 20 Zniszczone lico cegly Scian piwnicy.



FoL 27 tuszczaca sig farba i odparzajacy tynk na klatce schodowej
prowadzgcej do piwnicy.

Fot. 22 tuszczgca sie farba i odparzajgcy tynk na spoczniku klatki
schodowej w piwnicy.



Fot 23 Odpadajgca farba w pomiesz-
czeniu przy klatce schodowey.

Fot. 24 Spurchlenia i odparzenia tynku
wystepujg rowniez na parterze budynku.




Fot 25 Spurchlenia i odparzenia tynku na parterze budynku.

Fot. 26 Spurchlenia, odparzenia tynku i tuszczgca sie farba
daszu budynku.



Fot. 28

Osypujgce sie lico cegiet w feku na parterze budynku.

!



Fot. 29 Zawilgocenie i zasolenie sciany powodujg destrukcje tynku w
pomieszczeniu na parterze.

Fot. 30 Widoczna szczelina miedzy deskowaniem a Sciana kolanko-
wa na poddaszu.



Fot. 31 Niewielkie lokalne zawilgocenia
deskowania na poddaszu, moggce s$wiad-
czyc o nieszczelnosci pokrycia.

Fot. 32

Nieocieplona czesc¢ poddasza.



ol 33 Nieocieplone pomieszczenie magazynowe na poddaszu.

Fot. 34 Zabrudzenia w pomieszczeniach lokalizujg sie gtéwnie na
Styku scian i sufitu.



Fot 35 Zabrudzone sciang jednego z pomieszczeri na parterze.

Fot. 36 Zabrudzenia na stykach $cian i sufitu.




Fol. 37 Znaczne zabrudzenia wystepuja takze na poblizu wylotéw
wentylacji.

Fot. 38 Zabrudzenia sciany ponad grzejnikami konwekcyjnymi.
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Fot. 39
ka.

Zabrudzenia w poblizu grzejni-

Fot. 40 Spekanie mechaniczne naroz-
nika Sciany bedgce najprawdopodobniej
wynikiem uderzenia.
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Fot. 41 Spekania i odpadanie powtoki malarskiej na stolarce okien-
nej. Brak konserwacji powoduje poczatki procesow wietrzenia drzewa

Fot. 42 Proces odpadania powtoki malarskiej na stolarce rozpoczyna
sie od krawedzi profili.
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Fot. 43 Zniszczenia powtoki malarskiej w okolicach progu drzwi (li-
stwy odbojowej).

Fot. 44 Peknigcia plyciny drzwiowej biegnace przez calg jej wysoko-
8¢




ajgce budynku Izby

]

azealia |
villzeainej 1 ir

Fot. 45 Pionowa smuga na plycinie
drzwi jest efektem wykwitu zywicy.




