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Metodyka badan

Probka A. wnetrze, Sciana potudniowa, fragment tynku z mazerunkiem
Probka B. wnetrze, Sciana ptd, fragment tynku w pasie miedzyokiennym

Probka 1. elewacja wschodnia, fragment tynku

Probka 2. elewacja potudniowa, fragment tynku

Probka 3. elewacja zachodnia, fragment tynku pilastra
Probka 4. elewacja potnocna, fragment tynku, boniowanie

Prébki do badan stratygraficznych zalane zostaty w zywicy epoksydowej Epofix firmy Struers.

Obserwacje mikroskopowe prowadzono pod:
- mikroskopem stereoskopowym Olympus SZ61;
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- mikroskopem biologicznym do $wiatta przechodzgcego, Swiatta spolaryzowanego i ciemnego pola:

Olympus CX41.
Zdjecia wykonano kamerg mikroskopowg Olympus UC30.

Autorzy badan:

kontakt@Ilabko.pl; tel. 604 940 206
mgr Sylwia Svorova Pawetkowicz
dr Olga Syta



Prébka A. wnetrze, $ciana potudniowa, fragment tynku z mazerunkiem
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Fotografia przekroju probki, powiekszenie x40. Liczbami oznaczono kolejne warstwy.
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Fotografia przekroju probki, powiekszenie x40. Warstwa nr 1.

Fotografia przekroju probki, powiekszenie x100. Warstwa nr 1.
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iWifpification: 10 x e

Fotografia przekroju probki, powiekszenie x100. Licibam} oznaczono kolejne warstwy.

Magnification: 20 x

Fotografia przekroju probki, powiekszenie x100. Liczbami oznaczono kolejne warstwy.




Nr

Kolor

Opis warstwy

kremowy

warstwa tynku najprawdopodobniej wapiennego (nie mozna wykluczy¢ obecnosci gipsu)
o dos¢ zwartym szkielecie ziarnowym zbudowanym przewaznie z przezroczystych bez-
barwnych ziaren (najprawdopodobniej kwarcu) o Srednicy w zakresie ok. 0,1-0,5 mm;
czeS¢ z nich posiada czerwone, pomaranczowe lub z6tte zabarwienie charakterystyczne
dla wtracen zelazistych; wypetniacz stanowig takze nieliczne zielone ziarna glaukonitu
i biate matowe ziarna (prawdopodobnie weglanowe) oraz kilka czarnych btyszczacych;
w spoiwie widoczne sg drobne czarne i brazowe czastki oraz pomaranczowe i czerwone
ziarna

pomaranczowy

warstwa malarska ztozona z drobnych pomarafnczowych i zéttych ziaren tworzacych jed-
nolite tto, w ktorym obecne sg dodatkowo mniej liczne czerwone ziarna wystepujgco poje-
dynczo lub w skupiskach oraz przezroczyste ziarna; pojedyncze sg drobne czarne czgstki

ugrowy

warstwa malarska zbudowana z z6itego drobnoziarnistego tta (zotte ziarna tworzg row-
niez wieksze skupiska), w ktorym zawieszone sg dos¢ liczne ciemnoniebieskie ziarna,
mniej liczne ziarna transparentne i pojedyncze czerwone

kremowy

zbita warstwa malarska o biatym tle, w ktorym widoczne sg niebieskie ziarna i czarne
czgstki o zréznicowanej wielkosSci i ksztattach; akcesoryczne ziarna przezroczyste, zétte
i czerwone

ugrowy

cienka warstwa malarska ztozona z drobnych zéttych ziaren, nielicznych niebieskich
i czarnych; morfologia warstwy zblizona do warstwy nr 3




Prébka B. wnetrze, sciana ptd, fragment tynku w pasie miedzyokiennym

Fotografia przekroju probki, powiekszenie x13.

Fotografia przekroju pr6bki,"powiekszenie x40. Liczbami oznaczono i«;lejne warstwy.
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Fotografia przekroju probki, powiekszenie x40. Warstwa nr 1.
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ia przekroju r6bk|, powiekszeni x100. Liczbami oznaczono kolejne warstwy.

warstwa tynku najprawdopodobniej wapiennego (nie mozna wykluczy¢ obecnosci gipsu)
o dos¢ zwartym szkielecie ziarnowym zbudowanym przewaznie z przezroczystych bez-
barwnych ziaren (najprawdopodobniej kwarcu) o Srednicy w zakresie ok. 0,1-0,5 mm;
kilka ziaren posiada wieksza srednice (do ok. 0,8 mm); czesS¢ z nich charakteryzuje sie
wtrgceniami zelazistymi w kolorze czerwonym, morelowym, pomarafnczowym, z6tym
i brgzowym; wypetniacz stanowia takze nieliczne zielone ziarna glaukonitu i biate matowe
ziarna (prawdopodobnie weglanowe) oraz kilka czarnych btyszczacych; w spoiwie widocz-
ne sg drobne czarne czastki oraz pomaranczowe i czerwone ziarna; morfologia warstwy
odpowiada warstwie nr 1 w prébce A

Opis stratygrafii
1 |kremowy
2 |szary

warstwa malarska zbudowana z jasnoszarego tta, w ktérym rozproszone sa, wystepujace
w zblizonych proporcjach, drobne niebieskie i zétte ziarna oraz czarne czastki o zréznico-
wanych ksztattach i rozmiarach




Prébka 1. elewacja wschodnia, fragment tynku
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Fotografia przekroju probki, powiekszenie x13.

Fotografia przekroju probki, powiekszenie x40. Liczbhami oznaczono kolejne warstwy.
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Fotografia przekroju probki, powiekszenie x100. arstwa nrl.




Opis stratygrafii

8

Fotografia przekrbju pr6k|, pbwiekszenie x40. Liczbmi ozhaczono koleje wa:stwy.

1

1

kremowy

warstwa tynku najprawdopodobniej wapiennego (nie mozna wykluczy¢ obecnosci gipsu)
o dos¢ zwartym szkielecie ziarnowym zbudowanym z przezroczystych bezbarwnych ziaren
(najprawdopodobniej kwarcu) drobnej i Sredniej frakcji (d= ok. 0,1-0,5 mm); czeS¢ z nich
posiada pomaranczowe, morelowe, brazowe lub z6tte zabarwienie charakterystyczne dla
wtracen zelazistych; ponadto w warstwie mozna takze zaobserwowac pojedyncze zielone
ziarna glaukonitu, biate matowe ziarna (prawdopodobnie weglanowe) i czarne btyszczg-
ce; w spoiwie widoczne sg drobne czarne i brgzowe czgstki oraz czerwone ziarna

szary

warstwa malarska zbudowana z jasnoszarego tfa, w ktérym zawieszone sa liczne czarne
czastki o nieregularnych ksztattach i zréznicowanej wielkosci; w goérnej czesci warstwy
wystepujg nieliczne brunatne czastki najprawdopodobniej pochodzenia biotycznego
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Prébka 2. elewacja potudniowa, fragment tynku

flagnification: 4 x

Fotografia przekroju probki, owiekszenie x40. Liczbami oznaczono_kolejnﬂe warstwy.
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Fotografia przekroju probki, powiekszenie x40. Liczbami oznaczono kolejne warstwy.
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Fotografia przekroju probki, powiekszenie x40. Warstwa nr 1.
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Fotografia przekroju probki, powiekszenie x46. Warstwa nr 1.




Kolor

Opis warstwy

kremowy

warstwa tynku najprawdopodobniej wapiennego (nie mozna wykluczy¢ obecnosci gipsu)
o dos¢ zwartym szkielecie ziarnowym zbudowanym przewaznie z przezroczystych bezbarw-
nych ziaren (najprawdopodobniej kwarcu) o Srednicy w zakresie ok. 0,1-0,5 mm oraz kil-
ku wiekszych (d= ok. 0,7-0,8 mm); czeS¢ z nich posiada czerwone, pomaranczowe, z6tte
lub brgzowe zabarwienie charakterystyczne dla wtrgcen zelazistych; wypetniacz stanowig
takze mniej liczne zielone ziarna glaukonitu i biate matowe ziarna (prawdopodobnie we-
glanowe) o zr6znicowanej wielkosci (d= ok. 0,4-1,2 mm) oraz kilka czarnych btyszczacych;
w spoiwie widoczne sa drobne czarne i brgzowe czastki oraz pomaranczowe i czerwone
ziarna; w warstwie wyréznia sie jedna brazowo-czarne czastka o nieregularnym ksztaicie
i dtugosci ok. 1,2 mm

bezowy

warstwa tynku o jasnobezowym najprawdopodobniej wapiennym spoiwie (nie mozna wy-
kluczyé réwniez obecnosci gipsu); wypetniacz stanowig przezroczyste bezbarwne ziarna
o Srednicy w przedziale od ok. 0,1 do 0,6 mm; czeS¢ z nich posiada wtracenia zelaziste;
pojedyncze sg zielone ziarna glaukonitu i czarne matowe btyszczgce

jasnobrunatny

warstwa tynku cementowego lub cementowo-wapiennego (o0 cementowym charakterze
spoiwa Swiadczy obecnosci brunatnych ziaren brownmillerytu); wypetniacz tworzg zaoblo-
ne przezroczyste i potprzezroczyste ziarna o Srednicy ok. 0,15-0,35 mm; dodatkowo w war-
stwie widoczne sa pojedyncze drobne czerwone i pomaranczowe ziarna

brgzowo-zie-
lony

warstwa ztozona ze skupisk kulistych brunatnych czgstek pochodzenia biotycznego (praw-
dopodobnie strzepkdw grzybni) i mniej licznych zielonych; warstwa na przekroju nieciagta




Prébka 3. elewacja zachodnia, fragment tynku pilastra

gnification: 4 x

Fotografia przekroju probki, powiekszenie x40. Liczhami oznaczono kolejne warstwy.
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Fotografia przekroju probki, powiekszenie x40. Warstwa nr 1.
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Fotografia przekroju probki, powiekszenie x100. Liczbami oznaczono kolejne warstwy.
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Kolor

Opis warstwy

jasnoczerwony

warstwa tynku najprawdopodobniej wapiennego (nie mozna wykluczyé obecnosci gipsu)
o dosé zwartym szkielecie ziarnowym zbudowanym przewaznie z przezroczystych bez-
barwnych ziaren (najprawdopodobniej kwarcu) o Srednicy w zakresie ok. 0,1-0,5 mm;
czeSé z nich posiada pomaranczowe lub zotte zabarwienie; wypetniacz stanowig takze
mniej liczne zielone ziarna glaukonitu i wieksze biate matowe ziarna (prawdopodobnie
weglanowe) oraz Kilka czarnych btyszczgcych; w spoiwie widoczne sa drobne czarne i brg-
zowe czgstki oraz pomaranczowe i czerwone ziarna

2 | brunatno-zie- cienka warstwa ztozona ze skupisk kulistych zielonych oraz brunatnych czgstek pocho-
lony dzenia biotycznego (prawdopodobnie strzepkdw grzybni); warstwa na przekroju nieciggta
3 [malinowy fragmenty jednolitej malinowej warstwy




Probka 4. elewacja pétnocna, fragment tynku, boniowanie
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F(;i:ografia przekroju pigbki, pbwiekszenie x13.

Fotografia przekroju probki, powiekszenie x40. Liczbhami oznaczono kolejne warstwy.




Fotografia przekroju probki, powiekszenie x40. Warstwa nr 1.

Fotografia przekroju probki, powiekszenie x100. Liczbami dznaczono kolejne warstwy.




lagnification: 10 x. L

Aotografia przekroju probki, powiekszenie x100. Liczbami oznaczono kolejne warstwy.

Opis stratygrafi

1 |kremowy warstwa tynku najprawdopodobniej wapiennego (nie mozna wykluczy¢ obecnosci gipsu)
o dos¢ zwartym szkielecie ziarnowym zbudowanym z przezroczystych bezbarwnych zia-
ren (najprawdopodobniej kwarcu) o Srednicy w zakresie ok. 0,1-0,4 mm; nieliczne ziarna
posiadajg pomaranczowe i z6ite zabarwienie lub zytkowanie; wypetniacz stanowig takze
pojedyncze zielone ziarna glaukonitu, biate matowe (prawdopodobnie weglanowe) i czar-
ne blyszczace; w spoiwie widoczne sa drobne czarne i brgzowe czastki oraz pomaran-
czowe i czerwone ziarna; w warstwie wyrdznia sie jedno zaoblone pomaranczowe ziarno

o dtugosci ok. 0,55 mm

wiekszym udziatem ziaren zéttych

2 |biatokremowy [jednolita biatokremowa warstwa pobiaty, na przekroju niaciggta

3 |jasnoszary warstwa malarska zbudowana z jasnoszarego tta, w ktorym zatopione sa dosc liczne
czarne czastki o zréznicowanej wielkosci i nieregularnych ksztattach

4 |jasnoszary warstwa malarska o morfologii analogicznej do warstwy podlegtej

5 |biaty zbita jednolita biata warstwa, w ktérej widocznych jest kilka przezroczystych ziaren

6 |[szary zbita warstwa malarska o szarym tle, w ktorym widoczne sg bardzo drobne czarne czast-
ki oraz pojedyncze biate i z6tte ziarna

7 |szary warstwa malarska o morfologii bardzo zblizonej do warstwy podlegtej; charakteryzuje sie

sg brunatne czgstki najprawdopodobniej pochodzenia biotycznego

8 |szarobrunatny [warstwa o morfologii bardzo zblizonej do warstwy nr 6; w gornej czesci warstwy widoczne

9 | malinowy miejscami widoczne malinowe zabarwienie powierzchni prébki

22



