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SPIS SPECYFIKACJI: 
 

KOD CPV DLA  CAŁEJ GRUPY ROBÓT - 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
NR  NAZWA KOD CPV (KLASY, KATEGORIE) 

 
ST 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE ----------------------------------------------------------- 
SST 
1.0 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

SST 
2.0 

ROBOTY ZIEMNE 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania 
gleby 

SST 
3.0 

ROBOTY BETONOWE 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

SST 
3.1 

ZBROJENIE KONSTRUKCJI 
ŻELBETOWYCH 

45262310-7 Zbrojenie 

SST 
4.0 

ROBOTY MUROWE 45262500-6 Roboty murarskie 

SST 
5.0 

IZOLACJE 45320000-6 Roboty izolacyjne 

SST 
6.0 

TYNKI 45324000-4 Tynkowanie 

SST 
7.0 

OKŁADZINY ŚCIENNE Z 
PŁYTEK 

45431000-7 Kładzenie płytek 

SST 
8.0 

STOLARKA I ŚLUSARKA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej 

SST 
8.1 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych 
45261320-3 Kładzenie rynien 

SST 
9.0 

POSADZKI 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, 
ścian i tapetowanie ścian 

SST 
9.1 

PODŁOŻA POD POSADZKI 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

SST 
10.0 

ROBOTY MALARSKIE 45442100-8 Roboty malarskie 

SST 
11.0 

PREFABRYKATY 45223821-7 Montaż i wznoszenie gotowych 
konstrukcji 

SST 
11.1 

ROBOTY Z 
PREFABRYKATÓW 
GIPSOWYCH I SUFITY 
PODWIESZONE 

45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 
45421146-9 Instalowanie sufitów 
podwieszanych 

SST 
12.0 

POKRYCIA DACHOWE 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

SST 
13.0 

RUSZTOWANIA 44212310-5 Rusztowania 

SST 
14.0 

ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU - NAWIERZCHNIE 
UTWARDZONE 

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z 
wyjątkiem dróg 

SST 
14.1             

ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU - URZĄDZANIE 
ZIELENI 

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania 
terenów zielonych 

SST 
14.2 

ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU - URZĄDZENIA 
ZABAWOWE PLENEROWE 
STAŁE I OBIEKTY MAŁEJ 
ARCHITEKTURY 

45111291-4 - Montaż elementów małej 
architektury  
45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i 
sprzętu ochronnego 
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1. WSTĘP 
1.1 Nazwa zamówienia 

 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w 
Obornikach  
przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki, Oborniki, dz. nr 1098/2, 
1098/3,  
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 
Oborniki 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Zakres robót: 
 
roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty betonowe i żelbetowe, roboty murowe, 
konstrukcje dachu, wykonanie izolacji, roboty wykończeniowe, roboty w zakresie 
nawierzchni utwardzonych, roboty zagospodarowania terenu, w tym montaż 
plenerowych urządzeń placu zabaw, 
 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia 
będące kosztem Wykonawcy : 
 

• zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
• utrzymanie urządzeń placu budowy . 
• zapewnienie zasilania energetycznego i wody na potrzeby budowy,  w tym 

ewent. dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. 
• zapewnienie pracownikom pomieszczeń i urządzeń higieniczno - sanitarnych, 

których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby 
zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz 
warunków w jakich ta praca jest wykonywana. 

• w razie opadów deszczu przy robotach na zewnątrz budynku wykonawca we 
własnym zakresie zapewni zabezpieczenie elementów budowlanych przed 
zamakaniem i obniżeniem ich wartości. 

• Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady związane 
z prowadzonymi robotami. 

• Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej 
 

Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem Wykonawcy : 
 
• Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców 

ponosi koszty z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 
• przed złożeniem zamówienia u producenta okien należy pomierzyć wszystkie 

otwory gdzie będą montowane okna, drzwi i stolarka fasadowa, gdyż nie są one 
równe, z odchyłkami do 3 cm. Nie dopuszcza się możliwości powiększania ani 
pomniejszania otworów okiennych. 

• Wykonawca zgłosi, przygotuje i przeprowadzi w porozumieniu i  z udziałem 
przedstawicieli Zamawiającego odbioru częściowe i końcowe. 
 

1.4 Organizacja robót budowlanych, przekazanie placu budowy: 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 
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wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji 
technicznych. Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz 
reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych 
reperów jak również ich zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na 
Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu i w 
zakresie wskazanym przez Inwestora. Wykonawca będzie prowadził roboty wg 
uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 
bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania 
realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma 
uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i 
doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. W czasie przekazania placu 
budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, ilość i 
usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz 
dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku 
publicznego. 
 

1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie 
placu budowy, za teren budowy i teren bezpośrednio przylegający do budowy, na 
którym Wykonawca składuje, rozładowuje, montuje, parkuje, wyjeżdża i wjeżdża itp. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
pomieszczeń do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone 
elementy wyposażenia stałego i ruchomego Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac 
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budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych. 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 możliwością powstania pożarów  
 hałasem. 
 

1.7 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić, 
przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie z 
art.21a Prawa Budowlanego). Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w 
Cenie Umowy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.8 Warunki dotyczące organizacji ruchu: 
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W przypadku konieczności przygotowania projektu organizacji ruchu Wykonawca 
wykona go i uzgodni własnym staraniem. 

 
1.9 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy: 
 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi 
projekt zagospodarowania placu budowy i uzyska jego akceptację. Wykonawca 
wygrodzi teren budowy i będzie go utrzymywał w porządku i czystości. W czystości 
należy utrzymać także teren dróg i ulic przy placu budowy w szczególności w 
okresie wywozu i przywozu ziemi. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót a w szczególności: 
 

    zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych (zwłaszcza dzieci – placówka oświatowa funkcjonująca) 

    fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, 
w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 

     Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
     Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 

zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz 
wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

     Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, 
takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

     Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych 
należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień itp. 
 

1.10 Zabezpieczenie chodników i jezdni: 
 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z 
wizualnej oceny stanu technicznego nawierzchni, krawężników, chodników i innych 
elementów wzdłuż dojazdu na budowę. Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych 
elementów, aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w 
skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w ulicach i 
drogach Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w 
dniu przekazania placu budowy. 
 

1.11 Nazwy i kody: grupy robót, klasy robót, kategorie robót: 
 
Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
 

1.12 Określenia podstawowe 
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a) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
przedmiotu przetargu. 

b) Roboty - ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez 
Wykonawcę przedmiotu zadania. 

c) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów oraz robót. 

d) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inwestora. 

e) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

f) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

g) Inspektor nadzoru inwestorskiego -osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
odbiorach częściowych , zanikających i odbiorze obiektu. 

h) Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 
lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

i) Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu 
z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

j).  Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym 

k). Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1). Dokumentacja projektowa -służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę -składa się w 
szczególności z projektu budowlanego i wykonawczego lub budowlano- 
wykonawczego, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

m). Dokumentacja powykonawcza budowy -składa się z dokumentacji budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów 

n).  Obmiar robót -pomiar wykonanych robót budowlanych dokonany w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmian parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 
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obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem 
 o). Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń 
technicznych. 

p). Odbiór końcowy - polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób, wyznaczoną przez 
inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac 
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. q). 
Przedmiar robót - wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z 
podaniem ich ilości. 

r). Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 

s).   Umowa - umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 
rozstrzygnięciu    

       przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą,  
t).    Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - określa Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z    
       dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
u). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania 

zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób 
postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

v). Wspólny Słownik Zamówień -jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 

w). Grupy, klasy, kategorie robót: -są to grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBOW BUDOWLANYCH: 

 
Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach budowy projektowanego budynku. Wymagania 
ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi. 
 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 
budowlanych: 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały: 
 
1/   certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2/   deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
3/   inne prawnie określone dokumenty. 
4/   powinny posiadać właściwości określone w określonej specyfikacji. 
 
Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym 
wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub 
deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Na 
żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
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badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 
 

2.2.  Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw,       

        składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie: 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem 
nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu materiałów 
i elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 
technicznych i certyfikatach zgodności. 
 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 
zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inwestora 
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresiedłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Inwestora. 
 
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH: 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w 
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takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach 
Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez 
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT: 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inwestora, inspektora 
nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt 
budowlany i wykonawczy), przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne  a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. Dane 
określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, 
aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej 
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dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się 
do ich treści i postanowień. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana 
kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy 
wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy 
bezpośrednio po zakończeniu robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac 
budowy oraz teren wokół do stanu na dzień przekazania placu budowy. 
 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót. W ofercie 
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacja projektową, ST i zasadami wiedzy technicznej (sztuką budowlaną). 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. . Wykonawca zapewni 
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odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w  dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i 
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2 Pobranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora 
będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.3 Badania i pomiary 
 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi 
Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  
 
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z PFU, dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. Przed wykonaniem badań i jakości 
materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 
posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia - 
ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
 
6.5 Dokumenty budowy 
 
6.5.1 Dziennik budowy 
 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą 
wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg 

robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora  
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
 weryfikacje, uwagi, zatwierdzenia i zastrzeżenia, wskazania i polecenia 
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Inspektorów nadzoru 
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót, 
 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

 
6.5.2 Księga obmiaru (jeśli wymóg będzie wynikał z przepisów prawa lub 
obowiązków wynikających z umowy z Wykonawcą) 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi 
Obmiaru. 
 
6.5.3 Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora (inspektorów 
nadzoru). 
 
6.5.4 Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech 
punktach następujące dokumenty: 
  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 
 operaty geodezyjne 

 
6.5.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów (jeśli jest obowiązek 
jego prowadzonenia). Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze Robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
Obmiary sporządza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych 
w „Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm 
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 
 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Ilość robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 
„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm 
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
8.1 Rodzaje odbiorów 
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Występują następujące rodzaje odbiorów:  

 odbiór częściowy,  
 odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
 odbiór końcowy,  
 odbiór ostateczny (końcowy bezusterkowy) 
 odbiór po okresie rękojmi,  
 odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. 
 
8.4 Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. 
„Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z 
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uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
kontraktowych. 
 
8.5 Odbiór ostateczny, końcowy bezusterkowy 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
Skutecznie dokonany odbiór ostateczny może stanowić podstawę do ostatecznego 
rozliczenia robót. 
 
8.6 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 
 dokumentację projektową z czytelnie naniesionymi zmianami (dokumentacja 

powykonawcza) wraz z adnotacją )oceną) Projektanta czy zmiany te, w świetle 
przepisów budowlanych, są zmianami istotnymi czy nie. W przypadku gdy 
zmiany są istotne należy wystąpić do organu arch.-bud. o zatwierdzenie projektu 
zamiennego w danym zakresie. Jeśli umowa nie stanowi inaczej, obowiązek ten 
odbywa się staraniem i na koszt strony, która zmianę zainicjowała lub z czyjej 
winy nastąpiła konieczność zmiany projektowej. W przypadku, gdy zmiana 
wynika z winy Projektanta odpowiedniej zmiany dokona on nieodpłatnie i 
własnym staraniem.   

 specyfikacje techniczne, 
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 

ST i PZJ (jeśli stosowano), 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z 
PZJ (jeśli opracowano) i ST, 

 sprawozdanie techniczne,  
 dokumentacje techniczno-ruchowe zamontowanych urządzeń 
 przygotowany wniosek do UDT wraz z załącznikami jeśli będzie wymagane 
 potwierdzenia wywozu i utylizacji materiałów rozbiórkowych (karty odpadu) 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
 Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
 zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
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dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

 
8.7 Odbiór po okresie rękojmi 
 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu 
organizuje odbiór "po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania 
następujących dokumentów: 
 

 umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
 protokołu odbioru końcowego obiektu, 
 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od 

obioru końcowego i ostatecznego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad, 
 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 
9 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
 
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w 
szczególności rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być rozliczane wg obmiarów 
ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru - jak 
w przedmiarze robót. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być 
ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
 

 SIWZ 
 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 

harmonogramem robót 
 Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza 

ww zadania 
 Normy 
 Aprobaty techniczne 
 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 

inwestycji.  
 
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego 
przedsięwzięcia: 
 

 Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach 
 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości 
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stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 
 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagosp. terenu w 
przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 
ogólnych przepisów BHP. 

 Rozporządzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy 
obiektach zabytkowych 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

 Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport ręczny 
 PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
 PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
 PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
  PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

projektowanie. 
  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
  PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podziały i opis 

gruntu. 
  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania 

badania przy odbiorze. 
  PN-74/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów. 
  PN-74/B-02338 Zagęszczanie gruntów. 
  Pr PN-B-10736 Roboty ziemne. 
  PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie dróg. 
  PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i 

gazowych. 
  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
  BN-77/8931-12 Oznaczenie współczynnika zagęszczenia gruntu. 
  BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
  BN-62/6636-02 Wykopy wąskoprzestrzenne. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

 
SST 1.0  

 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 
 

 
 

ZADANIE: 
 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w 
Obornikach.  
 
LOKALIZACJA: 
 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
 
INWESTOR: 
Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ul. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki 
 
OPRACOWANIE: 
JCM Projekt Jacek Matuszak, ul. Berdychowska 16, 62-100 Wągrowiec 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych dla zadania:  
 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w 
Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 56A, w Obornikach, dz. nr 1098/2, 
1098/3,  
 
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 
Oborniki 
 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót 
budowlanych. Roboty te obejmują: 
 
 rozbiórkę części nawierzchni  z kostki brukowej (przed wejściem) 
            zlokalizowanej w obszarze planowanej budowy 
 rozbiórkę (przełożenie) części przechodzących przez działki sieci instalacji   
            infrastrukturalnych, w tym sieci energetycznej kolidujących z budową 
 demontaż starych urządzeń zabawowych (możliwe, że do ponownego  
            wykorzystania w nowej lokalizacji 
 zdjęcie i wywóz warstwy humusu 
 wywiezienie materiałów z rozbiórki 
 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPY). 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Materiały nie występują. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne”. Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie 
wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany 
przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, 
nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 0.0. Do transportu materiałów z 
rozbiórki należy użyć takich środków transportu, jak: 
 samochód samowyładowczy i skrzyniowy 
 młot pneumatyczny 
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 
rozbiórkowych. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.00 „Wymagania 
ogólne". 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji 
projektowej wraz z ich utylizacją na wysypisku. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne". Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania 
robót rozbiórkowych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.00 
„Wymagania ogólne”. Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania 
przedmiarów określonych w „Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z 
rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm 
Rzeczowych. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Jednostkami obmiaru są np: m, m3, m2, kpl., szt.. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Odbiorowi podlega wykonanie rozbiórki elementów 
wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji.  
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia są: 

1. SIWZ 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 

harmonogramem robót zatwierdzona przez Zamawiającego 
3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania. 
4. Normy. 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania       

inwestycji. Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 
póz. 844) oraz z innymi przepisami budowlanymi 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 2.0 

  
ROBOTY ZIEMNE 

 
 

 
ZADANIE: 
 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach.  
 
LOKALIZACJA: 
 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
 
INWESTOR: 
Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ul. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki 
 
OPRACOWANIE: 
JCM Projekt Jacek Matuszak, ul. Berdychowska 16, 62-100 Wągrowiec 
 



9

 

 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla 
zadania: Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w 
Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 56A, w Obornikach, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
 
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 
 
Roboty ziemne są wykonywane przy realizacji: 
 wstępnej niwelacji terenu (przemieszczenia mas gruntu) 
 wykopów związanych z likwidacją kolizji infrastrukturalnych 
 roboty przy wykopach dla ułożenia przyłączy infrastrukturalnych 
 robót fundamentowych, 
 wznoszenia ścian fundamentowych 
 obsypywaniu gotowych elementów konstrukcji budynku pod poziomem 0.00 
 robót izolacyjnych budynku poniżej terenu, 
 rozbiórce starych i montażu nowych urządzeń i obiektów małej architektury 
 zagospodarowania terenu - korytowaniu gruntu pod nawierzchnie utwardzone,  
            urządzaniu  
 obsadzaniu zieleni 
 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPY) 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 
1.3 Określenia podstawowe: 
 
Określenia podstawowe podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
 grunt wydobyty z wykopu 
 grunt przemieszczany 
 grunt do zasypki nabyty i z odkładu 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy 
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użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
a)   koparka,  
b)      spycharka, 
c)      ubijak do zagęszczania, 
d)      zagęszczarka. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
 
5.1 Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 
zapoznania się z dokumentacją. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora 
nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy 
urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku 
stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu 
zgody przez Inspektora nadzoru. 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie 
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 
Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
 
5.1.1 Odspojenie i odkład urobku 

 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
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a) bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 
urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to 
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie 
przedsiębiorstwa i instytucje. 

b) należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których 
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia 
sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

c) w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 
przykrycie wykopu 

d) należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub 
podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków 

e) należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 
ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 

f) należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co 
najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 

g) jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast 
przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 
kontynuować prace ziemne 

h) obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 
zagęszczania stopniowo rozbierać 

 
5.1.2 Podłoże 
 
Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym 
wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne 
wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 
15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie 
powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, 
warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym 
uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 
 
5.1.3 Zasypka i zagęszczenie gruntu 
 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub 
średnio ziarnisty wg PN-86/B-024 80. Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi 
należy wykonywać warstwami z zagęszczaniem do wymaganych parametrów w projekcie i 
umowie przy użyciu ubijaków płytowych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu 
konstrukcyjnego. Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej 
niż jednej strony elementu konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach 
nie różniących się o więcej niż 25cm po zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba, że 
Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej. Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do 
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zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany na nowy lub remontowany na koszt 
wykonującego zagęszczenia Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie 
powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego 
uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 

 
a) Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i 

wymiarami istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz z 
wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i 
skarp ziemnych 

b) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 
c) Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę 

krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń, demontaż elementów 
małej architektury (np. urządzeń placu zabaw), punktów oświetleniowych, utwardzeń itp. 

d) Zdjęcie warstwy darniny I ziemi roślinnej niezbędnych powierzchni terenu niezbędnych 
miejscu przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie 

e) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenie ścieków 

f) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 

 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne". Po 
wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i 
normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
 
6.1 Dokładność wykonania robót: 
 
 Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów 
nie powinny być większe od 5 cm  
 Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej 
niż 10% 
            Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm 
 
6.2 Kontrola jakości robót 
 
Kontroli podlega: 
a) wykonanie wykopu i podłoża 
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c) . stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy    

     pracach w wykopie, 
d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
e)  jakość gruntu przy zasypce, 
f) wykonanie zasypu, 
g) zagęszczenie, 
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h) odwodnienie wykopów. 
 
Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższa tabela: 
 
Lp. Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badan i pomiarów 
1 Pomiar gabarytów wykopu Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w 

odstępach co 10 m, w narożach oraz w miejscach, które 
budzą wątpliwość 

2 Pomiar rzędnych dna wykopu 
3 Pomiar pochylenia skarp 
4 Pomiar równości skarp 
5 Badanie zagęszczenia gruntu Stopień zagęszczenia określić dla podłoża gruntowego i 

każdej ułożonej warstwy, w miejscach id głębokości 
określonych w specyfikacji szczegółowej 

 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 
„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych 
i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót 
zgodnie z postanowieniami umowy. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do 
obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty 
legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej 
oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
 
Zasady szczegółowe: 
 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań laboratoryjnych, 
b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
c) sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
 
9. ROZLICZENIE ROBOT: 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ 
2.    Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót   

   zatwierdzona przez Zamawiającego 
3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
4. Normy 
5. Aprobaty techniczne 
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
Normy. 
 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 
europejskiej i 
międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów 

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 
nawierzchni podatnych. 

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. 
Badania techniczne. 

PN-8 l/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-
PN), a w szczególności: 
a) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 

126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 

b) Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 póz. 
1150. 

c) Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 póz 78 z późniejszymi 
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zmianami 
d) Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. 
e) Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo 

wodne, 
f) Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139  
 
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi 
przepisami, a w tym: 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1  
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych dla zadania: Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa 
pożarowa) w Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 56A, w Obornikach, dz. nr 1098/2, 
1098/3,  
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
betonowaniem: 
• podkładów 
• stóp, ław i płyt fundamentowych, 
• warstw pod posadzki 
• słupów i rdzeni, 
• nadproży, belek, wieńców, podciągów, 
• schodów wraz ze spocznikami 
• klatki szybu dźwigowego (windy) 
• nadbetonu płyt stropowych, 
• podbudowy nawierzchni utwardzonych 
• fundamentowania urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem i 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.2 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPY). 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
  45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Oprócz elementów wylewanych bezpośrednio na placu budowy stosuje się elementy 
betonowe prefabrykowane, m. in. bloczki ścienne, nadproża nad otworami, elementy 
stropu, płytki chodnikowe, kostkę brukową, krawężniki i obrzeża, elementy obiektów 
małej architektury, płyty ścianek oporowych typu "L" 
 
Klasy betonu 
 

Do konstrukcji żelbetowych, warstw posadzek, fundamentowania obiektów i 
podbudowy nawierzchni utwardzonych w obiektach objętych niniejszym opracowaniem 
stosuje się klasy betonu wynikające z projektu budowlanego i wykonawczego (branża 
konstrukcje budowlane).  
 
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy 
dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 
 
Składniki mieszanki betonowej 
 
 Cement portlandzki 
 

Do pozostałych elementów konstrukcji dopuszczalne jest stosowanie cementu 
portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych. Cement portlandzki spełnia 
wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002 "Cement -Część 1: Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku", PN-EN 
197-2:2002 "Cement -Część 2: Ocena zgodności. 
Cechy charakterystyczne cementu: 
• wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach > 20,0 MPa), 
• szybki przyrost wytrzymałości, 
• wysokie wytrzymałości w okresie normowym (28 dni), 
• stabilne parametry jakościowe, 
• wysokie ciepło hydratacji. 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki. Masa worka z 
cementem powinna wynosić 50,2 kg . Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
• oznaczenie, 
• nazwa wytwórni i miejscowości, 
• masa worka z cementem, 
• data wysyłki, 
• termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie 
do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i 
wysypów. 
 
Świadectwo jakości cementu. 
 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 197-2:2002 . 
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Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 
196-1:2005, PN-EN 196-3+Al:2009 i PN-EN 196-6:1997. Zakres badań cementu 
pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje 
tylko badania podstawowe.  
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-3+Al:2009 i PN- EN 

196-6:1997, 
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-3+Al:2009 i PN-

EN 196-6:1997, 
• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 
użyty do betonu. 
 
Magazynowanie i okres składowania. 
 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

o dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca 
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny 
zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

o dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, 
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach. Dopuszczalny 
okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie: 
 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 
 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
Kruszywo 
 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PN- EN 12620+A1:2008, PN-EN 932-3:1999, z tym że marka kruszywa nie powinna 
być niższa niż klasa betonu. 
 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
 
 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
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Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 
 
 składu ziarnowego, 
 kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2008, 
 zawartości pyłów mineralnych, 
 zawartości zanieczyszczeń obcych. 

 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 i stałości zawartości 
frakcji 0-2 mm. 
 
Woda 
 
Woda do zarabiania betonu powinna odpowiadać normom PN - EN 1008:2004. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wody zanieczyszczonej organicznie i chemiczne lub z 
dużą zawartością związków mineralnych. Kontrolowana woda wodociągowa jest 
zawsze dopuszczalna do stosowania 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
Za jakość sprzętu dla betonu towarowego odpowiada producent. 
 
Do robót betonowych i żelbetowych przewiduje się sprzęt: 
a) Przygotowanie mieszanki betonowej: 

o betoniarki o wymuszonym działaniu, 
o dozowniki wagowe o odpowiedniej dokładności. 

b) Wykonanie deskowań - zgodnie ze złożonym zamówieniem i ustalonymi  
             warunkami z Podwykonawcą. 
c) Przygotowanie rusztowań. 
d)          Przygotowanie zbrojenia, 
e) Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej: 

o pojemniki do betonu, 
o pompy do betonu, 
o sprężarki do pneumatycznego podawania mieszanki betonowej, 
o wibratory wgłębne o odpowiedniej średnicy, 
o wibratory przyczepne, 
o łaty wibracyjne. 

f) Do obróbki i pielęgnacji betonu: 
o zacieraczki do betonu, 
o szlifierki do betonu, 
o zraszacze wodne. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 
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wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
• 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
• 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1 Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy. 
 
5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 
Dozowanie składników. 
 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu. Dla potrzeb budowy obiektów wymienionych w 
p. 1.1 beton pobierany będzie z Wytwórni Betonów. Produkcja betonu oparta na 
recepturach gwarantujących właściwości betonu wymienione w projekcie konstrukcji.  
 
Układanie mieszanki betonowej 

 
W zależności od przyjętych rozwiązań transportowych oraz poziomu prowadzenia robót 
betoniarskich, sposób układania jest zróżnicowany. 
 
Wykańczanie powierzchni betonu 
 

Dla powierzchni betonów konstrukcyjnych obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. Pęknięcia są 
niedopuszczalne. Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że 
otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której 
występują nie większa niż 1% powierzchni odpowiedniej ściany. Równość gorszej 
powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
warunkom technicznym odbioru podłoży pod izolacje. 
 
Wykonanie podbetonu. 
 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże gruntowe pod 
względem nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winno być równe, 
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czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły 
z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
Wykonanie podłoży betonowych na gruncie. 
 

Do robót betoniarskich w zakresie wykonania podłoży posadzkowych na gruncie 
odnoszą się wymagania dotyczące betonów konstrukcyjnych z uwzględnieniem 
dodatkowych warunków przed rozpoczęciem robót: 
• odbioru podłoża piaskowego ze sprawdzeniem stopnia zagęszczenia, 
• sprawdzenie rzędnej podłoża piaskowego, 
• sprawdzenie projektowanej rzędnej wierzchu betonu.  
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
 
6.1 Kontrola jakości betonu 
  
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, 
zgodności z rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi 
normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. Z każdej partii należy 
pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy 
plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na 
próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista 
granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej - stal 
badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Sprawdzenie 
materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w 
rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. Na 
producencie betonu towarowego spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz przedstawienie 
zamawiającemu deklarację zgodności z każdej partii produkcyjnej oraz metryczkę 
badań zamówionego betonu w zakresie badań podstawowych: 

• klasa betonu określona przez: 
o wytrzymałość na ściskanie, 
o wytrzymałość na rozciąganie, 

• konsystencja, 
• urabialność, 
• określenie c/w, ilości cementu, oraz badań dodatkowych na: 

o nasiąkliwość, 
o mrozoodporność, 
o moduł sprężystości, 

 
Wykonawca powinien zlecić sprawdzenie w niezależnej Jednostce Badawczej 
przywożonego betonu przynajmniej co kondygnację dla każdego obiektu. Wskazana 
jest kontrola do uzgodnienia z inspektorem nadzoru częstszej kontroli jakości dla 
każdego asortymentu elementów. Elementy głównej konstrukcji nośnej tj. słupy, 
podciągi wymagają kontrolnych badań zleconych przez Wykonawcę przy minimalnej 
ilości 3 próbek na partię betonu. Wcześniejsze rozdeskowanie elementów 
konstrukcyjnych wymaga sprawdzenia osiągnięcia przez beton minimalnej 
wytrzymałości wymaganej w planie betonowań. W dzienniku budowy i dzienniku 
betonowań należy zapisywać każdy transport betonu oraz betonowany element. 



14

 

 

Przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu jest po stronie Wykonawcy. Jeżeli beton poddany jest specjalnym 
zabiegom technologicznym, należy opracować „Plan kontroli jakości betonu” 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i oraz ewentualnie inne konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu, 
• badanie mieszanki betonowej wg PN-EN 12350, 
• badania betonu wg PN-EN 12390, 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0: “Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 
„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm 
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. Jednostką obmiarową 
jest [ m3 ] - objętości konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
 
1. SIWZ 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót 
3. Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww 

zadania 
4. Normy 
5. Aprobaty techniczne 
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
 Najważniejsze normy: 
 
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton-Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement-Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
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PN-EN 197-2:2002 Cement Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 196-1:2005 Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3+Al:2009 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasów 
wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu - Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziaren - Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6:2002/Al:2006 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej. 
PN-EN 12390 Badania betonu. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 3.1 

 
ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 

 
 
 

ZADANIE: 
 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach.  
 
LOKALIZACJA: 
 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
 
INWESTOR: 
Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ul. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki 
 
OPRACOWANIE: 
JCM Projekt Jacek Matuszak, ul. Berdychowska 16, 62-100 Wągrowiec 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru 
zbrojenia betonu stalą niskostopową dla zadania: Budowa nowej części budynku Żłobka 
Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 56A, w 
Obornikach, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze 
zbrojeniem betonu stalą konstrukcyjną elementów wymienionych w SST 3.0 w pkt. 1.1. i 
obejmują: 
a) transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie prętów 
b) montaż zbrojenia elementów żelbetowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem i 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPY). 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
  45262310-7 Zbrojenie 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
 
Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszym opracowaniem stosuje się klasy i 
gatunki stali wg zestawienia poniżej: 
a) Klasa A-I, gatunek STOS-b 
b) Klasa A-II, gatunek l8G2-b 
c)    Klasa A-III, gatunek 34GS 
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy 
dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 
 
Własności mechaniczne i technologiczne stali 
 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
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wymaganiom podanym wPN-89/H-84023/06. 
 
Wady powierzchniowe 
 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i 
zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i 
chropowatości są dopuszczalne: 
a) jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów 

gładkich 
b) jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
Magazynowanie stali zbrojeniowej 
 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, 
środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie 
z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy 
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZBROJARSKICH 
 
5.1 Ogólne wymagania. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy. 
 
5.2 Wykonywanie zbrojenia 
 
Czystość powierzchni zbrojenia 
 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, 
zgorzeliny, luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 
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(smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 
Przygotowanie zbrojenia 
 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W 
przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Haki, 
odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji 
Projektowej. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 
 
Montaż zbrojenia 
 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w 
deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości 
równej grubości otulenia. Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w 
deskowaniu należy łączyć zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Zamknięcia 
strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i 
strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. Liczba uszkodzonych 
skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie powinna 
przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba 
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZBROJARSKICH 
 
6.1 Badania w czasie budowy 
 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 
rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed zabetonowaniem. Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na 
zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do 
zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub 
rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na 
zaświadczeniu lub żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inspektora 
nadzoru. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają 
przewidzianym w rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami 
odbiorczymi. Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, 
poziomnicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z rysunkami oraz PN-63/B-06251. Badanie na 
wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za partie ich liczbę 
o ciężarze nieprzekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie 
powinna być mniejsza niż 3 na partię. 
Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub 
szkieletu płaskiego. Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie 
skrajnym i dwa w rzędach środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie 
zerwane, próbom należy poddać podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie 
podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić. 
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6.2 Tolerancje wykonania 
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje 
tablica nr 1. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 
mm. Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w 
stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. Dopuszczalne odchylenie 
strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3 %. Różnica 
w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm. Dopuszczalna różnica w wykonaniu 
siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm. 
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna 
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych 
skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. 
Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm. 
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 
 
Tablica 1 
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna 

odchyłka 

Cięcie prętów dla L<6.0 m 20 mm 
(L - długość cięcia wg projektu) dla L>6.0 m 30 mm 
Odgięcia dla L<0.5 m 10 mm 
(odchylenia w stosunku do położenia dla 0.5 m<L<1.5 m 15 mm 
określonego w projekcie) dla L>1.5 m 20 mm 
Usytuowanie prętów:   
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w  <5 mm 
stosunku do wymagań projektu)   
b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą dla h<0.5 m 10 mm 
grubością elementu) dla 0.5 m<h <1.5 m 15 mm 
 dla h>1.5 m 20 mm 
c) odstępy pomiędzy sąsiednimi a<0.05 m 5 mm 
równoległymi prętami (a - jest odległością a<0.20 m 10 mm 
projektowaną pomiędzy powierzchniami a<0.40 m 20 mm 
przyległych prętów) a>0.40 m 30 mm 
d) odchylenia w relacji do grubości lub b<0.25 m 10 mm 
szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b b<0.50 m 15 mm 
- oznacza całkowitą grubość lub 
szerokość 

b<1.5m 20 mm 

elementu) b>1.5m 30 mm 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0: “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 
„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych 
i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne”. Celem 
odbioru jest protokolarne finalna oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości i jakości. 
 
8.1 Odbiór stali na budowie 
 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
a) znak wytwórcy, 
b) średnicę nominalną, 
c) gatunek stali, 
d) numer wyrobu lub partii, 
e) znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie 
sztuki dla każdej wiązki. 
Dostarczona na budowę stal, która: 
a) nie ma zaświadczenia (atestu), 
b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
c)  pęka przy wykonywaniu haków, 
może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników 
badań wg normy PN-91/H-04310. 
 
8.2 Odbiór zamontowanego zbrojenia 
 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na 
sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 
postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
a) zgodność kształtu prętów, 
b) zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
c)   rozstaw strzemion, 
d)   prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
e)  zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
 

1. SIWZ 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
3. Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
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4. Normy  

5. Aprobaty techniczne  

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

  

Najważniejsze normy:  

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

2. PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania 

3. PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali 

4. PN-89/H-84023/01 Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. 
Gatunki 

5. PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.  

  Gatunki 

6. PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty 
walcowana 

  na gorąco 

7. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 4.0  
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ZADANIE: 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 
dla zadania: Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w 
Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 56A, w Obornikach, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 
 
Elementy robót: 
> ścainy fundamentowe 
> ścianki działowe 
> ściany konstrukcyjne, 
> szachty, kominy. 
 
1.2 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPY) 
 
Grupy Klasy kategorie Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

  45262500-6 Roboty murarskie 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
> bloczki betonowe M6 
> Cegła pełna kl. 150 
> cegła dziurawka 
> Bloczki i płytki z betonu komórkowego, 
> Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna, 
> Zaprawa do klinkieru, 
 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ (jeśli opracowano). 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru urządzenia do przygotowania 
zaprawy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy 
inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 
a) samochód ciężarowy skrzyniowy 
b) samochód dostawczy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1 Zakres robót przygotowawczych 
a) Sprawdzenie wymiarów i kątów ścian 
b) Przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
 
5.2 MURY 
 
5.2.1 Zakres robót zasadniczych 
 
a) murowanie ścian 
b) usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów 
 
5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót 
 
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w 
ilościach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do 
wznoszenie murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w 
granicach 6-8 cm. W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania 
spoin. Wiązanie cegieł w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej 
warstwy przez cegły warstwy górnej z przesunięciem obu warstw względem siebie o nie mniej niż 
5 cm. Przycinanie wykonywać ręcznie przy pomocy narzędzi mechanicznych. 
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6. KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.0. Dostarczane na plac 
budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. W przypadku, gdy 
zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w STWiORB. 
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
 
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie określonym 
w PZJ do akceptacji. 

b) wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 
„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i 
Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Celem 
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące 
dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych 
etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 
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8.1 Dokładność wykonania robót murowych 
 
Obrys murów - dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 
> ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych 

kondygnacji 
> ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku 
Grubość murów - w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne 
odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów, 
liczonej w cegłach według następujących zasad: 
> dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi %, lub 1 cegły wielkości tych 

odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły 
użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka) 

> gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co 
najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ±10 mm 

 
8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 
 
> Powierzchnia muru z cegły lub bloczka powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między 

płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem 
> Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN- 68/B-10020. 

Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku 
murów o grubości lub 1 cegły - tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od 
sznurka lub szablonu. 

> większe niż 2 mm 
 
8.3 Odbiór cegły i bloczków 

 
Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzać następujące badania: 
> sprawdzenie zgodności klasy cegły i bloczków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi 
> przeprowadzenie próby doraźnej 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie 
o jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na 
budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Dokumentacją odniesienia jest: 
 

1. SIWZ 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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 Najważniejsze normy: 

 
1. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
3. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody 
       pobierania próbek. 
4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, 
       ocena zgodności. 
6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15 
7. PN-86/B-30020 Wapno 
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do 
      betonu. Definicje i wymagania.

              9. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
              10. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych 
              11. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

12.   PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
13. KARTA TECHNICZNA WYROBU OPRODUCENTA 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych dla zadania: Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa 
pożarowa) w Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 56A, w Obornikach, dz. nr 1098/2, 
1098/3,  
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 
 
Zakres prac obejmuje wykonanie takich izolacji jak: 
 
> Izolacja powłokowa fundamentów (powłoki prefabrykowane (papa, folie hydroizolacyjne), 

powłoki w płynie) 
> Izolacja posadzek, 
> Izolacja termiczna posadzek i zewnętrznych ścian i dachu 
> Izolacje stropodachów 
> izoalcje szybu windy 
 
1.2 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 45320000-6  Roboty izolacyjne 
  45321000-3 Izolacja cieplna 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
są: 
> Papa do izolacji poziomej ścian fundamentowych i warstw posadzkowych, 
> Masa asfaltowo-kauczukowa do izolacji pionowej ścian fundamentowych, 
> Płyty styropianowe EPS 100-038 do izolacji ścian fundamentowych, 
> Płyty styropianowe EPS 070-040 do izolacji ścian zewnętrznych,



9

 

 

> Folia paroizolacyjna dachu, 
> Styropian ze spadkiem EPS 200-036 do izolacji stropodachu, 
> Folia w płynie do izolacji pionowej ścian wewnętrznych pomieszczeń mokrych, 
> Folia polietylenowa. 
 
Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania 
w budownictwie. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie można stosować materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i przechowywanie wg ST 0.0 „ 
Wymagania ogólne” i sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz 
instrukcji producenta. Materiały izolacyjne płynne należy przechowywać w szczelnie 
zamkniętych bębnach metalowych, magazynować w pozycji stojącej, z dala od źródeł ognia i 
elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami 
atmosferycznymi. Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym 
podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym 
materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie 
brezentem lub folią. Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ (jeśli opracowano). 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) mechaniczne pomosty robocze 
c) narzędzia ręczne 
d) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Masa izolacyjna może być 
przewożona dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa 
Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania należy ustawić w pozycji 
stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach tak, aby tworzyły zwartą 
całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i 
uszkodzeniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1 Izolacje powłokowe 

 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być 

równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
c) Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 

3 cm lub zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od 
krawędzi. 

d) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%. 

e) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa 
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C. 
g) Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi 
 
5.2 Izolacje termiczne podłoży 

 
Zakres robót przygotowawczych 

a) Sprawdzenie i przygotowanie podłoży - powinny być równe i czyste 
 
Zakres robót zasadniczych 

a) Ułożenie termo izolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji 
      nośnej ścian i dachu 
b) Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
c) Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 
d) Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków 

w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
e) Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
f) Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy 

izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 

 
5.3 Docieplenie styropianem 
 

Zakres robót przygotowawczych 
Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w 
razie potrzeby wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek 
styropianu w różnych miejscach: 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 
dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość 
podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli 
próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza 
to, że podłoże nie zostało prawidłowo przygotowane. 
W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie na 4-6 próbkach siły 
wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w 
świadectwach ITB. 
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Zakres robót zasadniczych 

Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach 
dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie, 
a następnie należy pomierzyć konsystencję, która powinna wynosić 10+/-1 cm stożka 
opadowego. Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie polega 
tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. Konsystencja masy klejącej 
powinna wynosić 10 cm stożka opadowego - dla masy przeznaczonej do przyklejania 
styropianu. Masa powinna być zużyta w ciągu 1 godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się 
do przyklejania styropianu. Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na 
obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy 
około 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi 
tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. Na środkowej części 
płyty styropianowej należy nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na 
płytach o innych wymiarach można nałożyć inną ilość placków, ale należy przestrzegać 
zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Po nałożeniu masy klejącej 
płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt już przyklejonych i docisnąć 
przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, 
co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza 
obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt 
styropianowych po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku minut. Po sprawdzeniu i 
przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Płyty należy 
przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu 
spoin. Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i 
posuwać się do góry. Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy 
temperatura powietrza nie jest mniejsza niż 5 C. Płyt styropianowych nie można stosować do 
ocieplania ścian bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania 
wynoszącym około 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być 
wyrównana, a szpary większe niż 2 mm zapełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię 
styropianu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym na 
pacę tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od czasu 
przyklejania płyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas 
dłuższy niż 2 tygodnie. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki 
łączników mechanicznych masą klejącą. Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany 
należy stosować łączniki rozprężne z nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który 
po osadzeniu łącznika wciska się trzpień rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje 
zaklinowanie łącznika w ścianie. 
Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. Główki 
łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie 
zlicowane. W tym celu w styropianie należy wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości 
ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień rozporowy były całkowicie schowane w 
zagłębieniu. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i 
środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z ewent. opracowanym PZJ) na terenie i 
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
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wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 
„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm 
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Celem 
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
> po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 
> po przygotowaniu podkładu pod izolację 
> po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 
> podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 

Odbiór powinien obejmować: 
> sprawdzenie jakości materiałów 
> sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 
> sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu 
> sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
> sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 

podłogowe itp. 
 
Odbiór izolacji termicznej 
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W czasie odbioru ocenie podlega: sposób ułożenia izolacji, grubość ułożenia izolacji. 
> Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w projekcie 

budowlanym. 
> Płyty powinny ściśle do siebie przylegać. 
> Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość. 
> Materiał izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu 
 
Odbiór izolacji docieplającej ze styropianu i wełny 

Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować : 
> sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem 
> sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania 

wymaganej wartości współczynnika K 
> sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
> sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do 

podłoża 
> sprawdzenie, czy styropian lub wełna nie styka się z materiałami zawierającymi w swym 

składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
 

Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez 
uprawnioną jednostkę. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane 
granulki. 
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich 
powinien być podany czas przydatności do jej użycia. Wymagania dla styropianu powinny być 
zgodne z PN - B - 20130. Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i 
w razie negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy 
to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnący oraz czy wykazuje 
wymaganą wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. Normy  

4. Aprobaty techniczne  

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy:  

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

2. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
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4. PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 

5. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

6. PN-B-20130 Płyty styropianowe (PS-E FS) 

7. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką 

 mokrą.  

8. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką 

 mokrą.  

9. Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 - 

 łączniki do mocowania płyt termoizolacyjnych. 

10
. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady  

1989 r. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.



 

 

 
SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 6.0  

 
TYNKI 

 
 
 

ZADANIE: 
 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach.  
 
LOKALIZACJA: 
 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
 
INWESTOR: 
Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ul. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki 
 
OPRACOWANIE: 
JCM Projekt Jacek Matuszak, ul. Berdychowska 16, 62-100 Wągrowiec 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich dla zadania: Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa 
pożarowa) w Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 56A, w Obornikach, dz. nr 1098/2, 
1098/3,  
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 
 
Rodzaje tynków do wykonania: 
> Tynki wewnętrzne cementowe - wapienne kat. III, 
> Gładzie gipsowe, 
> Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe wraz z boniami, pasami dekoracyjnymi 
 
1.2 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne” 
 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPY) 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 
 45410000-4  Tynkowanie 
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 45320000-6  Roboty izolacyjne 
  45324000-4 Tynkowanie 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
są: 
> Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach 
> Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych 
 mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm przy 
zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o 
średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu 
 do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw             

                 wierzchnich piasek średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty   
                 i  przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm 
> Gips szpachlowy do wykonywania uzupełnienia połączeń powinien odpowiadać 

wymaganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące 
wymagania: 

 Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) - 
nie mniej niż 5 MPa 



10

 

 

 Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy 
spoiwa, a  odsiew na sicie 1,0 mm - 0% 

 Początek wiązania po 30-60 min. 
  Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata 

- nie więcej niż 0,5 g 
 

Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 
normy 
> Gotowe suche zaprawy tynkarskie do wykonywania tynków maszynowych 
> Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie 
> Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych 
> Gotowy tynk mineralny do malowania gr.1,5 mm baranek, grunt , podkład pod tynk 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) narzędzia ręczne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 
 
5.1 Zalecenia ogólne 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po 
okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy 
po zakończeniu robót stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 C.W niższych 
temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia 
zwilżane wodą. 
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5.2 Zakres robót przygotowawczych 
 
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju 
podłoża: 
> W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10- 15 mm. 
> Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych 
> Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
> Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 
> Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu 
 
5.3 Zakres robót zasadniczych 
 
Tynki cementowe-wapienne 
 

Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 
> Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które 

wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje 
się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami 
narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają 
rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów 
prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 

> Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości 
nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy 
cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10-12 cm zanurzenia stożka. 

> Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim 
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-^15 mm, 
a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu 
narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za 
pomocą pac w kształcie kątownika. 

> Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym 
przez sito o prześwicie oczek 0,25-HD,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do 
narzutu i mieć grubość 1-^3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po 
stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju 
wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za 
pomocą pędzla. 

W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w 
przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na 
obrzutkę. W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, 
swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić 
temperaturę powyżej 5oc; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od 
warunków pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, 
tapetować, okładać różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak 
należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem 
(najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 
Gładź gipsowa 
 

Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku 
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wyszpachlować jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1^-3 mm. 
Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych 
podłoży - 8%. 
Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niższej niż 5 °C i nie wyższej niż 20 °C. Jeżeli jest zapowiadany spadek  
temperatury poniżej 0 °C w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet, 
jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5 °C 
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości 
około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. 
Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą 
packi stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. 
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się ją na 
styropian nie pokryty masą klejąca, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. 
Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i 
poziomie. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez 
naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina 
przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją 
wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy 
wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej 
tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5mm. Wyprawy tynkarskie: 
stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami 
technicznymi ITB. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia 
mechaniczne należy stosować perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do 
wzmacniania naroży pionowych na parterze przy ościeżach drzwi balkonowych oraz drzwiach 
wejściowych do budynku. Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach 
od wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze 
nie niższej niż 5 °C i nie wyższej niż 25 °C zwłaszcza, jeśli elewacje są nasłonecznione. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, 
silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej °C w ciągu 24h. W 
miejscach występowania boni, należy je wykonać przez przesuwanie w świeżym narzucie, 
wzdłuż zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych. 
 
Tynki cienkowarstwowe 
 

Podłoże zagruntować emulsją gruntującą. Następnie nałożyć techniką malarską podkład pod 
tynki cienkowarstwowe. Tynk silikatowy i mozaikowy nakładać stalową pacą i wygładzać w 
jednym kierunku. Materiał należy nakładać techniką mokre na mokre nie dopuszczając do 
wyschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej. Przerwy technologiczne należy z góry 
zaplanować. Tynkowana powierzchnię aż do wyschnięcia należy osłaniać prze wpływem 
warunków atmosferycznych (wiatr, słońce, deszcz). Podczas prac temperatura otoczenia 
powinna wahać się w przedziale +5 do +25°C.Aby uniknąć różnic odcieni należy stosować 
materiał o tej samej dacie produkcji. 
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i 
środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ jeśli opracowano) na terenie i poza 
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 
> Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
> Sprawdzenie materiałów 
> Sprawdzenie podłoży 
> Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
> Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 
> Sprawdzenie grubości tynku 
> Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 

tynków 
> Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych 
 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli: 
 
Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 
pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 
kierunku poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

II Nie większe 4 mm 
na długości łaty 

Nie większe niż 3mm na lm Nie większe niż 4 
mm na lm i ogółem 
nie więcej niż 10 na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki ltp.) 

Nie większe niż 4 mm 
na 1 m 
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III Nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 2 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niż 
4mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mmw 
pomieszczeniach powyżej 
3,5m wysokości 

Nie większe niż 3 
mm na lm i ogółem 
nie więcej niż 6 na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki ltp.) 

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m 

IV Nie większe niż 2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie większe niż l,5mm na 
lm i ogółem nie więcej niż 3 
mm w pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie 
więcej niż 6mmw 
pomieszczeniach powyżej 
3,5m wysokości 

Nie większe niż 
2mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 3 mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki ltp.) 

Nie większe niż 2mm 
na 1 m 

 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ (jeśli opracowano) 

 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 
„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm 
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Celem 
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 
> Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
> Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. Jeżeli 
wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich 
część należy uznać za niezgodne z normami. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
 

1. SIWZ 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
 
Najważniejsze normy: 
 

1. PN-B-10107:1998 
2. PN-85/B-04500 
3. PN-70/B-10100 
4. PN-75/C-04630 
5. PN-92/P-85010 
 

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji:  
„Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych” 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” 
„Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  
„Tkaniny szklane” 
 



16

 

 

6. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
 
7. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 7.0  

 
OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK 

 
 

 
ZADANIE: 
 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach.  
 
LOKALIZACJA: 
 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
 
INWESTOR: 
Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ul. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki 
 
OPRACOWANIE: 
JCM Projekt Jacek Matuszak, ul. Berdychowska 16, 62-100 Wągrowiec 
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1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin z 
płytek dla zadania: Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa 
pożarowa) w Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 56A, w Obornikach, dz. nr 1098/2, 
1098/3,  
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 
 
1.2 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogólne. 
 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPY) 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 
 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
  45431000-7 Kładzenie płytek 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
są: 
 płytki ceramiczne 
 zaprawa klejowa 
 zaprawa fugowa 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt: 
a) Urządzenie do przycinania płytek 
b) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
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wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT OKŁADZINOWYCH 
 
5.1 Zalecenia ogólne 

 
> Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego 

budynku. Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, 
robót instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także 
innych robót, których wykonanie w późniejszym terminie mogłoby spowodować 
uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin. 

> Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C i nie powinna 
przekraczać +25 °C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej - przez okres 
co najmniej 5 dni 

> Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem 
> W przypadku wykładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie kleje 

zalecane dla danego materiału okładzinowego zachowaniem warunków technicznych ich 
stosowania. 

> Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni. Materiał 
okładzinowy użyty do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu 
produkcyjnego. 

> Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a 
także ujawniać na powierzchni defektów podłoża. 

> Wszelkie naroża wypukłe zabezpieczone narożnikami systemowymi PCV 
> Wszelkie naroża wklęsłe wypełnione silikonem trwale plastycznym 
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 

 
Powierzchni podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome 
płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być 
wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed 
przyklejeniem okładziny. Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy 
także sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić 
usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać 
tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa 
płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych 
odstępach) ze spoinami podłogowymi. 
 
5.3 Zakres robót zasadniczych 

 
> Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 

możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 
10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. 
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia 
płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. 
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> Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek 
kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. 

> Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z 
zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na 
której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za 
pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy 
wykonywać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W 
końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. 
Nie wolno czyścić glazury „na sucho”. 

> Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile 
narożne i wykończeniowe PVC. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby 
licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i 
środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
> Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
> Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

załączonych atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających 
dokumentów stwierdzających ich jakość. 

> Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach 
prowadzenia robót 

> Badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie tej 
prawidłowości należy przeprowadzić przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż 
dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku 
poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku pionowego. 

 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ (jeśli opracowano). 
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6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 
„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm 
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Celem 
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Przy 
odbiorze sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania, krawędzie 
przecięcia się płaszczyzn, narożniki, styki z ościeżnicami. Powierzchnie okładzin powinny być 
równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 
okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe 
niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły 
układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku 
pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m. Jeżeli wszystkie 
badania dadzą wynik dodatni, wykonane okładziny ścienne należy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą 
okładzinę lub jej część należy uznać za niezgodną z normą PN- 75/B-10121. Okładzinę taką 
należy wykonać prawidłowo od nowa i przedstawić do ponownego odbioru. W tym przypadku 
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom 
norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Dokumentacją odniesienia jest: 
 

1. SIWZ 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. Normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji  



22

 

 

 
Najważniejsze normy: 

 
1. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych 
2. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
3. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 8.0  

 
STOLARKA I ŚLUSARKA 

 
 
 
 

ZADANIE: 
 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach.  
 
LOKALIZACJA: 
 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
 
INWESTOR: 
Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ul. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki 
 
OPRACOWANIE: 
JCM Projekt Jacek Matuszak, ul. Berdychowska 16, 62-100 Wągrowiec 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki i 
ślusarki budowlanej dla zadania: Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna 
strefa pożarowa) w Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 56A, w Obornikach, dz. nr 
1098/2, 1098/3,  
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 
 
Rodzaje stolarki i ślusarki: 
> Okna z profili PCV, 
> Drzwi i ścianki aluminiowe, 
> drzwi wewnętrzne płytowe wraz z ościeżnicami, 
> drzwi wewnętrzne stalowe przeciwpożarowe (o odporności ogniowej) 
> drzwi systemowe stalowe na przystankach dźwigu osobowego i dźwigu gospodarczego 

(gastronomicznego) 
> balustrady schodów 
> Ościeżnice metalowe i z pcv, 
> Drabina elewacyjna 
> zewnętrzne parapety okienne 
> opierzenia blaszane kominów, okapowe, brzegowe 
 
1.2 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne” 
. 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPY) 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 
 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 

oraz roboty ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
są: 

> Okna z kształtowników PCV w kolorze jak w projekcie architektoniczno-
budowlanym, szklenie wewnętrzne szkłem bezpiecznym laminowanym, hartowanym lub 
zespolonym podwójnym o zaprojektowanych parametrach (zestawienie stolarki). 
> Drzwi aluminiowe zewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym z ościeżnicami i 
akcesoriami w kolorze wg aranżacji wnętrz zaprojektowanych parametrach (zestawienie 
stolarki). 
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> drzwi i okna ppoż 
> drzwi systemu windowego 
> Drzwi wewnętrzne płytowe fabrycznie wykończone  
> Kratki nawiewne do skrzydeł drzwiowych, systemowe. 
> Pianka uszczelniająca PU 
> Zaprawa betonowa 
> Kotwy i elementy montażu ościeżnic 
> Uszczelki: EPDM, silikon 
> Podokienniki wewnętrzne z postformingu w kolorze białym. 
> Drabina elewacyjna 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ (jeśli opracowano) 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione 
wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. Wyroby 
ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
ładunku. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI 
 
5.1 Zalecenia ogólne 

 
> Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
> Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek 

jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem 
murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach działowych o grubości 
poniżej 25 cm. 

> Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżach zgodnie z wymaganiami 
określonymi w normach. 
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> Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie 
zgodne z ich przeznaczeniem. 

 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 
 
> Przed zamówieniem stolarki bezwzględnie obmierzyć każdy otwór i sprawdzić jego 

wymiary (budynek istniejący i wymiary oraz typy okien zostały uśrednione i 
zgeneralizowane). 

> Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i 
stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. 

> W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. 

> Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 
 na szerokości otworu 2+6 cm 
 na wysokości otworu 5+9 cm 

 
5.3 Zakres robót zasadniczych 

 
> W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. 
> Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 

otwieraniu i zamykaniu. 
> Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 
> Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 
- Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 

mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 
- Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 
- Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstaniu odkształceń podczas zamykania. 
- Na szerokości elementu - jeden element kotwiący /lmb. 
> W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki 

podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy 
zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety 
klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego 
wysokość. 

> Konstrukcja nośna okien elewacyjnych składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) 
kształtowników aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio połączonych ze 
sobą i przymocowanych do konstrukcji budynku. Montaż ściany elewacyjnej przeszklonej 
składa się z kilku etapów: 
o Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowę  
o Montażu konstrukcji w budynku  
o Montażu pakietów szklanych  
o Zabezpieczenia elementów 

> Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, 
kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w 
warsztacie i zamontowania na budowie. 
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 
> Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
> Sprawdzenie materiałów 
> Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 
> Sprawdzenie trwałości połączeń 
> Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 

okuć 
> Sprawdzenie wodoszczelności przegród 
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ (jeśli opracowano). 

 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wykonuje się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 
„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm 
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 
 
Jednostki obmiarowe: 
 
W m2 mierzy się: 
> powierzchnię poszczególnych rodzajów stolarki W szt. mierzy się: 
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> ościeżnice 
> parapety 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Celem 
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
> Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
 Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży 
 Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 

połączeń ze ścianą 
 Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 

wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
 Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 

przekątnych. 
 Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do lm 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
 Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie 

powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm. 
 Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu 

klamką wykazywać żadnych luzów. 
 Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 
 Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą 

a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna 
pasek nie daję się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne. 

 Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne 
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć 

 W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną 
stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby 
gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Dokumentacją odniesienia jest: 
 

1. SIWZ 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
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3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji  
 
Najważniejsze normy: 

 
1. PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania. 
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
3. BN-79/7150-01Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 
5. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 8.1 

 
OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 
 
 

ZADANIE: 
 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach.  
 
LOKALIZACJA: 
 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
 
INWESTOR: 
Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ul. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki 
 
OPRACOWANIE: 
JCM Projekt Jacek Matuszak, ul. Berdychowska 16, 62-100 Wągrowiec 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek 
blacharskich dla zadania: Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa 
pożarowa) w Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 56A, w Obornikach, dz. nr 1098/2, 
1098/3,  
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 
 
 Rynny dachowe prostokątne z blachy aluminiowej, 
 Rury spustowe prostokątne z blachy aluminiowej, 
 Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej, 
 Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej. 
 
1.2 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPY) 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowy chi inne podobne roboty 
specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 
  45261320-3 Kładzenie rynien. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
 Rynny dachowe prostokątne z blachy aluminiowej, 
 Rury spustowe prostokątne z blachy aluminiowej, 
 Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej, 
 Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze okien. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca 
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dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze 
specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do blachy, urządzenia do gięcia blachy. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU OBRÓBEK 
 
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na 
wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. 
 
5.1 Przygotowanie podłoża pod obróbki blacharskie 
 

o Dla attyk murowanych: 
przed montażem obróbek blacharskich attyk murowanych i murów wyrównuje się podłoże 
zaprawą, dając mu mały spadek i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki na zaprawie 
cementowej. 

o Dla pokryć dachowych: 
po wykonaniu otworu w blasze należy obrobić otwór obróbką usztywniającą krawędzie blachy 
mocowaną do blachy wkrętami samogwintującymi. Obróbka usztywniająca musi obejmować pełną 
wysokość blachy i zachodzić co najmniej na kilka centymetrów 
 
5.2 Obróbki blacharskie 
 
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
5.3 Rynny i rury spustowe 
 
Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem (nie mnej niż 
0,5%), zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego, brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 
mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci, rynny powinny mieć wlutowane 
wpusty do rur spustowych, największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m licząc 
odległość między sąsiednimi rurami spustowymi. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian 
uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, uchwyty powinny być mocowane w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone 
do rury żeliwnej na głębokość kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być 
większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej 
mierzonej na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
 
Badania jakości robót podczas budowy: 
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu 

wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 
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• Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. 
• Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie wydanych przez ITB. 
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu 
występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 
• Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i 
umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 
• Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania 
uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy 
także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelności należy sprawdzić 
poprzez nalanie wody do rynien. 
• Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w 
szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości 
i kierunku pionowego . Należy także sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wykonuje się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 
„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i 
Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. Jednostki obmiarowe: [m ] wykonanych obróbek 
oraz [m] dla rynien i rur spustowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Celem odbioru 
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Sprawdzeniu podlegają: 
- poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 
- poprawność mocowania obróbek do podłoży W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
 

1. SIWZ 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji  
 
Na jważniejsze normy: 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

SST 9.0  
 

POSADZKI 
 
 
 

ZADANIE: 
 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach.  
 
LOKALIZACJA: 
 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
 
INWESTOR: 
Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ul. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki 
 
OPRACOWANIE: 
JCM Projekt Jacek Matuszak, ul. Berdychowska 16, 62-100 Wągrowiec 
 



 

 

 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek dla zadania: Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna 
strefa pożarowa) w Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 56A, w Obornikach, 
dz. nr 1098/2, 1098/3,  
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 
Oborniki 
 
Rodzaje posadzek do wykonania: 
 Posadzki z płytek ceramicznych 
 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 
 posadzki z paneli winylowych 
 
1.2 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPY) 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 
 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie 

ścian 
  45432110-8 Kładzenie podłóg 
2.  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są: 
 płytki gresowe antypoślizgowe, 
 zaprawa klejowa, 
 zaprawa fugowa, 
 wykładzina PCV  
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
a) Urządzenie do przycinania płytek 
b) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 



 

 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 
wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym 
jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POSADZKOWYCH 
 
5.1 Zalecenia ogólne 
 
Posadzki z płytek 
 

 Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 
°C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem 
robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy 

 Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w 
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed 
rozpoczęciem robót 

 Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach 
mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%. 

 Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
 Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz.. Warstwa 

kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
 Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, 

aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż 
połowa płytki. 

 
Posadzki z wykładzin 
 
 Temp. pomieszczeń > 18 °C 

 Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna 
być rozluźniona) 

 Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu 
kolejne 24h 

 W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej 
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 

 
 Przygotowanie podłoża: 



 

 

o  Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, 
jak również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 
przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. 

o Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie 
z PN/B - 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. 

o Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez 
pęknięć i szczelin. 

o Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
 

5.3 Zakres robót zasadniczych 
 
       Posadzki z płytek 
 

Posadzki z płytek granitogres układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym 
podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z 
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. Roboty posadzkowe rozpocząć od 
ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza położenie 
płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 
wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na 
płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą 
przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

POSADZKOWYCH 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
 Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i załączonych atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać 
materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość. 

 Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w 
zasadach prowadzenia robót 
 

Posadzka z płytek 
 

 Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie 
posadzki z podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i 
prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, wykończenie posadzki. 

 Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać 
odpowiedni spadek, jeśli zostało to przewidziane projekcie. 



 

 

 Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej 
szerokości. Szerokość spoin powinna wynosić 2mm. 

 Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni 
poziomu lub założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie 
przekraczające ±5 mm. 

 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ (jeśli opracowano). 

 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne".  
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 
„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm 
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 

Budowlano - Montażowych 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót. 

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzającej jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za 



 

 

zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 
ujemny, całą posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami norm. 
Wykonawca jest wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu 
odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Dokumentacją odniesienia jest: 
 

1. SIWZ 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza 
ww zadania 

3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji  
 
Najważniejsze normy: 

 
1. PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
2. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i  
                                 lastrykowych 
3. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
4. Instrukcje producenta podłogi sportowej oraz wykładzin 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 



 

 

 

 
SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 9.1  

 
PODŁOŻA POD POSADZKI 

 
 
 
 

ZADANIE: 
 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach.  
 
LOKALIZACJA: 
 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
 
INWESTOR: 
Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ul. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki 
 
OPRACOWANIE: 
JCM Projekt Jacek Matuszak, ul. Berdychowska 16, 62-100 Wągrowiec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży pod 
posadzki dla zadania: Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa 
pożarowa) w Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 56A, w Obornikach, dz. nr 1098/2, 
1098/3,  
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 
 
Rodzaje podłoży do wykonania: 
 Podkłady z gruntów sypkich, 
 Podkłady betonowe z dylatacjami, 
 Warstwy wyrównawcze, 
 
1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPY) 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe 
  45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
 beton C 8/10, C12/15, C16/20 ... (według wskazań w projekcie), 
 mieszanka piaskowo - żwirowa, 
 zaprawa cementowa, 
    płyty wiórowe prasowane. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 



 

 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PODŁOŻY POD POSADZKI 
 
5.1 Zalecenia ogólne 

 
 Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być 

wyznaczane laboratoryjnie. 
 Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko bezpośrednio przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża, aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub 
zawilgocenie. 

 Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia 
gruntu i podsypki piaskowo-żwirowej. 

 Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań 
gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 

 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 
 
 Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem 

konstrukcji. 
 W przypadku, gdy stopień zagęszczenia podłoża gruntowego jest niższy niż podano w 

projekcie należy dokonać zagęszczenia na głębokość co najmniej 50 cm, według zaleceń 
konstruktora. 

 Podkłady powinny być wykonywane w temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury 
użytkowania podłogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15 - 18 °C, przy czym nie 
powinna być ona niższa niż 5 °C, a w żadnym przypadku - zarówno w czasie wykonywania, 
jak i pielęgnacji podkładu - niższa niż 0 °C. 

 
5.3 Zakres robót zasadniczych 
 
 Podłoża betonowe 
- Podłoża należy wykonać z betonu min. C8/10 (według wskazań w projekcie), z 

uwzględnieniem dylatacji i z zaprawy samopoziomującej o gr.min.5,0 mm. 
- Podkłady betonowe należy pielęgnować w ciągu następnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest 

przykryć je folią. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POSADZKOWYCH 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki 
techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ jeśli opracowano) na terenie i poza placem 



 

 

budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 

mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót 
betonowych. 

 W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien 
obejmować wszystkie wymagane normami właściwości betonu. 

 Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. Kontroli powinny 
podlegać parametry, od których zależy jakość betonu. 

 Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością 
nie mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Ocenie podlegają wszystkie wyniki 
badania wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii betonu. Liczba próbek 
powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż 
1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera 
się losowo. 

 Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton 
powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 dniach. 

 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 
„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i 
Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 

Budowlano - Montażowych 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja powykonawcza 
 Dziennik Budowy 
 Dokumenty potwierdzające  jakość wbudowanych materiałów 
 Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
 Protokoły odbiorów częściowych 



 

 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Dokumentacją odniesienia jest: 
 

1. SIWZ 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji  
 
Najważniejsze normy: 

 
1. PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowePN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
2. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
3. PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
4. PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN- 88/B - 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 
6. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 



9

 

 

 
SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 10.0  

 
ROBOTY MALARSKIE 

 
 

 
ZADANIE: 
 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach.  
 
LOKALIZACJA: 
 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
 
INWESTOR: 
Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ul. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki 
 
OPRACOWANIE: 
JCM Projekt Jacek Matuszak, ul. Berdychowska 16, 62-100 Wągrowiec 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich dla zadania: Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa 
pożarowa) w Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 56A, w Obornikach, dz. nr 1098/2, 
1098/3,  
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 
 
1.2.0kreślenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPY) 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 
 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
  45442100-8 Roboty malarskie 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
są: 

 Farba silikatowa elewacyjna lub inna mineralna, dyfuzyjna (np. krzemianowa) 
 Farba emulsyjna lub lateksowa wewnętrzna, lub inne odpowiednie dla rodzaju  

           pomieszczenia (odporność na uderzenia, zabrudzenia, zarysowania, wilgoć itp.) 
 lakiery wzmacniające odporność na działania mechaniczne (tzw. lamperie) 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi. Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. 
poniżej + 5 C. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
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ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH 
 
5.1 Zalecenia ogólne 

 
 Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, 

tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania. 
 Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 

wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciągi. 
 Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12^-18 °C. 
 Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie 

malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów 
wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 

 W temperaturze poniżej +5 °C nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska 
temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki. 

 Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny 
być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 

 Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, 
wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 

 Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych 
rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 

 Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami 
emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa 
niż 3% masy. 

 Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
 Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 

całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, 
wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi. 

 Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, 
ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. 

 Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
 Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg 

oddechowych. 
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 

 
 Przygotowanie powierzchni: 
- Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, 

zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, 
drobne uszkodzenia wypełnić. 

 
5.3 Zakres robót zasadniczych 

 
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach  
nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże 
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nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i 
środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z ewent. opracowanym PZJ) na terenie i 
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ (jeśli opracowano). 

 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 
 Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B- 10100. 

powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, 
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren 
piasku. 

 Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i 
odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać 
prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być 
widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 
 Sprawdzanie powłok: 
- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie 

wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów 
pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanej powierzchni 

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a 
Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub 
połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 
- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 
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- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe 
lub półmatowe. 

- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

      Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania  
ogólne". Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych 
w „Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm 
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 

Budowlano - Montażowych  
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzaj ące j akość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy 
uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie 
da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu 
przedstawić do ponownego odbioru. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Dokumentacją odniesienia jest: 
 
 

1. SIWZ 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji  
 
Najważniejsze normy: 
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1. PN/B-10107      Badanie wytrzymałości na odrywanie 
2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach                    
                                 bezwodnych 
3. PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami               
                                 emulsyjnymi. 
4. WTWiOR -         Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 11.0  

 
PREFABRYKATY 

 
 
 

ZADANIE: 
 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach.  
 
LOKALIZACJA: 
 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
 
INWESTOR: 
Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ul. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki 
 
OPRACOWANIE: 
JCM Projekt Jacek Matuszak, ul. Berdychowska 16, 62-100 Wągrowiec 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji z prefabrykatów (nadproża, płyty stropowe,...) dla 
zadania: Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w 
Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 56A, w Obornikach, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 
  
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPY) 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
  45223821-7 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
2.  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
są: 
 Belki i pustaki strunobetonowe, 
 pustaki kominowe, szachty systemowe 
 płyty lub pustaki systemowe stropowe 
 Bloczki i pustaki wentylacyjne systemowe, 
 Naproża prefabrykowane  L19 lub strunobetonowe 
 płytki chodnikowe 
 kostka brukowa 
 płyta nawierzchniowa ażurowa 
 krawężniki i obrzeża 
 płyty typu L oporowe 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszystkie podstawowe parametry (udźwig, 
wysięg, wysokość podnoszenia) przeznaczonego do robót montażowych sprzętu 
mechanicznego (żurawie samochodowe, dźwigi samojezdne hydrauliczne) oraz urządzenia 
pomocnicze do montażu prefabrykatów ( rozpory, prowadnice, zawiesia, chwytaki, łączniki, 
rusztowania itp.) powinny być dostosowane do rodzaju prefabrykatów i konkretnych warunków 
budowy. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
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środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Płyty prefabrykowane dowozi się na 
plac budowy samochodami skrzyniowymi lub naczepami albo przyczepami niskopodłogowymi. 
Elementy prefabrykowane powinny być przewożone w pozycji w jakiej będą pozostawać w 
konstrukcji. Na środkach transportu płyty powinny być układane jak przy składowaniu, 
długością w kierunku jazdy. Płyty nie powinny wystawać więcej niż 5 cm ponad górną krawędź 
środka transportu. Płyty powinny być składowane na wyrównanym terenie w pozycji na płask, 
w pozycji wbudowania. Ilość płyt w stosie określona w wytycznych montażowych producenta. 
Podkładki należy układać jedna nad drugą w pionie, w odległości nie większej jak 30 cm od 
czoła płyty, podkładki podane wg wytycznych Producenta. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU PREFABRYKATÓW 
 
5.1 Montaż płyt i belek (montaż prefabrykatów nawierzchniowych w specyfikacji dot. 
nawierzchni utwardzonych) 
 
• montaż będzie prowadzony wg projektu montażu wykonanego przez Producenta, 
• płyty i belki przed położeniem należy przygotować do montażu zgodnie z projektem, 
• montaż będzie prowadzony po sprawdzeniu poziomu podpór, 
• montaż będzie prowadzony pod nadzorem geodezyjnym. 
Dopuszczalne odchyłki montażowe dla 1 elementu płyt i belek prefabrykowanych: 
- przesunięcie elementu w pionie 2 mm, 
- przesunięcie w kierunku poprzecznym 5 mm, 
- przesunięcie w kierunku podłużnym 10 mm. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR MONTAŻU PREFABRYKATÓW 
 
6.1 Kontrola jakości materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki 
techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ, jeśli opracowano) na terenie i poza placem 
budowy. 
Badania płyt obejmują: 
- sprawdzenie kształtu i wymiaru, 
- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 
- sprawdzenie masy elementów, 
- sprawdzenie wymagań wytrzymałościowych, 

-    wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich usytuowania w 
elemencie oraz do prawidłowości usytuowania i rozstawu pętli, blach łącznikowych itp. 

 
6.2 Kontrola jakości robót montażowych 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
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materiałów i systemów technologicznych. 
Zakres czynności kontrolnych: 

 kontrola dokładności montażu prefabrykatów, o kontrola osadzenia akcesoriów dylatacyjnych, 
 geodezyjna kontrola osadzenia akcesoriów w złączach belek, 
 kontrola dokładności oparcia na podporach. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 
„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych 
i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. Jednostką obmiarową jest [m2] 
zamontowanego stropy z płyt prefabrykowanych i [szt.] montażu belek i nadproży 
prefabrykowanych 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". Wszystkie 
roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
W ten zakres wchodzą odbiory: 
-       przygotowanie podłoża, 
- odbiór prefabrykatów, 
-       montażu prefabrykatów, 
-       ułożenie zbrojenia zespalającego w złączach belek, 
-       wykonanie spoin łącznikowych. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
 

1. SIWZ 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji  
 
Najważniejsze normy: 

 
PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe, sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 
Inne: 
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Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 11.1  

 
ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH I SUFITY PODWIESZANE 

 
 
 

ZADANIE: 
 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach.  
 
LOKALIZACJA: 
 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
 
INWESTOR: 
Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ul. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki 
 
OPRACOWANIE: 
JCM Projekt Jacek Matuszak, ul. Berdychowska 16, 62-100 Wągrowiec 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 
prefabrykatów gipsowych, laminatów i sufitów podwieszanych dla zadania: Budowa nowej 
części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach przy ulicy Marsz. 
J. Piłsudskiego 56A, w Obornikach, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 
 
Rodzaje prac do wykonania: 
 sufity podwieszane, 
 ścianki systemowe toalet, 
 sufity podwieszone 
 
1.2 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPY) 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 
 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 

oraz roboty ciesielskie 
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
  45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 
  45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
są: 
 Profile gipsowe kasetonowe 60x60 cm na stelażu, 
      Stalowe elementy mocujące (kołki, dybie) do mocowania wieszaków sufitowych do    

     stropów 
 Ścianki systemowe toalet z laminatu kompaktowego wysokociśnieniowego,  
           dwustronnie  dekorowanego gr. 30 mm w profilach aluminiowych anodowanych 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w 
opakowaniach fabrycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Z PREFABRYKATÓW 

GIPSOWYCH I LAMINATÓW 
 
5.1 Zalecenia ogólne 
 
 Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym 

podłożu. 
 Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 
 Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
 Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie 

osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 
 Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje 

przed montażem sufitów. 
 Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu 

podwieszanego. 
 Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 

15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy. 
 Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być 

zabezpieczone antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2. 
 Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów 

podwieszonych. 
 Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. 
 Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie 

zainstalowania oświetlenia. 
 Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo 

podwiesić. 
 Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej 
 Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był 

przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy 
uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 

 Ścianki osadzana obwodowym żeberku gr.50mm 
 Ściankę należy całkowicie oddylatować od konstrukcji 
 

5.2 Zakres robót przygotowawczych 
 
- wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie 
- wytrasowanie miejsc montażu obudów 
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- wyznaczenie występowania wstawek z pustaków szklanych 
 
5.3 Zakres robót zasadniczych 

 
-    Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów 
pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi 
-    Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być 
tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach 

-    Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; 
profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie 
mocowania płyt g-k do elementów rusztu 

- Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez 
liczbę całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k 

- Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, 
zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) należy 
podłożyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te 
przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego 
montażu. 
- Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną 

gilotyną dźwigniową. 
- Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 
- W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie 

wykonywania rusztu. 
- Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest 

dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany. 
- Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. 

Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne 
kątowniki przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi. 

- Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się 
stosowanie słupków przyościeżnicowych z profili "C" z blachy 6 mm. 
- Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki 

przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. 
- Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było 
wypełniać masą szpachlową 
- Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych 
- Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być 

mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w 
jednej linii. 

- Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od 
krawędzi otworu co najmniej o 15 cm. 

- Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty 
mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru 
własnego i zmian wilgotności. 

- Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując 
ustawienie słupków. 

- Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-
k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). 

- Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby 
połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 

- Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 
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 Sufity podwieszone 
- Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. 
- Zamocowanie profili przyściennych. 
- Zawieszenie rusztu sufitu. 
- Wypełnienie sufitu płytami. 
 Wykończenie powierzchni z płyt 
- Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna 

szklanego lub papierowej. 
- Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT Z PREFABRYKATÓW 

GIPSOWYCH I LAMINATÓW 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i 
środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ – jeśli opracowano) na terenie i 
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ (jeśli opracowano). 

 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 Okładziny, ścianki działowe i sufity podwieszane należy wykonać zgodnie z wytycznymi 

producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 
 Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 
„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm 
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 

Budowlano - Montażowych 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzaj ące j akość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
g) W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, 
spoziomowania i sztywności 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 
ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty 
nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do 
ponownego odbioru. 
 
9. ROZLICZENIE ROBOT: 
 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Dokumentacją odniesienia jest: 
 

1. SIWZ 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
 
 Najważniejsze normy: 
 
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
2. Instrukcja montażu wybranego producenta płyt g-k 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 12.0  

 
POKRYCIA DACHOWE 

 
 
 

 
ZADANIE: 
 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach.  
 
LOKALIZACJA: 
 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
 
INWESTOR: 
Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ul. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki 
 
OPRACOWANIE: 
JCM Projekt Jacek Matuszak, ul. Berdychowska 16, 62-100 Wągrowiec 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru 
pokryć dachowych dla zadania: Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna 
strefa pożarowa) w Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 56A, w Obornikach, dz. nr 
1098/2, 1098/3,  
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 
Oborniki 
  
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPY). 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 

  45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST: 
 Blacha stalowa trapezowa T160/1 mm, 
 Papa podkładowa termozgrzewalna  
 Papa nawierzchniowa termozgrzewalna  
 opierzenia i wyprawki z fartuchów blachy ocynkowanej 55 (zwłaszcza w korytach  
            spływowych i opierzenia styków i ścianek attykowych) 
 Warstwy wyrównawcze 
 daszki nad wejściami betonowe lub z poliwęglanu lub szkła akrylowego 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ (jeśli opracowano). 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować sprawny 
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technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu pokryć. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Wykonawca na żądanie dostarczy 
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych 
robót jest częścią projektu technologii i organizacji robót, który należy wykonać przed 
przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i 
środki transportu. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed 
wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH POKRYCIA 
DACHOWEGO 
 
5.1       Ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm i 
postanowieniami umowy. Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-80/B- 10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom 
podanym w aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą 
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża 
z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu 
nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
 
5.2      Pokrycia warstwowe z papy termozgrzewalnej 
 
Pokrycie z warstw papy termozgrzewalnej (podkładowej i nawierzchniowej) może być 
wykonywane na połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN- B-
02361:1999, tzn. od 1% do 20%. 
Papa termozgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej 
warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem 
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.  Przy przyklejaniu pap 
zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących 
zasad: 
- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę 
papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni 
płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podłoża, 
- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
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- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
- fragment wstęgi papy z nadtopiona powłoka asfaltowa należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę j akości robót, materiałów i urządzeń. 
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 
„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i 
Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. Jednostką obmiarową jest [m2] pokrytej 
powierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z 
programem badań zawartym w programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały 
i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia 
podano ST 0.0 “Wymagania ogólne". Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają 
odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych 
robot, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża, 
-                   jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robot, po deszczu. Podstawę 
do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
-     dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
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Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
8.1      Odbiór podłoża 
 
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 
8.2        Odbiór pokrycia z papy 
 
Sprawdzenie mocowania papy do podłoża: 
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie 
paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem 
przyklejenia papy, 
- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m . 
Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
 

1) Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
2) Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3) Normy 
4) Aprobaty techniczne 
5) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
 
Na jważniejsze normy: 
 

PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24620:1998 
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na 
tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998   Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

       PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 13.0  

 
RUSZTOWANIA 

 
 
 

ZADANIE: 
 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach.  
 
LOKALIZACJA: 
 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
 
INWESTOR: 
Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ul. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki 
 
OPRACOWANIE: 
JCM Projekt Jacek Matuszak, ul. Berdychowska 16, 62-100 Wągrowiec 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań dla 
zadania: Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w 
Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 56A, w Obornikach, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600  
 
1.2.0kreślenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPY) 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
  44212310-5 Rusztowania 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
jest: 
1. Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być 
wykonywane prace na wysokości, służąca do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu. 
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia 
przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja 
budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone 
przez wymiary elementów rusztowania, służą do utrzymywania osób. 
2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego 
systemu rusztowania, stanowiących integralną część całego rusztowania. 
3. Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i 
dokumentacji rusztowania to: 
• wysokość rusztowania, 
• wysokość przęsła,  
• długość przęsła, 
•    szerokość przęsła, 
4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są: 
• stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy 
drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, 
klamry stężeń, oraz inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe), 
• stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 
pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie 
poziome), 
• słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej 
kondygnacji rusztowania), 
• stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ), 
• węzeł - miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych , 
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• stężenie wzdłużne, 
• stojaki, poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające, 
• odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 
• pomosty robocze - podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami, 
• wspornik - element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , 
służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych , 
• podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ), 
• fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie), 
• rama pozioma - element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji 
poziomej, składający się z 2-óch podłużnie połączonych poprzeczkami, 
• rama pionowa - główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji 
pionowej, składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami, 
• kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu 
zamontowania odciągu, 
• konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem 
z wysokości 
przedmiotów i materiałów budowlanych , 
• poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne, 
• podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp). 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu 
systemowego dla danego rusztowania. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA RUSZTOWAŃ 
 
1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i 
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 
dodatkowej dokumentacji projektowej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania 
systemowe ,które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub 
rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowozłączkowe nie jest rusztowaniem systemowym 
i wymaga opracowania projektu technicznego. 
2. Zaleca się stosowanie przy budowie przedmiotowego obiektu rusztowanie systemowe , 
którego montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i 
eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i 
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poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę 
instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania. 
3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego 
jest protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji 
rusztowania przed jego odbiorem . 
4. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania 
posiadające atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
5. Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, 
dokonując wpisu w dzienniku budowy. 
6. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów 
bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich 
zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony 
zdrowia . 
7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
• w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
• w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi, 
• podczas burzy i wiatru , 
• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od 
skrajnych przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii 
do 30 KV, 15 m dla linii powyżej 30 kV. (jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna 
należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia). 
8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym 
obciążeniu pomostów. 
9 W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć 
wykonane daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku 
źródła zagrożenia. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR RUSZTOWAŃ 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i 
środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ, jeśli opracowano) na terenie i poza 
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. 
Sprawdzeniem objąć należy : 
• stan podłoża - przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania, 
• posadowienie rusztowania, 
• siatkę konstrukcyjną - sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 
• stężenia - czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , 
• zakotwienia - poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem 
technicznym rusztowania, 
• pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem 
technicznym rusztowania, 
• komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
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• urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności, 
• usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii, 
• zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 
„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm 
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. Obmiar robót wykonuje w 
jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą, o ile 
wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości 
roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady 
roboczej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
1. Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje 
Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 
2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego 
rusztowania. 
3. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie 
przed rozpoczęciem pracy , sprawdzając : 
• czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 
• czy jest prawidłowo zakotwione, 
• czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi, 
• czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, 
nie śliskie ,stabilne), 
• poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 
• czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je 
przeprowadzać kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, 
czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną 
lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 
5. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej 
przerwie w pracy niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, 
opadach deszczu itp. Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, 
przeglądzie codziennym i dekadowym. Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 
6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku 
budowy. Wszystkie zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie 
usunięte z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące 
kontroli. 
7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu 
technicznego wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Dokumentacją odniesienia jest: 
 

1. SIWZ 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

 
Najważniejsze normy i rozporządzenia: 

 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych . 
2. Dz. U. 178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
3. Ustawa o systemie oceny zgodności. 
4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony 
indywidualnej 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - dz.5 - Rusztowania-Instrukcja Instytutu 
Techniki Budowlanej. 
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i 
eksploatacja. 
9. PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowań. 
10. PN-EN 74 - Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 
nośnych wykonywanych z rur stalowych. 
11. PN-EN 12811-Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane 
na placu budowy . 
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST 14.0 
 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU: NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
 
 
 
 

ZADANIE: 
 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach.  
 
LOKALIZACJA: 
 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
 
INWESTOR: 
Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ul. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki 
 
OPRACOWANIE: 
JCM Projekt Jacek Matuszak, ul. Berdychowska 16, 62-100 Wągrowiec 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni utwardzonych z kostek brukowych i płyt betonowych dla zadania: 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach 
przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 56A, w Obornikach, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w ramach ułożenia nawierzchni 
utwardzonych z płyt betonowych chodnikowych, płyt betonowych ażurowych i kostek 
brukowych betonowych wraz z podbudową. Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze 
robót. 
 
1.4. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): 
 
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
 
1.5. Określenie podstawowe 
 
 Nawierzchnie utwardzone – wydzielone i umocnione powierzchnie placu, drogi lub 
chodnika przeznaczone dla ruchu pieszego lub samochodowego. 
 Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub dwóch warstwach połączonych trwale w 
fazie produkcji. 
 Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w połączeniu 
z innymi elementami, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujących się na tym 
samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo 
wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy 
powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 
 Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczające 
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla 
komunikacji. 
 Koryto – wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika lub 
drogi, wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem. 
 Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto 
chodnika. 
 Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca za zadanie 
wyrównanie różnic w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni 
chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie właściwego spadku nawierzchni. 
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Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru w trakcie wykonania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w obrębie placu budowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy budowie nawierzchni z betonowych elementów 
nawierzchniowych prefabrykowanych zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej są: 

 betonowe kostki brukowe grubości 8 cm kolory różne 
 betonowe płyty chodnikowe gr. 5 cm - różne kolory 
 betonowe płyty ażurowe gr. 8 cm - kolor szary 
 krawężniki, obrzeża 

 
2.1.1. Wygląd zewnętrzny 
 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm. 
 
2.1.2.Wymiary kostki brukowej 
 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
 

 na długości +/- 3mm, 
 na szerokości +/- 3mm, 

 
2.1.3.Wytrzymałość na ściskanie 
 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6-kostek) nie powinna być mniejsza niż 
60MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość kostki nie powinna być mniejsza niż 50MPa ( 
w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 
2.1.4. Nasiąkliwość 
 
Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%. 
 
2.1.5. Mrozoodporność 
 
Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niż F 50. 
 
2.1.6. Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 4mm. Warunkiem 
dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadania aprobaty technicznej, 
wydanej przez IBDiM. 
 
2.1.7. obrzeża betonowe 30 x 8 x 100 cm 
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2.1.8. Krawężniki drogowe 30x15 x 100 cm 
 
2.1.9. Cement wg PN-B-19701 
 
2.1.10. Piasek do zaprawy wg PN-B-06711 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty związane z ułożeniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych na małych 
powierzchniach wykonuje się ręcznie. Na dużych powierzchniach można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Do zagęszczania podłoża i nawierzchni należy 
stosować płyty wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Betonowe kostki brukowe ułożone na paletach i zapakowane mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton min. 0,7 średniej wymaganej 
wartości wytrzymałości badanej serii próbek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i 
harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty przy 
układaniu nawierzchni utwardzonych. Z uwagi na to, że Wykonawca jest odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo prowadzonych robót, obowiązkiem jego jest przedstawienie do akceptacji 
przez Zamawiającego schematu oznakowania robót. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Koryto pod chodnik lub jezdnie 
 
Wykonane koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi oraz zagęszczone. 
 
5.2.2. Ułożenie obrzeży betonowych/krawężników drogowych na podsypce cementowo-
piaskowej i ławie betonowej. 
 
5.2.3.Warstwy konstrukcyjne  
Konstrukcję podbudowy nawierzchni utwardzonych należy wykonać zgodnie z opisami na 
rysunkach przekrojowych. 
  
5.2.4. Układanie brukowanych kostek betonowych 
 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 
do 3 mm. Kostkę należy układać ok 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczaniu. Po ułożeniu kostek spoiny 
pomiędzy kostkami należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni 
chodnika. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i 
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zamieść nawierzchnie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematycznie pomiary i badania 
kontrolne i dostarczać ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne 
Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach n/n 
specyfikacji. 
 
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót 
 
6.2.1. Sprawdzanie jakości materiałów 
 
Sprawdzanie jakości użytych materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi 
w pkt. 2 n/n specyfikacji. 
 
6.2.2. Sprawdzanie podsypki 
 
Sprawdzanie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową. 
 
6.2.3. Sprawdzenie nierówności nawierzchni 
 
Sprawdzenie nierówności nawierzchni należy przeprowadzić co najmniej raz na każde 150-
300m² ułożonej i miejscach wątpliwych. Sprawdzenie należy wykonać co najmniej raz na 50 
m chodnika. Prześwit pomiędzy łatą 4-metrową a nawierzchnią nie może przekroczyć 1,0cm. 
 
6.2.4. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
 
Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą, 
co najmniej raz na każde 150-300m² nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3%. 
 
6.2.5. Ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

 linii obrzeża w planie, które może wynosić 2 cm na każde 100m długości obrzeża, 
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić 1 cm na każde 100 

długości. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1m² nawierzchni, zgodnie z pomiarem w terenie. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 0.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 
zgodne z projektem, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie badania i 
pomiary, z uwzględnieniem ustalonych tolerancji dały wynik pozytywny. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
 
Odbiór wykonanej nawierzchni wraz z podbudową obejmuje: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 odbiór ostateczny ( wszystkie elementy robót objęte SST); 
 odbiór pogwarancyjny nawierzchni – po upływie okresu gwarancji. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność za 1m² należy przyjmować na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki 
brukowej oraz oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty rozbiórkowe, 
 dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
 przygotowanie podłoża pod ciągi piesze i jezdne, 
 rozścielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem, 
 ułożenie betonowych kostek brukowych, 
 zamulenie spoin piaskiem, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST stanowi podstawę do 

wyliczenia wartości ryczałtowej. 
 

10. Przepisy związane 
 

 PN-B-04111 materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności Boehmego 
 PN-B-06250 beton zwykły 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena. 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika piaskowego. 
 PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg., 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 14.1 

 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU: URZĄDZANIE ZIELENI 

 
 
 

ZADANIE: 
 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach.  
 
LOKALIZACJA: 
 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
 
INWESTOR: 
Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ul. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki 
 
OPRACOWANIE: 
JCM Projekt Jacek Matuszak, ul. Berdychowska 16, 62-100 Wągrowiec 
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1. WSTĘP. 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 
związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni dla zadania: Budowa nowej części budynku 
Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 
56A, w Obornikach, dz. nr 1098/2, 1098/3, 
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
założeniem, modernizacją i pielęgnacją zieleni i obejmują: 

 ewentualną wycinkę krzewów 
 ewentualne obcięcie pielęgnacyjne istniejących drzew do pozostawienia 
 Wycinkę krzewów przy pniu drzewa 
 wykonanie nowych trawników 
 pielęgnację roślin 
 sadzenie roślin: drzew, krzewów, pnączy, kwiatów i traw dekoracyjnych 

- 
1.4. Określenia podstawowe. 
 

 Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój, 

 Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich, 
 .Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny, 
 Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu 
 Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 

pniami o wysokości 1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 
koroną 

 Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości, 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji  SST 0,00: „Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji SST 0.00: „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): 
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45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45111291-4 - Montaż elementów małej architektury 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Podano w Specyfikacji ST.0.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Ziemia urodzajna. 
 

Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W miejscach, 
gdzie zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do 
rozesłania w miejscu sadzenia roślin oraz zakładania trawników, 
 

2.3. Nasiona traw. 
 

Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 

2.4. Nawozy mineralne. 
 

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowane, z 
podanym składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 

2.5. Drzewa i krzewy. 
 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska i 
polska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła 

korzeniowa powinnabyć prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
 pędy korony powinny być przycięte - cięcie formujące u form kulistych, 
 równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 
 praktycznie prosty przewodnik, 
 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew. 
 

Wady niedopuszczalne: 
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 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe, 
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
 martwice i pęknięcia kory, 
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
 dwupędowe korony drzew formy piennej, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 
2.5.1  Drzewa liściaste: 
 

W większości kolidują, przeznaczone do wycinki i wykarczowania, przewidziano 
pozostawienie i zabiegi pielęgnacyjne niektórych istniejących drzew oraz posadzenie 
kilku sadzonek nowych drzew na powierzchniach zgodnie z projektem 
przeznaczonych na urządzenie zieleni.   
 

2.5.2 Krzewy liściaste 
 

Przewidziano posadzenie kęp krzewów na powierzchniach zgodnie z projektem 
przeznaczonych na urządzenie zieleni.   
 

2.6  Trawy ozdobne 
 

Przewidziano urządzenie trawników na powierzchniach, zgodnie z projektem 
przeznaczonych na urządzenie zieleni.   

 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST 0.00: „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni. 
 
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
 

 wału gładkiego do zakładania trawników, a ponadto do pielęgnacji zadrzewień 
 pił mechanicznych i ręcznych 
 

4. TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń. 
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Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny 
sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) 
lub być w pojemnikach. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny 
być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym 
i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać. Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w 
pojemnikach (produkcje kontenerowa).  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.0.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Trawniki. 
 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami 
 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, pozostałości po 
płytach betonowych itp. 

 po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do 
nawierzchni drogi ook. 2 – 3 cm, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
 przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim 
 przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem, 
 w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do 

wykorzystania przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię 
urodzajną, 

 wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 
września oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 
 należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 
 należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową 

Inspekcję Ochrony Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden 
obowiązkowy dosiew. 

 w przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do 
wysiewu nasion, zwiększyć ilość nawadniania. 

 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 
 
Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy 
 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 
około10 cm, 

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 
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trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm, 
 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej 

połowie października, 
 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 

regularnych odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika 

 
Nawożenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy wysiewać 
dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem września. 
Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 

 wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
 od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 
 przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w 

przypadku braku wzrostów, 
 wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 
 konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w 

zależności od warunków atmosferycznych - podlewanie trawników. 
 
5.3. Drzewa i krzewy. 
 
5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów: 

 pora sadzenia – jesień lub wiosna, 
 miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 

projektową, dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną, 
 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce, 
 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
 przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu 

drewniany palik, 
 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować 

miskę i podlać, 
 drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 
 wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 

drzewa, 
 palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

 
5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu 
 
Pielęgnacja po posadzeniu polega na: 

 podlewaniu, 
 odchwaszczaniu, 
 nawożeniu 
 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 

formujące). 
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5.3.3. Zakładanie kwietników 
 
Zakładanie kwietników polega na ręcznym rozrzuceniu ściółki i nasadzania traw 
dekoracyjnych  średnio 2 trawy na 10 cm2. 
 
5.3.4. Pielęgnacja po posadzeniu 
 
Pielęgnacja po posadzeniu polega na: 

 podlewaniu, 
 odchwaszczaniu, 
 nawożeniu 
 wymianie uschniętych i uszkodzonych bylin, 

 
5.4.Elementy małej architektury 
 
Wymagania dotyczące dostawy elementów: 

 ławki, donice, pergole, kosze, lampy, ławki winny być wykonane zgodnie ze wzorem 
ustalonym z Inwestorem 

 materiały użyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z projektem 
 przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów należy uzyskać 

akceptację Inwestora 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST.0.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Trawniki. 
 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
 grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
 prawidłowego uwałowania terenu, 
 gęstości zasiewu nasion 
 w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni. 

 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), 
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 
6.3. Drzewa i krzewy. 
 
Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu: 

 wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
 zaprawienia ich ziemią urodzajną, 
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc 
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sadzenia, gatunków i odmian, 
 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 

pokroju, wieku, zgodności z normą PN-87/R-67023, 
 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
 prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i 

przymocowania do nich drzew, 
 odpowiednich terminów sadzenia, 
 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
 zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z 

dokumentacją projektową, 
 jakości posadzonego materiału. 

 
6.4. Elementy małej architektury 
Kontrola przy odbiorze dotyczy: 

 zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 
 jakości zastosowanego materiału. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 0.00 “Wymagania ogólne” . 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementów małej architektury: 1 szt (sztuka) lub m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji SST 0.00 „Wymagania Ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 
wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
9.1. Normy: 

 PN-G-980 11 Torf rolniczy 
 PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
 PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
 PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
 BN-73/0522-0 l Kompost fekaliowo - torfowy 
 BN-76/9 125-0 l. Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
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SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 14.2 

 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU: URZĄDZENIA ZABAWOWE PLENEROWE STAŁE 

 I OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  
 
 
 

ZADANIE: 
 
Budowa nowej części budynku Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach.  
 
LOKALIZACJA: 
 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56A, 64-600 Oborniki, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
 
INWESTOR: 
Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ul. Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki 
 
OPRACOWANIE: 
JCM Projekt Jacek Matuszak, ul. Berdychowska 16, 62-100 Wągrowiec 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach zadania: Budowa nowej części budynku 
Żłobka Miejskiego (odrębna strefa pożarowa) w Obornikach przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 
56A, w Obornikach, dz. nr 1098/2, 1098/3,  
Inwestor: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 

 
1.2..Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem dostawy i montażu urządzeń 
zabawowych na plac zabaw oraz dostawy i montażu elementów małej architektury Uwaga: 
zakup urządzeń plenerowych przeznaczonych do montażu należy do Wykonawcy w ramach 
Ceny Kontraktowej. 
 
Elementy objęte nin. specyfikacją: 
 

 urządzenia zabaw plenerowych (materiały dopuszczalne: drewno (sklejka), stal 
nierdzewna, stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo), liny zbrojone (PP-
Polipropylen), liny niezbrojone (PP-Polipropylen), łańcuch nierdzewny, elementy 
HDPE. Wszystkie urządzenia posiadające właściwe atesty i świadectwa 
dopuszczenia): 

 urządzenia placu zabaw dopuszczone do stosowania i przeznaczone do korzystania, 
w wymiarze ergonomii konstrukcji, rozwiązań funkcjonalno-użytkowych oraz 
bezpieczeństwa użytkowania, przez dzieci w  wieku od 1 do 3 lat 

 wyszczególnienie urządzeń i obiektów małej architektury:  
o huśtawka na sprężynie w formie imitującej np. pieska, kotka, słonika, samolot, 

koguta, motocykl, pojazd itp. 
o zjeżdżalnia - zawierająca ślizg zabezpieczony obustronnie bandami, drabinkę 

schodkową i podest zabezpieczony balustradkami i poręczą startową (u 
szczytu ślizgu).  

o zestaw zabawowy - zawierający powiększony podest zabezpieczony 
balustradkami, ślizg zjeżdżalni z bandami, drabinkę lub ściankę (pochylnię) 
wspinaczkową 

o zestaw zabawowy rozbudowany - zawierający 2 ślizgi z bandami lub 1 ślizg i 
jedną pochylnię wspinaczkową, co najmniej 3 podesty zadaszone (wieże), 2 
przejścia między podestami: mostek i tunel 

o domek zabawowy - zawierający na niskim poziomie podest zabudowany 
zadaszoną kubaturą obudowaną ściankami z oknami, w tym alternatywnie 
zamiast jednej ścianki liczydło (poręcza z krążkami lub kostkami "kółko i 
krzyżyk"), taras z balustradkami i schodkami, co najmniej jedno okienko z 
wysuniętym parapetem ("lada sklepikowa") 

o zabawka imitująca pojazd lub lokomotywę, podest zabezpieczony ze 
wszystkich stron (na niskim poziomie), wejścia/zejścia w formie pochylni 
drabinkowej, schodków, drabinki lub małego ślizgu (zjeżdżalni) 

o zestaw sprawnościowy - dostosowany do wieku, ergonomiczny, mały zestaw 
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zawierający co najmniej 2 z funkcji: sieć linowa wspinaczkowa, drabinka 
wspinaczkowa i ścianka (pochylnia) wspinaczkowa, 

o mała huśtawka wahadłowa 2 stanowiskowa: fotelik i "bocianie gniazdo" 
o ławki z drewnianymi siedziskami o min. długości 180 cm każda i minimalnej 

szerokości 40 cm, bez oparć - 10 sztuk 
o kosze na śmieci 

Wszystkie elementy placu zabaw powinny posiadać aprobaty i atesty, głównie w 
zakresie higieny (atest higieniczny) i bezpieczeństwa użytkowania. 

 
 miejsce gromadzenia odpadów istniejące - miejsce o podłożu utwardzonym,  

pozwalające na swobodne usytuowanie pojemników jezdnych / kubłów z pokrywą z 
zachowaniem minimalnych odległości od okien pomieszczeń i od granic działki). 

 
 ogrodzenie terenu (wygrodzeniu podlegają tereny wypoczynku i rekreacji dla dzieci 

(bezpieczeństwo), odrębnemu wygrodzeniu podlaga plac zabaw - ogrodzenie o 
wys. 120 cm - jak na rysunku projektu zagospodarowania terenu 
 

1.4. Określenie podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi w ST 0.00 „Wymagania ogólne”. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST 0.00 "Wymagania ogólne".  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 0.00 
„Wymagania ogólne”.  
 
2.2. Beton i jego składniki  
 
Do fundamentów betonowych dla urządzeń zabawowych należy stosować beton klasy 
C16/20 wg PN-EN 206- 1:2003 Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego 
użytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka 
z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom 
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004. Woda powinna odpowiadać wymaganiom 
PN-EN 1008:2004.  
 
2.2. Urządzenia terenu  
 

o obiekty zabawowe - Drewno klejone (sklejka), impregnowane, dodatkowo malowane, 
elementy metalowe ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowe, płyty wykonana ze 
sklejki wodoodpornej lub płyty MDF. Zestaw musi spełniać wymogi normy EN 1270 
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o ławki - metalowo-drewniane lub betonowo-drewniane bez oparć, bez podłokietników. 
Długość ok. 150-180 cm, mocowane do podłoża na stałe, elementy betonowe o 
fakturze grysu w kolorze białym, elementy drewniane z sosny, zabezpieczone 
lakierowane bezbarwnie lub na kolor zielony.  

o kosze na śmieci - dopuszcza się konstrukcje metalowe z dopuszczeniem drewna, 
metalowy z obudową betonową, wysokości ok. 60 cm,  pojemności ok. 40 l, elementy 
metalowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, elementy betonowe o grysu w 
kolorze białym.  

 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 
ST 0.00 „Wymagania ogólne”. Montaż urządzeń wykonany będzie ręcznie.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w ST 0.00 „Wymagania ogólne”.  
 
4.2. Transport mieszanki betonowej  
 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać specjalistycznymi samochodami do 
przewozu betonu.  
 
4.3. Transport urządzeń i elementów małej architektury 
 
Elementy należy przewozić zgodnie z instrukcją producenta w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0.00 
"Wymagania ogólne"  
 
5.2. Zasady wykonywania robót  
 
Wykonanie fundamentów elementów urządzeń:  
 

 wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów muszą być 
wykonane zgodne z Instrukcją Producenta urządzeń, 

  betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu klasy C16/20, w 
fundamentach należy wykonać gniazda do osadzenia urządzeń, 

 montaż elementów wyposażenia placu: wszystkie urządzenia winny być zamocowane 
do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób by gwarantowały 
stabilność i bezpieczeństwo. Zamocowanie do podłoża winno także zapewniać szybki 
montaż i demontaż urządzenia. Mocowanie urządzenia powinno składać się ze stopy 
fundamentowej z betonu C16/20, w której zatopiona jest tuleja mocująca. Tuleja musi 
być wyposażona także w pokrywę zasłaniającą otwór, gdy urządzenie nie jest 
zainstalowane.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.00 "Wymagania ogólne"  
 
6.2. Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i instrukcją producenta urządzeń 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0.00 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru 
robót jest m3 (metr sześcienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowanej 
zabawki na placu zabaw  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 pozyskanie i dostarczenie materiałów, 
 wykonanie robót ziemnych, 
 montaż i rozbiórka deskowania (szalowania wykopu), 
 wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementów urządzeń 

boiska, 
 zasypanie wykopu, 
 montaż i regulacja poszczególnych zabawek na placu zabaw 
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
 przeprowadzenie prób, pomiarów i badań.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY  
 

 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku.  
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z 
produkcji procesu betonu  

 PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
 EN749  
 EN 1270 
 EN1271 


