
 

 

 

 

 

 

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU WYSTĘPUJĄCE NA BADANYM TERENIE 

 

 

Numer 

warstwy 

Rodzaj gruntu Stopień za- 

gęszczenia 

 

 

ID 

Stopień 

plastyczności 

 

IL 

Wilgotność 

naturalna 

% 

 

wn 

Gęstość 

objętościo- 

wa 

t/m3 

Moduł 

ściśliwości 

pierwotnej 

 

Mo MPa 

Kąt tarcia 

wewnętrzne

go 

 

 

 

Cu 

 

 

 

 

kPa 

I Glina 

piaszczysta 

- 0,15 12 2,20 38,5 18,7 33 

Ia Gliny 

piaszczyste 

- 0,25 12 2,20 32,5 17,3 30 

Ib Glina 

piaszczysta 

- 0,20 12 2,20 37 18,3 32 

 


