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1. Dane ogdlne

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt ktére zostang wykonane na budowie pn:

Termomodernizacja budynkow o$wiatowych na terenie Miasta Bolestawiec - modernizacja
energetyczna budynku Szkoty Podstawowej nr 2

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych w
zamawianiu i wykonaniu robét okre$lonych w punkcie 1.1.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45262100-2 Rusztowania i ostony

45453000-7 Roboty remontowe

45261000-4 Roboty blacharskie

45111220-6 Wywoz gruzu

45300000-6 Prace termomodernizacyjne stropodachu ptaskiego

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie docieplenia $cian budynku zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

O docieplenie budynku ( stropodach)
[ wymiana stolarki (wytaz dachowy)

1.5. Przedmiot robét instalacyjnych

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robét
budowlano montazowych. Zakres rob6t do wykonania
- roboty przygotowawcze:

[0 wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,
[ ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
0 lokalizacja zaplecza budowy
O zabezpieczenie placu budowy
[ oznaczenie drog komunikacji wewnetrznej
- roboty budowlano-montazowe
O roboty budowlane
[0 roboty montazowe
O roboty dociepleniowe
O roboty wykonczeniowe
[ wykonanie robét konncowych i porzadkowych
- roboty towarzyszace:

[ biezace utrzymanie czystoSci miejsca robot,

[ zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujgcych, maszyn i urzadzen przed dostepem
0s06b trzecich,

[ uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektéw np. barakéw socjalnych, likwidacje tymczasowej
infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajacych wykonanych z
jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek energetycznych,

0 naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,
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2. Informacje szczegétowe

2.1,

Docieplenie stropodachu niewentylowanego

Materiaty

1.

Plyty ,styropapy” sktadajg sie ze styropianu samogasnacego, o gestosci min. 20 kg/m3,
oklejonego jednostronnie papa asfaltowa podktadowa, Obrzeze ptyty, w zaleznosci od typu,
moze by¢ proste lub frezowane, w przypadku przedmiotowej inwestycji docieplenie
wykonac z ptyt o krawedzi frezowanej na ,zaktadke”. wymiary ptyt w planie c x d [mm x
mm] 500 x 1000 oraz 1000 x 1500 gruboSci ptyt styropianowych wedtug wytycznych
audytu i projektu
Papa termozgrzewalna na osnowie z wtékniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B-
24625:1998
Roztwdr asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
Bloczki gazobetonowe - odm 600 kg/m3
Zaprawa do murowania - cementowa, klejowa, cienkowarstwowa, zaprawa na cemencie
biatym 0.1 typu T, wytrzymatos$¢ na $ciskanie: klasa M5, wytrzymatos¢ spoiny:
> 0,1 N/mm2
Blacha tytan cynk gr 0,7mm
Papa nawierzchniowa (po warstwie podktadowej stanowiacej cze$¢ styropapy), to papa
asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wtékniny
poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie
pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta
jest folig z tworzywa sztucznego.
WLEASCIWOSCI TECHNICZNE papy zgrzewalnej, modyfikowana SBS, wierzchniego krycia:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200 g/m2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2

- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 700 / 500 N

- wydtuzenie przy maks. sile rozciagg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 252 C

- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +1002 C

- grubos$¢ 4,4 +0,2 mm

- dtugosérolki 7,5 m

- szerokos¢rolki 1,0 m

- gwarancja min.10 lat

10. Preparat bitumiczny przeznaczony do klejenia styropianu do podtozy betonowych o

minimalnych wtasciwosciach technicznych:
- wytrzymato$¢ na odrywanie >=0,1 Mpa
- zdolnos$¢ klejenia >=150 N
- temperatura mieknienia sktadnikdéw statych >=150 oC.

Wykonanie docieplenia

Docieplenie w postaci ptyt styropapowych typu PW11 o wspétczynniku przewodnosci cieplnej
2=0,032 W/mK. Ptyty do podtoza mocowac na klej bitumiczny oraz dodatkowo kotkowac.
Powierzchnie docieplanego stropodachu doktadnie oczysci¢ i zabezpieczy¢ sSrodkiem
grzybobojczym. Wzdtuz linii okapu zamotac¢ belke startowa, drewniang o wymiarach 10x10 cm. Po
utozeniu styropapy nalezy sklei¢ réwniez klejem bitumicznym zaktadki papy na styropianie.

Nastepnie wykona¢ poszycie z papy termozgrzewalnej: 1x papa nawierzchniowa. Na stykach

poszycia dachu z murkami ogniowymi, kominami oraz innymi elementami zastosowac kliny
styropianowe o kacie ok. 450.
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Pape termozgrzewalna przedtuzy¢ (wywing¢) na murki ogniowe, kominy itp. o okoto 20 cm
ponad linie poszycia dachu. Dla prawidtowego funkcjonowania warstwy docieplenia, zamontowac
systemowe kominki wentylacyjne o $r. 75mm odprowadzajace pare wodng, w ilo$ci 1szt./20m2.

Powyzszy opis dotyczy zasad realizacji. Zawsze nalezy przygotowywac i stosowac
konkretne wyroby zgodnie z ich przeznaczeniem, opisem na opakowania i kartach
technicznych. Systemy ociepleniowe producenta powinien by¢ stosowany wg jego
instrukcji oraz Aprobaty Techniczne;j.

2.2. Wytaz dachowy
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
montazem wytazu dachowego:

- demontaz istniejacej kalpy wytazu

- - wykucie z muru starej o$cieznicy,

podmurowanie $cianki studzienki wytazowej o 0,6m, tak by gérna krawedz $cianki znajdowata
sie 0,3m powyzej wykonanego docieplenia stropodachu

- osadzenie nowej o$cieznicy z uszczelnieniem styku o$cieznic z murem piankg uszczelniajaca

- uzupetnienie tynku na o$ciezach wewnetrznych i zewnetrznych (zabrania sie obrébki o$ciezy
z uzyciem ptyt gipsowo-kartonowych)

- montaz nowego wytazu dachowego o przekroju 0,8x0,8m, termoizolowany o wspo6tczynniku
Umax=1,1W/m2K, wytaz uchylny na sitownikach lub z napedem sprezynowym, z mozliwo$cia
zamkniecia na Klucz lub ktédke od strony wewnetrznej budynku

- szpachlowanie i odmalowanie farbg emulsyjna tynku osciezy wewnetrznych i zewnetrznych

- utylizacja starej stolarki

Wymagania techniczne

- WYLAZ DACHOWY - o wspétczynniku U=1,1 W/m2K dla catego wytazu, konstrukcja -

z profil aluminiowy ciepty, uszczelka obwiedniowa

Osadzenie wytazu wykona¢ z uzyciem stalowych kotew rozporowych na Sruby, montaz
oscieznicy wylazu wykona¢ z zastosowaniem trzech warstw uszczelniajacych: $rodkowej,
wewnetrznej i zewnetrznej. Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna, ktérg wykonaé z piany
poliuretanowej niskopreznej, pianka musi szczelnie wypehia¢ przestrzen pomiedzy $ciang, a
rama, izolacja z piany musi by¢ zabezpieczona membranami (warstwa wew. i zew.), oScieza
otynkowa¢ tynkiem cem-wap. kat III. Od strony zewnetrznej ociepli¢ i wykonczy¢ zgodnie z
technologig BSO.

Nie wymienienie z tytutu jakiekolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okres$lonych prawem
polskim. Wszelkie roboty nie ujete w niniejszej specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu
o aktualnie obowiazujace normy i przepisy oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
Dokumentacja projektowa, kosztorys oraz STWiOR-SST sa dokumentami wzajemnie
uzupelniajacymi sie i nalezy rozpatrywac je tacznie.

2.3. Dokumenty odniesienia:

— PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
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— PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

— PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane

— PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

— PN-61/B -10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

— PN-EN 12056-3 Projektowanie odwodnienia dachow

— PN-EN 612 :1999 Systemy rynnowe z blach

— PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy ze
stali odpornej na korozje uktadanych na ciggltym podtozu

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

— Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207, poz2016, z
pOZniejszymi zmianami)

— Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.

— Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

— Dz.U.04.130.1387 Prébki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

— Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodno$ci, wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposéb oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE.

— Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposéb
znakowania ich znakiem budowlanym.

— Dz.U.04.180.1861 Sposdb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw
Budowlanych.

— Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich
wydawania.

— Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.

— M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.

— M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.

— M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.

— M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.

— M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.

— Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”- wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO
9001:2001 Systemy zarzadzania jako$cig - Wymagania
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