ZALACZNIK NR 1 DO SWz
ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY

Szczegoétowy opis przedmiotu zaméwienia w ramach
Przedmiotu Umowy

CZESC NR 1

Pozycja 1:

Ubranie specjalistyczne dla monteréw wersja letnia: 2 bluzy, 1 para spodni typu
ogrodniczki, 1 para spodni do pasa

Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodno$¢ z aktualnymi normami) — do potwierdzenia
certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogélne,

— PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Witasciwosci elektrostatyczne. Czeéé 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

— PN-EN ISO 11611:2015-11 - Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i procesow pokrewnych,

— PN-EN ISO 11612:2015-11 — Odziez ochronna. Odziez chronigca przed czynnikami gorgcymi
i ptomieniem. Minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci,

— PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody badania
i wymagania.

Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

— Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie zakazanych
oraz zwigzkéw chemicznych o] znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji wyrobu.

Wymagania dla wyrobu gotowego (materiaty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

Wymagania dodatkowe do oceny w ramach kryterium ,JAKOSC” — do potwierdzenia dokumentami
zalgczanymi do oferty:

— sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE lub
sprawozdania/raporty z badan wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE — dotyczy
kryteriow oceny wynikajgcych z wymagan okreslonych w obowigzujgcych normach,

— karty katalogowe/karty produktowe, wyniki badan, sprawozdania/raporty z badan dla
kryteribw oceny nie wynikajgcych z obowigzujgcych norm.
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POZYCJA 2:

Ubranie specjalistyczne dla monteréw wersja zimowa: 1 kurtka ocieplana, 1 para spodni
ocieplanych typu ogrodniczki, 1 para spodni ocieplanych typu do pasa

Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami) — do potwierdzenia
certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogélne,

— PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wiasciwosci elektrostatyczne. Czes$é 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

— PN-EN ISO 11611:2015-11 - Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i proceséw pokrewnych,

— PN-EN ISO 11612:2015-11 — Odziez ochronna. Odziez chronigca przed czynnikami gorgcymi
i ptomieniem. Minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci,

— PN-EN 342:2018-01 — Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby odziezowe chronigce przed
zimnem,

— PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody badania
i wymagania.

Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

— Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie zakazanych
oraz zwigzkéw chemicznych o] Znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji wyrobu.

Wymagania dla wyrobu gotowego (materiaty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

Wymagania dodatkowe do oceny w ramach kryterium ,JAKOSC” — do potwierdzenia dokumentami
zalgczanymi do oferty:

— sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE Ilub
sprawozdania/raporty z badan wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE — dotyczy
kryteriow oceny wynikajgcych z wymagan okreslonych w obowigzujgcych normach,

— karty katalogowe/karty produktowe, wyniki badan, sprawozdania/raporty z badan dla
kryteribw oceny nie wynikajgcych z obowigzujgcych norm.
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Pozycja 3:

Ubranie specjalistyczne dla monteréw wersja letnia: 1 bluza, 1 para spodni typu
ogrodniczki

Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami) — do potwierdzenia
certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogélne,

— PN-EN 1149-5:2018-10 - Odziez ochronna. Witasciwosci elektrostatyczne. Czeé¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

— PN-EN [ISO 11611:2015-11 — Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i procesow pokrewnych,

— PN-EN ISO 11612:2015-11 — Odziez ochronna. Odziez chronigca przed czynnikami gorgcymi
i ptomieniem. Minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci,

— PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody badania
i wymagania.

Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

— Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie zakazanych
oraz zwigzkéw chemicznych o] znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji wyrobu.

Wymagania dla  wyrobu gotowego (materiaty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

Wymagania dodatkowe do oceny w ramach kryterium ,JAKOSC” — do potwierdzenia dokumentami
zalgczanymi do oferty:

— sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE lub
sprawozdania/raporty z badan wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE — dotyczy
kryteriow oceny wynikajgcych z wymagan okreslonych w obowigzujgcych normach,

— karty katalogowe/karty produktowe, wyniki badan, sprawozdania/raporty z badan dla
kryteriow oceny nie wynikajgcych z obowigzujgcych norm.

POZYCJA 4:

Ubranie specjalistyczne dla monteréw wersja zimowa: 1 kurtka ocieplana, 1 para spodni
ocieplanych typu ogrodniczki

Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami) — do potwierdzenia
certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogdlne,

— PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wiasciwosci elektrostatyczne. Cze$é 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

— PN-EN ISO 11611:2015-11 - Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i procesow pokrewnych,

— PN-EN ISO 11612:2015-11 — Odziez ochronna. Odziez chronigca przed czynnikami gorgcymi
i pfomieniem. Minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci,
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PN-EN 342:2018-01 — Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby odziezowe chronigce przed
zimnem,

PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody badania
i wymagania.

Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie zakazanych
oraz zwigzkow chemicznych o] znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji wyrobu.

Wymagania dla  wyrobu gotowego (materiaty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:

opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

Wymagania dodatkowe do oceny w ramach kryterium ,JAKOSC” — do potwierdzenia dokumentami
zatgczanymi do oferty:

sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE lub
sprawozdania/raporty z badan wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE — dotyczy
kryteriow oceny wynikajgcych z wymagan okreslonych w obowigzujgcych normach,

karty katalogowe/karty produktowe, wyniki badan, sprawozdania/raporty z badan dla
kryteribw oceny nie wynikajgcych z obowigzujgcych norm.

POZYCJA 5:

‘ Czapka letnia

POZYCJA 6:

‘ Czapka ocieplana

POZYCJA 7:

‘ Bluza specjalistyczna wersja letnia

Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodno$¢ z aktualnymi normami) — do potwierdzenia
certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do oferty:

PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogdine,

PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wiasciwosci elektrostatyczne. Cze$é 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

PN-EN ISO 11611:2015-11 - Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i procesow pokrewnych,

PN-EN ISO 11612:2015-11 — Odziez ochronna. Odziez chronigca przed czynnikami gorgcymi
i ptomieniem. Minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci,

PN-EN I1SO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody badania
i wymagania.
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Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie zakazanych
oraz zwigzkoéw chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu w materiatach uzytych do
produkcji wyrobu.

Wymagania dla  wyrobu gotowego (materiaty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:

opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

Wymagania dodatkowe — do potwierdzenia dokumentami zatgczanymi do oferty:

sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE Ilub
sprawozdania/raporty z badah wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE — dotyczy
kryteridw oceny wynikajgcych z wymagan okreslonych w obowigzujgcych normach,

karty katalogowe/karty produktowe, wyniki badan, sprawozdania/raporty z badan dla kryteriéw
oceny nie wynikajacych z obowigzujgcych norm

CZESC NR 2

POZYCJA 1:

‘ Bluza specjalistyczna typu dresowego

Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami) — do potwierdzenia
certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnoéci zatgczanymi do oferty:

PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogodine,

PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wiasciwosci elektrostatyczne. CzesS¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

PN-EN ISO 11612:2015-11 — Odziez ochronna. Odziez chronigca przed czynnikami gorgcymi
i ptomieniem,

PN-EN I1SO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody badania
i wymagania.

Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatami:

Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie zakazanych
oraz zwigzkow chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu w materiatach uzytych do
produkcji wyrobu.

Wymagania dla wyrobu gotowego (materiaty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:

opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

Wymagania dodatkowe do oceny w ramach kryterium ,JAKOSC” — do potwierdzenia dokumentami
zatgczanymi do oferty:

sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE Ilub
sprawozdania/raporty z badan wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE — dotyczy
kryteriow oceny wynikajgcych z wymagan okreslonych w obowigzujgcych normach,

karty katalogowe/karty produktowe, wyniki badan, sprawozdania/raporty z badan dla
kryteribw oceny nie wynikajgcych z obowigzujgcych norm.
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POZYCJA 2:

‘ Koszulka z krétkim rekawem

Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami) — do potwierdzenia
certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogélne,

— PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wiasciwosci elektrostatyczne. Czeé¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne.

Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatami:

— Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie zakazanych
oraz zwigzkoéw chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu w materiatach uzytych do
produkcji wyrobu.

Wymagania dla  wyrobu gotowego (materiaty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

CZESC NR 3

POZYCJA 1:

‘ Ubranie specjalistyczne dla spawacza: 1 bluza, 1 para spodni typu ogrodniczki

Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodno$¢ z aktualnymi normami) — do potwierdzenia
certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnoéci zatgczanymi do oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogdine,

— PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wiasciwosci elektrostatyczne. Czes$¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

— PN-EN [ISO 11611:2015-11 - Odziez ochronna do stosowania podczas spawania
i proceséw pokrewnych,

— PN-EN ISO 11612:2015-11 — Odziez ochronna. Odziez chronigca przed czynnikami gorgcymi
i pfomieniem. Minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci.

Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

— Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substanciji prawnie zakazanych
oraz zwigzkow chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji wyrobu.

Wymagania dla wyrobu gotowego (materiaty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

Wymagania dodatkowe do oceny w ramach kryterium ,JAKOSC” — do potwierdzenia
sprawozdaniem zatgczanym do oferty:
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— sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE Ilub
sprawozdania/raporty z badan wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE — dotyczy
kryteriow oceny wynikajgcych z wymagan okreslonych w obowigzujgcych normach,

— karty katalogowe/karty produktowe, wyniki badan, sprawozdania/raporty z badan dla
kryteribw oceny nie wynikajgcych z obowigzujgcych norm.

CZESC NR 4

POZYCJA 1:

Kurtka ocieplana z kapturem z wypinanym ociepleniem (polar)

Wymagania dla wyrobu gotowego (normy) — do potwierdzenia deklaracjami zgodnosci zatgczanymi
do oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogélne,

— PN-EN 342:2018-01 — Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby odziezowe chronigce przed
zimnem,

— PN-EN 343:2019-04 — Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem,

— PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody badania
i wymagania.

Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

— Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie zakazanych
oraz zwigzkéw chemicznych o znanym szkodliwym dziataniuw materiatach uzytych do
produkcji wyrobu.

Wymagania dla  wyrobu gotowego (materiaty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

Wymagania dodatkowe do oceny w ramach kryterium ,JAKOSC” — do potwierdzenia dokumentami
zatgczanymi do oferty:

— sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE Ilub
sprawozdania/raporty z badan wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE — dotyczy
kryteriow oceny wynikajgcych z wymagan okreslonych w obowigzujgcych normach,

— karty katalogowe/karty produktowe, wyniki badan, sprawozdania/raporty z badan dla
kryteribw oceny nie wynikajgcych z obowigzujgcych norm.
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CZESC NR 5

POZYCJA 1:

Kurtka ocieplana przeciwdeszczowa, antyelektrostatyczna, trudnopalna
Z wypinanym ociepleniem

Wymagania dla wyrobu gotowego (normy) — do potwierdzenia deklaracjami zgodnosci zatgczanymi
do oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogdine,

— PN-EN ISO 11612:2015-11 — Odziez ochronna. Odziez chronigca przed czynnikami gorgcymi
i ptomieniem. Minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci,

— PN-EN 1149-5:2018-10 - Odziez ochronna. Wiasciwosci elektrostatyczne. Czeé¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

— PN-EN 343:2019-04 — Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem,

— PN-EN 342:2018-01 — Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby odziezowe chronigce przed
zimnem,

— PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody badania
i wymagania.
Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:
— Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie zakazanych

oraz zwigzkéw chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu w materiatach uzytych do
produkcji wyrobu.

Wymagania dla  wyrobu gotowego (materiaty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

Wymagania dodatkowe do oceny w ramach kryterium ,JAKOSC’ — do potwierdzenia
sprawozdaniem zatgczanym do oferty:

— sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE lub
sprawozdania/raporty z badan wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE — dotyczy
kryteriow oceny wynikajgcych z wymagan okreslonych w obowigzujgcych normach,

— karty katalogowe/karty produktowe, wyniki badan, sprawozdania/raporty z badan dla
kryteribw oceny nie wynikajgcych z obowigzujgcych norm.

CZESC NR 6

POZYCJA 1:

‘ Kurtka przeciwdeszczowa specjalistyczna

Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodno$¢ z aktualnymi normami) — do potwierdzenia
certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnoéci zatgczanymi do oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogdine,
— PN-EN 343:2019-04 — Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem,
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— PN-EN ISO 14116:2015-12 — Odziez ochronna. Ochrona przed pftomieniem. Materiaty,
zestawy materiatow i odziez o ograniczonym rozprzestrzenianiu ptomienia,

— PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wiasciwosci elektrostatyczne. Cze$é 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

— PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody badania
i wymagania.

Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

— Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substancji prawnie zakazanych
oraz zwigzkdéw chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu w materiatach uzytych do
produkcji wyrobu.

Wymagania dla  wyrobu gotowego (materiaty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow,

— sprawozdania/raporty z badan lub karty produktowe/katalogowe potwierdzajgce spetnianie
wymagan w zakresie poziomow ochrony wynikajgcych z obowigzujgcych norm.

CZESC NR 7

POZYCJA 1:

‘ Kurtka przeciwdeszczowa specjalistyczna dla monteréw

Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodno$¢ z aktualnymi normami) — do potwierdzenia
certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do oferty:

PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogdlne,

— PN-EN 343:2019-04 — Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem,

— PN-EN 1149-5:2018-10 — Odziez ochronna. Wiasciwosci elektrostatyczne. Czes$¢ 5:
Wymagania materiatowe i konstrukcyjne,

— PN-EN ISO 14116:2015-12 — Odziez ochronna. Ochrona przed pftomieniem. Materiaty,
zestawy materiatdéw i odziez o ograniczonym rozprzestrzenianiu ptomienia,

— PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody badania
i wymagania.

Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

— Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substanciji prawnie zakazanych
oraz zwigzkow chemicznych o znanym szkodliwym dziataniuw materiatach uzytych do
produkcji wyrobu.

Wymagania dla  wyrobu gotowego (materiaty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow,

— sprawozdania/raporty z badan lub karty produktowe/katalogowe potwierdzajgce spetnianie
wymagan w zakresie poziomow ochrony wynikajgcych z obowigzujgcych norm.
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CZESC NR 8

POZYCJA 1:

Kurtka przeciwdeszczowa dla stuzb nadzoru

Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami) — do potwierdzenia
certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do oferty:

— PN-EN ISO 13688:2013-12 — Odziez ochronna. Wymagania ogéine,
— PN-EN 343:2019-04 — Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem,

— PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 — Odziez o intensywnej widzialnosci. Metody badania
i wymagania.

Wymagania dla wyrobu gotowego — do potwierdzenia certyfikatem:

— Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikaty potwierdzajgce brak substanciji prawnie zakazanych
oraz zwigzkéw chemicznych o] znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji wyrobu.

Wymagania dla  wyrobu gotowego (materiaty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:

— opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow,

— sprawozdania/raporty z badan lub karty produktowe/katalogowe potwierdzajgce spetnianie
wymagan w zakresie pozioméw ochrony wynikajgcych z obowigzujgcych norm.

CZESC NR 9

POZYCJA 1:

Ubranie robocze

Wymagania dodatkowe - do potwierdzenia certyfikatem zatgczanym do oferty:

— Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikat potwierdzajgcy brak substancji prawnie zakazanych oraz
zwigzkow chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu w materiatach uzytych do produkgji
wyrobu.

CZESC NR 10

POZYCJA 1:

Obuwie bezpieczne typ A (pétbuty)

Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodno$¢ z aktualnymi normami) — do potwierdzenia
certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnos$ci zatgczanymi do oferty:

— PN-EN ISO 20345:2012 lub PN-EN 1SO 20345:2022 — Srodki ochrony indywidualnej. Obuwie
bezpieczne.

Wymagania dla  wyrobu gotowego (materialty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:
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— szczeg6towy opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow,

— sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE lub
sprawozdania/raporty z badan wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE
potwierdzajgce spetnianie wymagan w zakresie pozioméw ochrony wynikajacych z
obowigzujgcych norm (w przypadku braku takich informacji w certyfikacie badania typu
UE).

CZESC NR 11

POZYCJA 1:

‘ Obuwie bezpieczne typ B (trzewiki)

Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami) — do potwierdzenia
certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do oferty:

— PN-EN ISO 20345:2012 lub PN-EN 1SO 20345:2022 — Srodki ochrony indywidualnej. Obuwie
bezpieczne.

Wymagania dla  wyrobu gotowego (materiaty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:

— szczeg6towy opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow,

— sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE lub
sprawozdania/raporty z badan wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE
potwierdzajgce spetnianie wymagan w zakresie poziomow ochrony wynikajgcych z
obowigzujgcych norm (w przypadku braku takich informacji w certyfikacie badania typu
UE).

CZESC NR 12

POZYCJA 1:

‘ Obuwie zawodowe typ B (trzewiki)

Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodno$¢ z aktualnymi normami) — do potwierdzenia
certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnoéci zatgczanymi do oferty:

— PN-EN ISO 20347:2012 lub PN-EN 1SO 20347: 2022 — Srodki ochrony indywidualnej. Obuwie
zawodowe.

Wymagania dla  wyrobu gotowego (materiaty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:

— szczegotowy opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

— sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE Ilub
sprawozdania/raporty z badan wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE
potwierdzajgce spetnianie wymagan w zakresie poziomow ochrony wynikajgcych z
obowigzujgcych norm (w przypadku braku takich informacji w certyfikacie badania typu
UE).
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CZESC NR 13

POZYCJA 1:

Obuwie nieprzemakalne bezpieczne

Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami) — do potwierdzenia
certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do oferty:

—  PN-EN ISO 20345:2012 lub PN-EN ISO 20347: 2022 — Srodki ochrony indywidualnej. Obuwie
bezpieczne.

Wymagania dla  wyrobu gotowego (materiaty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:

— szczeg6towy opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow,

— sprawozdania/raporty z badan lub karty produktowe/katalogowe potwierdzajgce spetnianie
wymagan w zakresie poziomow ochrony wynikajgcych z obowigzujgcych norm.

CZESC NR 14

POZYCJA 1:

Obuwie nieprzemakalne bezpieczne gumowo - filcowe

Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami) — do potwierdzenia
certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnoéci zatgczanymi do oferty:

— PN-EN ISO 20345:2012 lub PN-EN 1SO 20347: 2022 — Srodki ochrony indywidualnej. Obuwie
bezpieczne.

Wymagania dla  wyrobu gotowego (materiaty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:

— szczeg6towy opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow,

— sprawozdania/raporty z badan lub karty produktowe/katalogowe potwierdzajgce spetnianie
wymagan w zakresie pozioméw ochrony wynikajgcych z obowigzujgcych norm.

CZESC NR 15

POZYCJA 1:

Klapki kagpielowe
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CZESC NR 16

POZYCJA 1:

‘ Obuwie zawodowe typ A (pétbuty)

Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodnos¢ z aktualnymi normami) — do potwierdzenia
certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnosci zatgczanymi do oferty:

— PN-EN ISO 20347:2012 lub PN-EN ISO 20347: 2022 — Srodki ochrony indywidualnej. Obuwie
zawodowe.

Wymagania dla  wyrobu gotowego (materiaty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:

— szczeg6towy opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

— sprawozdanie z badania przeprowadzonego w ramach certyfikacji typu UE lub
sprawozdania/raporty z badan wykorzystywanych w procesie certyfikacji typu UE
potwierdzajgce spetnianie wymagan w zakresie poziomow ochrony wynikajgcych z
obowigzujgcych norm (w przypadku braku takich informacji w certyfikacie badania typu
UE).

CZESC NR 17

POZYCJA 1:

‘ Obuwie nieprzemakalne bezpieczne z wktadka ocieplang — 2 wkiadki

Wymagania dla wyrobu gotowego (zgodno$¢ z aktualnymi normami) — do potwierdzenia
certyfikatem badania typu UE i deklaracjg zgodnoéci zatgczanymi do oferty:

—  PN-EN ISO 20345:2012 lub PN-EN ISO 20347: 2022 — Srodki ochrony indywidualnej. Obuwie
bezpieczne.

Wymagania dla  wyrobu gotowego (materiaty) do  potwierdzenia  dokumentami
producenta/dystrybutora:

— szczegotowy opis produktu wraz z parametrami zastosowanych materiatow.

Uwagi dodatkowe:

1. Oferowane wyroby powinny spetniac wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady nr 89/686/EWG (Dz. U. UE z 2016 r.,
nr L81/51).

2. Informacja, ze odziez objeta Czescig nr 1 powinna by¢ wykonana z jednego rodzaju tkaniny
zasadniczej

3. Jako réwnowazny w stosunku do Certyfikatu badania typu UE mozna przyjg¢ aktualny
Certyfikat oceny typu WE, wydany przed dniem 20.04.2019 r. na podstawie Dyrektywy
89/686/EWG, w przypadku gdy:
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a. Rozporzadzenie PE i Rady nr 2016/425 nie wprowadzito zmian zasadniczych
wymogow w zakresie bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw dla oferowanego
produktu,

b. normy przywotane w Certyfikacie nie ulegly zmianie (aktualizacja, wycofanie wersji)
w zakresie wymogow bezpieczenstwa.

4. 0Odziez ochronna posiadajgca wiasciwosci trudnopalne ujeta w niniejszym opisie przedmiotu
zamowienia (z wytgczeniem asortymentu objetego Czeécig nr 6, Czescig, nr 7 oraz Czescig
nr 8) nie moze wykazywaé¢ pogorszenia tych wlasciwosci co najmniej przez 50 cykli
pralniczych, przeprowadzanych zgodnie z normg EN I1SO 6330.

5. Jezeli w niniejszym opisie nie sg doprecyzowane wymiary elementéw odziezy przyjmuje sie
wymiary dostosowane do kroju/konstrukcji asortymentu.

6. Jako rownowazne do aktualnych norm europejskich nalezy przyja¢ normy wprowadzone do
polskiego systemu normatywnego na podstawie aktualnych norm europejskich.

7. Jezeli w opisie jest mowa o Oeko-Tex Standard 100 — Certyfikat potwierdzajgcy brak
substancji prawnie zakazanych oraz zwigzkéw chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu
w materiatach uzytych do produkcji. Jako rownowazny wymog dopuszczony zostanie takze
certyfikat badania typu UE dla Srodka Ochrony Indywidulanej kat. Il lub Ill wraz z opisem
badania, z ktérego wynika, ze wyrob zostat przebadany i nie posiada substancji prawnie
zakazanych oraz zwigzkow chemicznych o znanym szkodliwym dziataniu w materiatach
uzytych do produkc;ji.

8. Okres gwarancji na przedmiot zamowienia (asortyment) nie mniej niz 12 miesiecy lub
zgodnie z gwarancjg producenta, w zaleznosci, ktéra jest dtuzsza.

9. W dokumentacji dotyczgcej postepowan publicznych nalezy wzigé pod uwage przepisy
dotyczgce mozliwosci przedstawienia innych dowodow niz certyfikaty sprawozdania z badan,
jezeli Wykonawca nie ma do nich dostepu, zgodnie z obowigzujacymi na dzien wszczecia
postepowania przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych (dalej: ustawa PZP). W
postepowaniach niepublicznych powyzsze przepisy nalezy stosowa¢ odpowiednio.

10. W przypadku zaméwieh prowadzonych w trybach publicznych, zgodnie z wymogami ustawy
PZP, opisujgc przedmiot zamdwienia za pomocg nazw wilasnych, kazdorazowo nalezy
dopusci¢ mozliwos¢ zaoferowania produktéw rownowaznych i wskazac¢ w opisie przedmiotu
zamowienia kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci. W postepowaniach
niepublicznych nalezy stosowaé przepisy okreslone w Instrukcji Udzielania Zamowien i
Dokonywania Wydatkéw.

11. Zgodno$¢ oferowanego asortymentu w zakresie charakterystyki uzytych materiatdbw moze
zosta¢ potwierdzona za pomoca kart produktowych lub innych dokumentéw sporzadzonych
przez producenta tych materiatow lub dystrybutora asortymentu.

Wszystkie asortymenty powinny by¢ zgodne ze wszelkimi zapisami, zasadami i instrukcjami
identyfikacji zgodnie z aktualng w Spoétce Ksigega Identyfikacji Wizualnej, (Zatacznik nr 2 do
OPZ) z_wyjatkiem kolorystyki i konstrukcji odziezy, Szczegdétowy Opis Przedmiotu
Zamoéwienia dla kazdej z pozycji zawarty jest w obowigzujagcych w spétce: ,,Warunkach
funkcjonalno-technicznych dla odziezy ochronnej i roboczej w PSG sp. z 0.0.” (Zatacznik nr
1do OP2)
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Zataczniki:

1) Zatacznik nr 1 do OPZ - Warunki funkcjonalno-techniczne dla odziezy ochronnej i roboczej
w PSG sp. z 0.0.

2) Zatgcznik nr 2 do OPZ - Wyciag z Ksiegi Identyfikacji Wizualne;j
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