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Wymagania jakościowe dla: 

Kamień dolomitowy o granulacji 10-30 mm dla Wydziału A-22 – 5 000 Mg 

1. Parametry Fizykochemiczne 
 

a) CaCO3      min. 54% (30,2% CaO) 
b) MgCO3     min. 38% (18,1% MgO) 
c) SiO2      najwyżej 1,2% 
d) R2O3      najwyżej 2,0% 
e) Zawartość wody    maks. 5%  
f) Granulacja w zakresie 10 – 30mm powyżej 90% 
g) Granulacja powyżej 30mm   maks. 5% 
h) Granulacja poniżej 10mm  maks.5% 

 
Ilość dostaw: 
5 000 Mg – transport samochodowy na wywołanie. 
 

2. Pozostałe wymagania  
 

 Przyjęcie dostaw na podstawie atestu/certyfikatu dostawcy, przy czym atest/certyfikat 
wyrobu musi być zgodny ze specyfikacją parametrów wyszczególnionych w podpunktach a) - 
h) punktu 1 powyżej.  

 Przynajmniej raz w miesiącu przed przyjęciem dostawy będzie wykonywana analiza kontrolna 
parametrów wyszczególnionych w podpunktach a-e. 

 Dostarczany surowiec nie może zawierać zanieczyszczeń typu: papier, guma, drewno, stal, 
olej, smar, itp.  

 Dostawca ma obowiązek informować Odbiorcę o możliwości wystąpienia zanieczyszczeń – w 
szczególności zanieczyszczeń metalowych, których obecność w dostarczanym kamieniu może 
spowodować uszkodzenie urządzeń do transportu, kruszenia i mielenia kamienia na Instalacji 
Saletrzaku. 

 Surowiec nie może zawierać wody powyżej 5% 

 Surowiec nie może zawierać pyłów. 
 
 

3. Warunki dostawy  

 Szacowany termin dostaw – 01.02.2025 do 31.01.2026  
 

4. Warunki techniczne odbioru dostawy: 

 Ocena wizualna dostaw pod kątem zamówienia wyszczególnionego w części technicznej.  

 Wykonanie badania kamienia dolomitowego raz w miesiącu w trakcie przyjmowania dostawy 
na plac składowy. 
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   Okresowa kontrola dla wywołanych dostaw. 

 Przyjęcie dostaw na podstawie wizualnej oceny stanu surowca – pod kątem występujących w 
nim zanieczyszczeń. 

 
ANWIL S.A. dopuszcza możliwość podziału całego wolumenu na kilku dostawców. 
 
Kamień który nie był dostarczony do Anwil S.A. przez ostatnie trzy lata, powinien przejść test 
potwierdzający jego jakość – dopuszcza się przeprowadzenie testu w ramach dostaw 
uzupełniających.  
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