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1.Flement wykonac w technologii kucia swobodnego,
wymagania ogdine i badania wg PN-EN 10250-1.
2.Badanie ultradzwigkowe wg PN-EN 10228-3; |
- kiasa jakosci 3. -
3. W obszarze uzebienia nie dopuszcza sie rys peknrec

4, Zatamanie krawedzi wierzchotkowych uzebienia D,6x45°
krawedzi czofowych 1x45°,

5. Tolerancie ogdine wg IS0 2768-mK.

8. Dopuszcza sie podwyzszenie dokiadnosci
wykonania uzebienia.
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