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1. CEL | ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Celem Instrukcji jest wprowadzenie jednolitych wymagan technicznych dla podstawowych
materiatdw i urzgdzen stosowanych podczas budowy gazociggéw i innych obiektow
przesytu gazu u Zamawiajgcego.

Instrukcja okresla wymagania techniczne dla rur stalowych, zaworéw kulowych, zasuw
klinowych oraz napedéw armatury, tukéw indukcyjnych, ksztattek przeznaczonych na
realizacje zadan w GAZ-SYSTEM.

Instrukcja ma zastosowanie przede wszystkim podczas realizacji inwestycji strategicznych
(kluczowych) wykonywanych na potrzeby GAZ-SYSTEM S.A. Poszczegolne zapisy
standardu mozna stosowac réwniez przy realizacji: pozostatych inwestycji, modernizaciji
i remontéw w zaleznos$ci od stopnia skomplikowania zadania i oczekiwanych wymagan
jakoéciowych, decyzja w tym zakresie nalezy do Dyrektora Oddziatu realizujgcego
zadanie.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Instrukcja obowigzuje pracownikdw Spétki zaangazowanych w proces projektowania
i budowania gazociggéw na rzecz GAZ-SYSTEM.

3. WYKAZ DOKUMENTOW, W KTQRYCH OPISANE SA WYMAGANIA ODNOSZACE SIE
DO RUR, ARMATURY, NAPEDOW ARMATURY | KSZTALTEK

1. SBT-PE-142 ,Instrukcja okreSlajgca wymagania dla podstawowych materiatow
i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggow przesytowych - rury stalowe”.

2. SBT-PE-143 ,Instrukcja okreSlajgca wymagania dla podstawowych materiatow
i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggow przesytowych - zawory kulowe”.

3. SBT-PE-l144 ,Instrukcja okre$lajgca wymagania dla podstawowych materiatow
i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggow przesytowych - zasuwy klinowe”.

4. SBT-PE-145 ,Instrukcja okre$lajgca wymagania dla podstawowych materiatow
i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggoéw przesytowych - napedy armatury’.

5. SBT-PE-146 ,Instrukcja okreS$lajgca wymagania dla podstawowych materiatow
i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggow przesytowych - zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie rur stalowych”.

6. SBT-PE-147 ,Instrukcja okre$lajgca wymagania dla podstawowych materiatow
i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggow przesytowych - ftuki rurowe
indukcyjne”.

7. SBT-PE-148 ,Instrukcja okreS$lajgca wymagania dla podstawowych materiatow
i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggow przesytowych - ksztaftki rurowe typu
B”.

8. SBT-PE-149 ,Instrukcja okreSlajgca wymagania dla podstawowych materiatow

i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggdéw przesytowych - rury stalowe —
osfonowe”.

9. SBT-PE-I50 ,Instrukcja okreS$lajgca wymagania dla podstawowych materiatow
i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggdéw przesytowych - powtoki laminatowe
na rurach”.
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